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Lindab szendvicspanelek

Az ipari csarnoképiletek napjainkban hasznalt leggyakoribb kiilsé burkolati és belsé hdszigetelt elvalasztd szerkezete
a szendvicspanel. Ez a modern kialakitasu kompozit anyag egy tovabbfejlesztett belsé hdszigetelé magbol és — néhany
kivételtdl eltekintve — kiilonbdzé vastagsagu kiilsé-belsé acél fegyverzetbdl all. A hészigetelé mag alapja az égésgatolt
PIR hab, ami rendkivil j6 hdszigetelé anyag, hévezetési tényezdje A = 0,022 W/m*K; PIR MAX toltet esetén eléri a
A = 0,019 W/m*K-t. Az acél fegyverzetet a teherbiré acélmagon feliil megfelelé vastagsagu horganyréteg és a modern
megjelenést ado szinvélaszték és kiils6 oldali bordazat teszi egyedivé.

A Lindab szendvicspanel termékek mind teljesebb kori felhasznélhatésaga, valamint a panelek mszaki teljesitményének
leggazdasdgosabb kihasznaldsa érdekében dolgoztuk ki a Lindab Szendvicspanelek ,Terhelési tablazatok és tlizvédelmi
hatéarértékek” kiadvanyunkat. Ez a kiadvany elsésorban statikus tervezéknek szol, de épitésztervezdk, tlizvédelmi tervezok,
beruhazok és kivitelezdk részére is tartalmaz hasznos tajékoztatést. A kiadvany részletesen ismerteti a szendvicspanelek

és rogzité csavarjaik statikai méretezését, valamint a tlizvédelmi adatait.

Lindab PIR toltetl tet6é szendvicspanel

Miért fontos a szendvicspanel szine a teherbiras kapcsan?

Mérnoki és statikai tanulmanyaink és szakmank gyakorlasa folyaman a leggyakoribb terhelések a statikus vagy dinamikus
terhek. Kilonboz6 terhelési hatdrkombindcidkat szamolunk, dgymint rendeltetésszer(-, ideiglenes-, rendkivdili- és
szeizmikus allapotok. Ritkan kerll el6térbe a tamaszsiillyedésekbdl vagy a gyartasi hibakbol fakado igénybevételek
és fesziiltségek problematikdja, és még ritkdbban szamolunk a hémérsékletbdl fakadd tobblet igénybevételekkel és
feszultségekkel. A h6mérséklet akar egyenletes, akér egyenlétlen héteherként is jelentkezhet, dltaldban az épllet kilsé
szerkezetén mutatkoznak meg hatdsai, illetve extrém magas, vagy extrém alacsony hémérséklet( ipari épuleteknél.
Utdbbi esetben mar a tervezés szakaszéban sziikséges erre gondolni, amikor figyelemmel kell lenni a felhasznalt anyagok,
A szendvicspaneleknél, keriiljenek akar csak altaldnos ipari csarnokok tetd- vagy falszerkezeteibe, nem kell semmilyen
extrém hémérsékleti kitettség ahhoz, hogy a h6tagulas jelenségén elgondolkodjunk.

Az egymadssal szervesen egyltt mikoddé 3 rétegbdl (hészigeteld mag és két fegyverzet) all6, inhomogén anyagu

szendvicspanel sikjai kozott a gyartasi egyenletes hémérséklet és igy fesziiltségmentes kdrnyezet utan komoly héterhelés
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Iéphet fel beépitést kdvetden, rendeltetésszer(i hasznalat sordn. A minél jobb hészigetelésli szendvicspanel egy jogos
elvaras, melyet egyre vastagabb és egyre jobb A értékl maggal lehet elérni. Kiilonleges igényd, hiitéhazi paneleknél akar
200 mm PIR toltetrdl is beszélhetiink, és a fegyverzet két sikja kozott konnyedén kialakulhat 100 °C hémérsékletkllonbség.
-20 °C a benti h(itott tér hdmérsékleti igénye, mig egy nyari 40 °C-os napon, déli oldalon egy s6tét szinl panel kiilsé feliilete
akar + 80 °C-ra is felmelegedhet.

Innét mar kdnnyen kiszamithatd, hogy akar egy gyakori, 6 m hosszu szendvicspanelen, a leheté legkedvezébb hétagulasi
egyutthatoju acél fegyverzet esetén is kb. 7 mm hosszvaltozas alakulna ki a két oldali fegyverzet kdzott. Kiilsé oldali
vildgosabb fegyverzetek esetén egy nyari 40 °C-os napon a panel felllete természetesen nem fog 80 °C-ig felmelegedni,
de itt is lehet szdmolni 55 °C-os kiilsé oldali hémérséklettel a déli oldalon. Nem taglaljuk a tajolasbdl, visszaver6désekbdl,
arnyassagokbdl fakadé tovabbi hémérsékleti hatdsokat.

Szendvicspaneleink szineit ezért szinosztdlyokba csoportositjuk, a hé&mérsékleti hatdsokat pedig a teherbirdsnal
figyelembe vessziik, és a terhelési tablazatoknal megjelenitjiik. Ezért mindenképpen egyeztetni kell az épitésszel, jelezvén,
hogy a tervezés alatti szinvaltoztatas teherbirdsi valtozast okozhat. A kordbbi trapézlemez - hészigetelés — trapézlemez
burkolati rendszereknél ez a jelenség nem kerilt el6térbe, hiszen ott a két acél réteg nincs szervesen 0sszekapcsolva,
mindkét oldal kiilon-kiilon hétagulhat.

A szendvicspanelek hétaguldsi viselkedése miatt nem ajanlott eltéré szinosztdlyd paneleket egymas mellé épiteni, és
az épulet tajolasanal ezt is figyelembe kell venni. Logikusan egy északi oldal kevésbé kitett a fent leirt hatasnak, tehat
amennyiben egy épulet északi homlokzatét, fejépiletét szeretnénk valtakozé szinl szendvicspanelekkel fedni, kevésbé
fog jelentkezni a kiilonb6z6 szinl panelek kiilonb6z6 kardosodasanak jelensége.

Az EuroCODE Tartészerkezeteket éré hatasok kotet 5. fejezete (MSZ EN 1991-1-5) foglalkozik a hdmérsékleti hatasokkal.

A teherbirasi értékeket EN 14 509 szerint kell meghatarozni.

Lindab PIR toltet fal szendvicspanelek

vertikalis alkalmazas horizontalis alkalmazas




Lindab szendvicspanel szinosztalyok

| csoport: RAL: 7035, 9002, 9010 (nagyon vildgos szinek)
(tovabbi nem standard szinek: 1015, 1016, 1018, 6019, 9001, 9016)

Il csoport: RAL: 9006, 9007 (vildgos szinek)
(tovdbbi nem standard szinek: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009,
5012, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 9022)

Il csoport: RAL: 3000, 5010,6011, 7016, 8017 (sotét szinek)
(tovabbi nem standard szinek: 3002, 3003, 3005, 3011, 3013, 5002, 5005, 5009, 5011, 5022, 6000, 6003, 6005, 6020,
6029, 7015, 7022, 7024, 8016, 8023, 9005)

Gyakorlati tapasztalatok

Par megfontolando javaslatot 6sszefoglalunk:

1.

Rejtett rogzitésl szendvicspaneleknél hatvanyozottan jelentkezik a kardosodas. Sok esetben komoly organizaciot
jelent, hogy olyan napszakban, évszakban épitsék be a paneleket, amikor a hémérsékletbél fakadd jelenség nem,

vagy kevésbé jelentkezik.

Patchwork jellegl (tobb szinli)) homlokzati szendvicspanel kiosztaskor gondoljunk a kardosodas jelenségére. Kertiljik

el az ilyet, vagy gondosan tervezzitk meg a panelek dilatalasat egymastol.

Tet6 szendvicspanelek esetén a viszonylag stirlibb megtamasztas miatt lehet tobbtdmaszusitani a panelt h6tagulasbdl
szarmazo karosodas nélkdl, ellenben falpanelek esetén nagy kerettavolsdagoknal nem javasolt a burkolat tébbtamaszu

alkalmazasa.

Egy igénybevételre alakvaltozassal, fesziiltséggel vagy ezek egyiittesével reagélnak a szerkezetek. Ha hagyunk helyet
az alakvaltozasnak, nem alakulnak ki azok a lokalis feszlltség csucsok, melyek helyi tonkremeneteleket okoznak. Az

oldaliranyu elmozduldsok akar 5-8 mm-esek is lehetnek.

Minél vastagabb egy szendvicspanel, annal nagyobb hémérséklet-kiilonbségekre, hétdguldsra szamithatunk. A
szendvicspanel belsejét nem lehet latni, de a két fegyverzet kozotti hészigetel réteg ,0sszekapcsold” szerepe és

toltet épsége éppugy fontos, mint a fegyverzeté.
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Nagy fesztavon a tobbtdmaszusitott szendvicspanel kilsé fegyverzete konnyen sériilhet. A kozépsé tamasznal

lemezhorpadas kovetkezhet be akdr a héterhelésbdl, akar a beépitéskori er6hatasok miatt.

T

A szendvicspanelek felmelegedett kilsé oldaldanak kardosoddsa, a hétagulasbol fakado természetes jelenség, melynek
valtozasa akar napi szinten is megfigyelhetd.



Héatbocsatasi tényezok - U [W/mK]
Tet6panelek - PIR/ PIR

Kiilsé / bels6 fegyverzet (mm)
Vastagsag (mm) Toltet
0,5/0,4 0,5/0,5

40 PIR 0,55 0,55
60 PIR 0,37 0,37
PIR 0,27 0,27

80
PIR- 0,25 0,25
PIR 0,22 0,22

100
PIR- 0,20 0,20
PIR 0,18 0,18

120
PIR- 0,17 0,17
PIR 0,15 0,15

150
PIR- 0,13 0,13
PIR 0,14 0,14

160
PIR- 0,13 0,13

Falpanelek - PIR / PIR - rejtett rogzitéssel

Kiils6 / bels6 fegyverzet (mm)
Vastagsag (mm) Toltet
0,5/0,4 0,5/0,5
PIR 0,44 0,44
60
PIR- 0,38 0,38
PIR 0,29 0,29
80
PIR- 0,26 0,26
PIR 0,23 0,23
100
PIR- 0,20 0,20
PIR 0,19 0,19
120
PIR- 0,16 0,16
PIR 0,16 0,16
140
PIR- 0,14 0,14
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Fal panelek - PIR / PIR MAX - |atsz6 rogzitéssel

normal kapcsolat h(téhazi kapcsolat

> =

Kiilsé / belsé6 fegyverzet (mm)
Vastagsag (mm) Toltet
0,5/0,4 0,5/0,5
PIR 0,60 0,60
40
PIR-MAX 0,52 0,52
PIR 0,38 0,38
60
PIR-MIAX 0,33 0,33
e PIR 0,28 0,28
< 80
S PIR-IMAX 0,24 0,24
o PIR 0,22 0,22
3 100
= PIR-MAX 0,19 0,19
- PIR 0,19 0,19
= 120
? PIR-MAX 0,16 0,16
£ PIR 0,22 0,22
- 100
PIR-MAX 0,19 0,19
— PIR 0,18 0,18
N 120
e PIR-MIAX 0,16 0,16
]
5 PIR 0,14 0,14
T 160
PIR-MIAX 0,12 0,12
PIR 0,11 0,11
200
PIR-MIAX 0,10 0,10




Falpanelek - kézetgyapot MW - rejtett rogzitéssel
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Vastagsag (mm) Toltet
80 MW
80 MW QA
100 MW
100 MW QA
120 MW
120 MW QA

Kiilsé / bels6 fegyverzet (mm)

0,5/0,5
0,56
0,49
0,44
0,40
0,37
0,33

Fal panelek - kézetgyapot MW - [atsz6 rogzitéssel

0,6 /0,6
0,56
0,49
0,44
0,40
0,37
0,33

Kiils6 / bels6 fegyverzet (mm)

Vastagsag (mm) Toltet
0,5/0,5 0,6/0,6

g 80 MW 0,54 0,54

S
z 80 MW QA 0,49 0,49
8 100 MW 0,43 0,43
" 100 MW QA 0,40 0,40
=§’ 120 MW 0,36 0,36
g E 120 MW QA 033 0,25
?_la g 160 MW 0,27 0,27
T 160 MW QA 0,25 0,25
200 MW 0,22 0,22
200 MW QA 0,20 0,20
250 MW 0,17 0,17
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Bevilagitd csik

A bevilagitok 40-120 mm vastagsagi méretkben rendelheték. igy nem sziikséges a panelek ala kiegészité profilt beépiteni,
csak akkor van ra sziikség, ha a tet6panel vastagsaga meghaladja a 120 mm-t.
A polikarbonat tetébevilagitok hétagulasara fokozottan figyelni kell, mivel ez dltaldban nagyobb, mint a mas bevilagitoként

alkalmazott anyagoknal, és ez hatassal van a hosszra és a szélességre is. A bevilagiték maximalis ajanlott hossza 4 m.

o egyréteg(, 1,0 mm vastag polikarbonat trapézlemez 41 mm hulldmmagassag
Technikai felépités o ;
7 falu polikarbonat 16 mm
Vastagsag 40-120 mm
16 mm-es 7 falu tiregkamras polikarbonat héatbocsatasi tényezé U=1,4W/mXK
Fényateresztés - viztiszta 65 %
Fényateresztés - hévisszaverd 54 %
Suly - viztiszta 4,7 kg/m?
Suly - hévisszaverd 5,0 kg/m?
Beépithetdségi korlat min 5°-0s tet6lejtés
Polikarbonat
trapézlemez Fém
profil szalag
2 1000
o
n D L !
= 3 g 333 / 333 333 \
3355 | / S \
9§
2354 \ T— N
<aS 7 N\ / \
«,I‘: T R . T T SR = \\,
Uregkamras
Hab profil polikarbonat
a szelemenek lemez.
vonaldban
l[\:l:r]gtamasztasok tengelytévolsaga 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kéttdmaszu - teher  [kN/m?] 164 123 095 075|060 049 | 040 033 0,28 024 0,21
Tobbtamaszu . 320 291 229 1580 144 117 097 081 068 058 049
sz€lsé mezében - teher  [kN/m’]
Tobbtamaszu
kézbensd mezében - teher . (kN/m?] 3,56 | 3,23 | 296 2,74 | 2,54 2,37 2,01 167 1,41 1,20 1,03




Epitmények tdzvédelmi teljesitményeinek meghatarozasa

R - teherhord6 képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig egy vagy tébb oldalukon
fenndlldé meghatarozott mechanikai igénybevétel mellett ellendlinak a tiz hatdsanak szerkezeti stabilitdsuk barmilyen
vesztesége nélkiil.

E - integritas: az éplletszerkezetnek egy elvalaszté funkcidval rendelkezé olyan képessége, hogy ellenall a csak
egyik oldalon bekovetkez6 tlzkitétnek anélkil, hogy a tliz a langok vagy a forré gazok atjutasa kovetkeztében atterjedne
a masik oldalra, s azok a ki nem tett fellileten vagy, a feliilettel szomszédos barmely anyagon gyulladést okozhatnanak.

| - szigetelés: az épliletszerkezet azon képessége, hogy ellenall a csak egyik oldalon bekovetkezé tlzkitétnek anélkiil,
hogy szignifikdns héatadas eredményeként a tliz dtjutasa bekovetkezne a kitett felliletrél a ki nem tett felliletre.

W - sugarzas: az épliletszerkezeti elemek azon képessége, amely egy oldalon torténé tlizkitét esetén vagy a
szerkezeten keresztiil, vagy a ki nem tett felllettél a szomszédos anyagok felé iranyul6 jelentés hésugdrzas csokkentése
eredményeként csokkenti a tliz &tmenetének valdszinliségét.



Lindab PIR/PIR toltetl szendvicspanelek tlizvédelmiadatai T
Termék neve (mm) | Feddszélesség | Hoszigetelés | Tiizallésagi hatarérték Teher / Felhasznalas
Product name (mm) Width module Insulation Fire resistance Load / Application
= LindabRoof LSZR
E | (40, 60) PIR - -
5%
<@ LindabRoof LSZR A tiizhatassal egyidejd,
o = |2 REI30 /RE 120 onsulyon fellli max.
N (80, 100, 120, 160) R, 2
x o & terhelhet6ség: 0,25 kN/m
L5 3
237
c © 9 1000 ., . C e
:8' % .-GO_J, LindabRoof LSZR mm PIR/ Afuzhatassal ?gyldeju,
255 |3 (100,120,160) PIR REI 30/ RE 30 onsulyon felili max.
2 E S e (120, 160) terhelhetéség: 0,2 kN/m?
N ":
S
52 LindabRoof LSZR b el coylett
o |4 (100,120,160) REI30 /RE 120 onsulyon felili max.
g e terhelhet6ség: 0,2 kN/m?
LindabWall LSZW-S 1000 mm
5 (40, 60) (40, 60) PIR -- -
! 1140 mm (60)
El15 (i<->0) Kilsé fal (Ext)
6 LindabWall LSZW-S PIFI:IR/
(80, 100, 120)
(120) El5 Belsé fal (Int)
EI30/E30/EW 30 (i->0)
EI15/E15/EW 20 (i->0) Kulsé fal (Ext)
@
N .
g LindabWall LSZW-S EI15/E15 (i->0)
N (100,120) EI30/E30/EW 30
B 8|7 )
% E LindabWall LSZW-CH* El20/E20/EW 20 Belsé fal (Int)
2 | ®° (100, 120, 160, 200) EI15
T | ©
= 2 1000 mm, EI20/E30/EW 30 L }
3 | 5 1140 mm Kiilsé - Belsé fal
o) PIR/ EI15/E20/EW 20 (Ext-Int)
©
5 PR E20/EI15/EW 20
=
= (120, 160, 200) Belsé fal (Int)
S g | LindabWwall LSZW-CH* E30/EI20/EW 30
E (100, 120, 160, 200) E15/EI15/EW 20 (i->0) o
9] 5 Kulsé fal (Ext)
c E30/ElI15/EW 30 (i->0)
] E 20 /E120/EW 20 )
[} Belsé fal (Int)
£ g | LindabWall LSZW-CH* E30/EI30/EW 30
=] (100, 120, 160, 200) E15/EI15/EW 20 (i->0) _
© - Kilso fal (Ext)
L. E30/EI30/EW 30 (i->0)
. *
10 L'“‘J'(jg‘(’)"i'gtsi‘;‘(’)')CH EI 30 Belsé fal (Int)
- LindabWall LSZW-U
< 11 (60, 80) PIR -- -
N
S
= ) 1000 mm PIR/ El 15 (i->0) Kulsé fal (Ext)
% 1 LindabWall LSZW-U PIR
o (100, 120, 140)
& (140) El'15 Belsé fal (Int)

* T, = 15 perc homlokzati tiizterjedéssel rendelkezé falpaneltipusok, kialakitasa a M1-T274N17882-2019 értékel6
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0,5/0,5 és 0,5/0,4 acéllemez vastagsag esetén; Tlizvédelmi osztélya B-s1,d0

Fesztav Fliz6csavar Elrendezés Kiegészitések, megjegyzések Hivatkozott mindsités
Span Overlap screw Arrangement Additions, notes Classification Reference
Kalotte és rogzités minden bordan
tartészerkezethez; 5-15° tetéhajlas kozt
2,50 m 400 mm-ként - 3 s g o FIRES-CR-179-18-AUPE
alkalmazhato; csak tobbtamaszu statikai
kialakitasban.
Kalotte és rogzités minden bordan
tartészerkezethez; szendvicspanelre nem
2,05m 250 mm-ként - fliggeszthetlink; 5-25° tet6hajlas kozt EMI M1-7223N-05434-2014
alkalmazhato; csak tobbtamaszu statikai
kialakitasban.
Kalotte és rogzités minden bordan
tartoszerkezethez; 5-15° tet6hajlas kozt
2,50 m 300 mm-ként - , . ; o FIRES-CR-047-17-AUPE
alkalmazhato; csak tobbtamaszu statikai
kialakitasban.
max.3,0 m fliggdleges
max.4,0 m 3 vizszintes Minden aldtémasztason minimum 2 CERTBUD 357/2017/55B/K/1
maX.3,0 m fuggc’ileges régzités pane|enként' CERTBUD 357/2017/S5B/R/1
max.4,0 m vizszintes
max.3,0 m 300 mm-ként | vizszintes + fliggéleges
max.12,0 m 3000 mm-ként fuggoleges
max.6,168 m - fuggoleges
max.7,072 m - fuggdleges
max.3,0 m 300 mm-ként | vizszintes + fliggbleges )
- o EMI M1-7223N-05434-2014
max.12,0 m 3000 mm-ként figgoleges - EMI M1-7223N-06074-2015
max.6,168 m - figgoleges
max.7,072 m - figgoleges
max.4,0 m - vizszintes + fliggdbleges
max.11,76 m -- vizszintes
max.12,0 m 3000 mm-ként vizszintes
max.7,5 m
max.4,0 m i ita 3 ini
300 mm-ként iggleges Minden ?Iatlar,nasztason minimum 2 T T e
max.7,5 m rogzités panelenként.
max.4,0 m
max.7,5 m
max.4,0 m i L i Ata 3 ini
300 mm-ként vizszintes Minden ialatlar,nasztason minimum 2 FIRES-CR.074-19AURE
max.7,5m rogzités panelenként.
max.4,0 m
{zszi Promaseal-AG tlizvédelmi akrilat 30ml/ m
max&9m - vizszintes a panelek kozott; Minden alatémasztason | CohioUD 297/2017/55B/K1
L, panele G OIS > CERTBUD 297/2017/S5B/R/1
max.3,0 m fuggdleges minimum 2 rogzités panelenként.
max.3,0 m fuggdleges Fliz6csavarozas tiiz feldli oldalrol;
max.4,0 m 300 mm-ként vizszintes Minden aldtamasztason egy PM1 CERTBUD 356/2017/S5B/K/1
max.3,0 m fuggoleges Szere|6|ap CERTBUD 356/2017/S5B/R/1
max.4,0 m vizszintes plusz 2 rogzités panelenként.

jegyz6konyv alapjan



Lindab MW kézetgyapot toltetl szendvicspanelek tldzvédelmi adate

Termék neve (mm)

Feddészélesség

Hészigetelés

Tizallésagi hatarérték

Teher / Felhasznalas

Product name (mm) Width module Insulation Fire resistance Load / Application
7 : i) Kiils6 fal (Ext)
N LindabWall MW-S (80) E60/EI 60/ EW 60 (0->i)
~ 13| LindabWall MW-CH E160
& (100, 120, 160, 200) Belsé fal (Int)
: E 60 /El 45 / EW 60
9 | K LindabWall MW-CH E 60 /EI 60/ EW 60 (0->i) Kiils fal (Ext)
N o |14 1000 mm, ,,
2 = (120, 160, 200) MW E60/EI60/EW 60 Belsé fal (Int)
T;’ Q 1140 mm
T | & E 120/EI 120/ EW 120 (0->i
3 5 b Wall MW-CH (0->) Kiilsé fal (Ext)
9 15| " ?1605‘200) ) E 90/ EI 90 / EW 90 (0->i)
2 ' E120/EI120/EW 120 )
= Belsé fal (Int)
= E90/EI90/EW 90
()
E wv
e g
3 5
- : LindabWall MW-U
) o - -
% = 16 (80, 100, 120) 1000 m MW
e | =2
S &
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min. 0,5/0,5 acéllemez vastagsdg esetén; T(izvédelmi osztalya A2-s1,d0

Fesztav
Span

Fiiz6csavar
Overlap screw

Elrendezés
Arrangement

Kiegészitések, megjegyzések
Additions, notes

Hivatkozott mindsités

Classification Reference

max.3,0 m

max.7,5m

max.3,0 m

max.7,5m

max.7,5m

max.7,5m

max.4,0 m

max.7,5m

max.4,0 m

max.7,5m

vizszintes

FIRES-CR-146-20-AURE

FIRES-CR-134-20-AURE
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Szendvicspanelek méretezésének alapjai

Kiadvanyunk szerkesztésekor a szendvicspanelekre az MSZ EN 14509:2014 szamu harmonizalt szabvény vonatkozik,

mely az 6nhordé, kétoldalt fém burkolatu hészigeteld szendvics szerkezetekkel foglalkozik.

A szendvicspanel az egyik legmodernebb épitéanyagunk, melynek tervezésekor és méretezésekor olyan terheket is
figyelembe kell venniink, melyet esetleg korabbi vagy mas anyagu épuleteknél elhanyagolunk.

Az aldbbiakban a teljesség igénye nélkiil felsorolunk olyan hatasokat, melyek a méretezés folyaman figyelembeveendok.

Teherbirasi hatarallapotok teherkombinacioi

Edys = Yo " Gt Vo ¥ Qu + ¥, W, ¥ Q, (altaldnos)

i>1

Alakvaltozasi hatarallapotok teherkombinacioi

EdSLS = Zij +Q, +2y,*Q, (karakterisztikus)
>1 i>1

EdSLS = szj W, * Qki + zwm* Lpn* Qki (gyakori)
>1 i>1

Terhek biztonsagi tényezéi

| -©6nsuly
£
@ | -installaciés allando terhek, rétegrendek, berendezési targyak
0
E - épitési pontatlansagok, gyartasi hibak
=
- haszndlatbdl, rendeltésbél fakado allanddsult hdéteher
- meterolégiai terhek (ho, szél)
- hasznos teher (funkcidbdl adodo terhek)
- hémérsékleti teher napi, illetve szezonalis hékulonbségek, egyenld vagy egyenlétlen
- slillyedések
g
£ | - képlékeny csuklok kialakulasabdl adodo szerkezeti atalakulasok
[
@ |-tz robbanas
(o)
G
§ - viz okozta hatas (arviz, fellazult talaj), jég, jégtorlasz
i
- foldrengés, rezgések
- jArmu Utkozés
- paratechnikai hatasok
- faradas, kuszas

Biztonsagi tényezdk

Terhek . .
Teherbirasi | Alakvaltozasi
Allandé terhek 1,35 (1,00) 1,00
Esetleges terhek 1,50 1,00
Hémérsékleti terhek 1,50 1,00
Klszas hatasa 1,00 1,00

(hosszan tarto terhelések)




Kombinacios tényezdk*
az EN 14509 szerint

*Az MSZ EN 1990-ben felsorolt kombindcids tényezék
mindig hasznalhatéak! Az alabbi tablazat, annak alternativaja.

Kombinécids Erték
tényez6 Ho Sz¢él HSmérséklet
W,° 0,6 0,6 0,6/1,0°
v, 0,75/1,0°  075/1,0° 1,0

*y,=1,0 kombinacids tényezd hasznalandd, ha a téli hdmérséklet T,=0°C héteherrel kombinalva.
b g, =0,75 kombinaciés tényezé haszndlandé ho- és szélteher esetén, ha a teherkombinaciéban ketté vagy anndl
tobb esetleges teher szerepel. y,=1,0 kombinaciés tényezé hasznalandé ho- és szélteher esetén, amennyiben a

teherkombinaciéban egyetlen teher adja az esetleges terhet.
°y,=0.6 - MSZ EN 14509-2014 szerint.

Anyagbiztonsagi tényezdok

o Hatérallapot
Anyagok parciélis tényez6i — . —
teherbirasi hasznalhatésagi

acél fegyverzet megfolydsa 1,1 1,0
lemezhorpadas (lokalis tonkremenetel) tdmaszkdzben (v < 0,09) 1,25 1,1
lemezhorpadas kézbensé tamasznal 1254 11
(tdmaszreakcioval torténd kolcsonhatasban) ! !
mag elnyirédésa (v < 0,16) 1,5 1,1
acél fegyverzet nyirasi tonkremenetele 1,1 1,0
mag 6sszenyoméddasa (v < 0,13) 1,4 1,1
acél fegyverzet teherbirdsa tdmaszreakcidkra 1,1 1,0
csavarok, rogziték tonkremenetele 1,33° 1,0®
kapcsolati pont elemei koziil barmelyik tonkremenetele 1,33° 1,00

® A lemezhorpadasi biztonsadgi tényezéket a teherbirdsi hatardllapot ellenérzése sordn akkor kell haszndlni, ha az
igénybevételszamitds rugalmas mddon tortént; vagy ha képlékeny analizis hasznalata esetén a kdzbensd tamasznal

nem zérus nyomaték alakul ki.

® Amennyiben a rogzitések szilardsagi karakterisztikus értékei a statisztikai kiértékeléshez nem elegendé szamu
teszteredmény alapjan lettek meghatarozva (Type test), Ugy statisztikai alapon magasabb biztonségi tényezé értéket

javasol a szabvany az anyag biztonsagi tényezéjének.

Hémérsékleti alapadatok

Amennyiben a nemzeti melléklet masként nem
szabdlyozza, a kiils6 és a belsé fegyverzet hémérsékletek
meghatdrozasakor a kdvetkez6 értékeket kell felvenni:

A téli hémérséklet meghatarozésakor szamit a tengerszint
feletti magassag és a tengertdl valdé tévolsag, ezek
fuggvényében Eurépaban 4-féle téli hémérséklet vehetd
figyelembe szendvicspaneleknél: 0, -10 °C, -20 °C és
-30 °C. Tet6panel esetén, a kulsé feliileten, amennyiben
hoval fedett a panel 0 °C-nak kell tekinteni. A kiilsé felllet
hémérséklete nyaron a szincsoport fliggvénye.

A szendvicspanel nyari, kiilsé hémérséklete fligg a fegyverzet

Szendvicspanel belsé fegyverzeteinél télen +20 °C,
nydron +25 °C vehetd fel, specidlis belsé kdrnyezetet
jelenthet azonban egy h(itéhaz vagy sitode funkcio,
amelynél a tervezének vagy az épittetének kell kdzdinie

a kivant belsé tervezési hémérsékl

etet.

szinétdl és a fényvisszaverd képességétdl. Az aldbbi kiilsé
hémérsékletek vannak alapul véve mind a teherbirasi, mind
az alakvaltozasi tablazatok értékeinek meghatarozasakor.

Méretezés modjai

- Gyartoi teherbirdsi tdbldzatok hasznalata: a tablazat
értékeit kell 6sszevetni az EC szerinti terhekkel; statikus
allapotot tiikroz (egyféle lemez és profil kombinacid).

« Termékszabvany (MSZ EN 14509) szerinti kézi szamitas.

. Statikai méretezé program, mely tartalmazza a gyartd

Nyar Tél
Belsé +25°C +20°C
Fal 55/65/80 0/-10/-20/-30
Kilsé . 0/-10/-20/-30
Tetd 55/65/80 0°C hoval boritva

adatait (pl.: SandStat): részletes, egyedi szamitds, akar
rogzitéelemekkel egyiitt; kiilonbo6zé tipusu terheket lehet
kombinalni; statikai korlat oka is feltarhato (alakvaltozas,

tonkremenetel, stb.).
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Szendvicspanel csavar méretezési segédlet

A terhelési tablazatok a kovetkez6 Kapcsolatban szereplé anyagok és
szabvanyok alapjan készultek vonatkozé szabvanyok
EN 1993-1-3 EC3 - Acélszerkezetek tervezése, 1-3.  1.Szendvicspanel hordozé elem (t,):

rész: Altalanos szabalyok. Kiegészité szabalyok hidegen S235,5275 vagy S355 - EN 10025-1
alakitott elemekre S280GD, S320GD vagyS350GD - EN 10346

Az eurdpai orszagokban a Nemzeti Mellékletek EN 1993- 2. Szendvicspanel fegyverzet (t;t,):

1-3

S250GD - EN 10346
3. Szendvicspanel csavar:

szénacél, betétedzett és horganyzott, Climadur
bevonattal vagy rozsdamentes

F @ Szendvicspanel
\ vEd : csavar
7 -t

@ Szendvicspanel

= ‘ .
= @ ; Szendvicspanelt
= ; .
=0 3 tarté szerkezet



Csavarkapcsolatok méretezése és ellenérzése Eurocode 3 alapjan

Egyidejlleg huzott és nyirt, nem feszitett csavarok esetén a csavarok megfeleléségének ellendrzéséhez meg kell
hatarozni az adott csavar nyirasi és huzasi ellendllasat, és ezutan meg kell vizsgalni a kblcsdénhatast egyuttesen.

Huzott kapcsolatok:
Fiea < Fird

Nyirt kapcsolatok:

Fuea < Furd
Huazas és vele egyidejlileg mikdds nyiras kdlcsdnhatasa:

F F
v,Ed i t,Ed < 1’0
I:V,Rd I:t,Rd

Csavar nyirasi ellenallasa Fuvra=min csavarszar elnyirodasa
csavarszar elhajlasa
palastnyomas (fegyverzeté jellemzéen)
kigombolodas
tartd lemez lokalis tdnkremenetele, horpadas
csavarfej kiszakadas
anyag kiszakadas

Huzott csavar tonkremenetelei, Fira = Min csavarszar szakadas (failure)
csavar huzasi ellendllasa: csavarfej atgombolddas (pull-over)
csavar kihuzédasa (pull-out)

A csavar teherbirasi tablazatokban szereplé karakterisztikus értékekbdl Ugy kapunk tervezési értéket, hogy a
szabvanyban foglalt biztonsagi tényezével osztunk.

Rd= -
Ym,

ym2= 1,33 nem pedig 1,25, mert a kdzolt értékek Typetest alapjan lettek megadva.
Z, G szendvicspanelt tartd szelemenezés esetén a karakterisztikus értéket kmod = 0,7 értékkel kell megszorozni.

Rk * kmod = Rk,mod
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Szendvicspanelt rogzité csavarok és anyagmindségek

6 mm-nél vékonyabb acél szerkezet

lindab | veliink egyszerii az épités

Tet6 szendvicspanel

Lindab szelemen

Rogzitéelem EJOT JT2-D- 6H-5,5/6,3xL
> @16 mm-es alatéttel
Csavar | Szénacél, betétedzett és horganyzott,
Climadur bevonattal vagy
rozsdamentes
Anyag

Alatét

Horganyzott szénacél vagy korrézidallé
nemesacél, vulkanizalt EPDM tomités
EN 10088, anyag WNr-1.4301

tarto vaz

Teherhordo elem (t,)

teherviselé elem

S235, 5275 vagy S355 - EN 10025-1
$280GD, S320GD vagy

S350GD - EN 10346

Rejtett rogzités
szendvicspanel

Szendvicspanel (t,t,)

szendvicspanel fegyverzet
S$280GD - EN 10346

Melegen hengerelt

H(téhazi kapcsolatu
szendvicspanel

Furasteljesitmény

3 [(t,+t) +t]1<6,50mm

Csavarok teherbirasi hatarértékei a 15. oldalon talalhatoak.

Rogzitéelem EJOT JT2-D-12H-5,5/6,3xL
> @16 mm-es alatéttel
Csavar | Szénacél, betétedzett és horganyzott,
Climadur bevonattal vagy
rozsdamentes
Anyag

Alatét

Horganyzott szénacél vagy korréziallo
nemesacél, vulkanizalt EPDM tomités
EN 10088, anyag WNr-1.4301

Melegen hengerelt

vagy hegesztett

beton szerkezet

Teherhord¢ elem (t))

teherviseld elem

$235, 5275 vagy $355 - EN 10025-1
$280GD, S320GD vagy

S350GD - EN 10346

Szendvicspanel (t;t,)

szendvicspanel fegyverzet
S280GD - EN 10346

Normal kapcsolatu

= . =
= N g szendvicspanel =

Furasteljesitmény

TIt+t)+t]1<13,0mm

Csavarok teherbirasi hatarértékei a 15. oldalon talalhatéak.

Rogzitéelem

EJOT BS-R-6,3xL

> @16 mm-es alatéttel

Csavar

Szénacél, betétedzett és horganyzott,
Climadur bevonattal vagy
rozsdamentes

Anyag Alatét

Horganyzott szénacél vagy korrézidallo
nemesacél

EN 10088, anyag WNr-1.4301
vulkanizélt EPDM alatéttel

Szendvicspanel

S280GD - EN 10346

Betonszerkezet min. C20/25, de min f_ =10 N/mm?
Betonba csavarasi
O >30mm
mélység
El6firasi atmérd @5,0mm

Csavarok teherbirasi hatarértékei a 15. oldalon talalhatéak.



Szendvicspanel csavarok teherbirasi adatok

6 mm-nél vékonyabb acél szerkezet

Szendvicspanelt hordoz6 elem vtg. t, [mm]
1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00
iréerd 5 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Szendvicspanel Nyirderé Belsé fegyverzet vtg. t,
lemez vtg. [mm] Vi [kN] [mm] 050 | 1,50 150 150 150 | 1,50 | 1,50
S280GD . o
. Normaleré Kilsé fegyverzet vtg. t,
EN 10346 szerint Nle IkN] [mm] 0,50 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
40 20,0 15,5 7,0 7,0 7,0 6,0
60 26,0 21,5 11,0 11,0 10,0 8,0
80 31,5 27,0 16,0 16,0 15,0 13,0
Max. c;,avelxrfejklmozdulas a szendvicspanel vastagsag 100 | 375 | 330 215 215 190 160
fliggvényében [mm]
120 40,0 38,5 27,0 27,0 23,0 20,0
140 | 40,0 400 325 3255 | 260 @ 230
>160 40,0 40,0 32,5 32,5 26,0 23,0
Szerkezeti kialakitast 1asd a 14. oldalon.
12 mm-nél vékonyabb acél szerkezet
Szendvicspanelt hordozé elem vtg. t, [mm]
3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 | 10,00 | 12,0
iréerd 5 0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Szendvicspanel Nyiréer6  Belsé fegyverzet
lemez vtg. [mm] Vi [kN] vtg. t, [mm] 050 | 0,90 090 09 | 09 09 090 0,90
S280GD . I
. Normaleré | Kilsé fegyverzet
EN 10346 szerint N,, IkN] vtg.t, [mml 0,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
40 14,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
60 18,5 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0
80 22,0 15,0 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0
Max. csa’varfejklr'r’\ozc:lulas a szendvicspanel 100 26,0 19,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0
vastagsag fliggvényében [mm]
120 29,0 22,5 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0
140 33,0 26,0 23,5 21,0 21,0 21,0 21,0
>160 | 33,0 26,0 23,5 21,0 21,0 21,0 21,0
Szerkezeti kialakitast [asd a 14. oldalon.
beton szerkezet
Szendvicspanel vtg. d vagy D [mm]
60 80 100 120 =140
Furatatméré @ 5,0 mm
. Nyirder6é Belsé fegyverzet
Szendvicspanel kN tg.t [mm] 0,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
lemez vtg. [mm] Rk vig. t,Imm
S280GD, S320GD, S350GD (o x I
! o Normaleré Kulsé fegyverzet
DIN EN 10326 szerint N [kN] vig.t, [mm] 0,50 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
Mf':\x. csavarfejklmozdulas a szendvicspanel vastagsag fliggvényében, 40 6,0 85 110 130
minden méretben [mm]

Szerkezeti kialakitast lasd a 14. oldalon.

Az el6z6 oldalon megmutatott kapcsolatokndl természetesen barmelyik fajta szendvicspaneliink szerepelhetne. Az

oldalon mind a 4 fajtat szerettiik volna legaldbb egy alkalmazasban megjelentetni.
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Szendvicspanel beépitési utmutato

Beépitési folyaman az EN 1090-1 és -4 fejezetek alapjan kell eljarni.

A professziondlis csavarbehajtds és egyenletes min6ség érdekében hasznaljon elektromos csavarbehajtét mélység
Utkozével, 2 mm anyagvastagsagig 1500-2500 ford/perc fordulattal, ennél vastagabb anyag esetén 1200-1800 ford/
perc.

A csavarral egyltt szallitott EPDM tomitéssel integralt alatétnek mindig a kiilsé oldalon kell lenni, vagy ott, ahol a
kondenzacid vagy vizesedés veszélye fenn all.

A tokéletes csavar rogzitéshez és tomité felfekvéshez hasznaljon mélység hatarold behajto fejet, mely egy finom bedllitd
kilonb6z6 anyagokhoz.

Sose huzza tul a csavar alatét EPDM gumi tomitését!

Mikor nem megfeleld a szendvicspanel csavar behajtasa?

Nem megfelel6en behajtott csavar tomitése nem tudja ellatni

a kivant vizzarast. Nem jon létre az illesztéses rogzités. Nem

vart mozgasok tudnak létrejonni.

Megjelenés: az aladtét és tomités, illetve a szendvicspanel

kozott hézag lathato.

Tulhuzott csavar. Bar a csavarkapcsolat megfelelének tin-
het, a gumi tomités nem tlremkedik ki az alatét aldl, de a

domboru aldtét kiegyenesedik a tulhuzas hatdsara. Nincs

mar meg az alatét membranszerd rugalmassaga.




Tulhuzott csavarok masik allapota, mikor az alatét atpattan,
a fegyverzet behorpad, az EPDM gumitomités kitiremkedik

az alatét aldl.

A gumitomités mar nem latja el a szerepét és korai orege-

dése varhato.

A behorpadt szendvicspanel fegyverzet mar nem elfogad-

haté beépités.

Ferdén behajtott csavarok szintén nem elfogadhatéak. A fu-
ras folyaman kialakul6 furat alakja mar tébbnyire nem kerek,

igy a vért csavar felfekvés nem alakul ki.

Mikor megfeleld a szendvicspanel csavar behajtasa?

A helyes és elfogadhaté meghuzas altal a szendvicspanel

csavar jol tomit. Az aldtétlemez széléig teril az EPDM

gumitomités, szélein repedések nem lathatéak. Az
aldtétlemez még kifelé ivelt alaki, meréleges az 6sszekotd

elemek sikjara a csavar tengelye, és megfeleld mélységig

hatol bele vagy megy at a tartészerkezetbe a csavar: acél

elemnél a vagoél mogott kildtszik a menet, vasbetonba

torténd rogzitésnél a furatban min. 10 mm hézag van még.

Rejtett rogzitésii szendvicspaneleknél minden esetben sziikséges egy plusz alatét, mert igy a panel

sr 1

behorpadasa a tulhizasbdl elkeriilheté és nagyobb feliilet(i er6atadas alakithaté ki. (Lindab PM1 jeli
tehereloszto)

Csavarokra vonatkozé jotéllas a Magyarorszagon mindenkor érvényes fogyasztovédelmi torvénynek megfelel6en 2 év.

A csavarok tervezési élettartamdnak 25 évet lehet tekinteni, amennyiben azok az alkalmazéstechnikai feltételeknek
megfeleléen lettek beépitve.

Beltéri alkalmazésra javasolt termék a szénacél, betétedzett Climadur bevonatu csavar, mig kilsé vagy nedves
kornyezetbe a rozsdamentes csavar javasolt.

23



24

lindab | veliink egyszerii az épités

Lindab PIR / PIR MIAX toltetl szendvicspanelek
teherbirasi adatainak attekinté tablazata

Belss Toltet Kiilsé - bels fegyverzet
. elso [mm]
Va:;gg hémér- PIR
séklet A=0,022 W/mK
' 0,5-0,4 0,5-0,5
[mm] [°C] PIR VIAX P -5
A=0,020 W/mK oldalszamok
40 20 PIR 26 27
T 60 20 PIR 28 29
N
9 80 20 PIR, PIR MAX 30 31
Y
‘0 O
) 100 20 PIR, PIR MIAX 32 33
o
3 120 20 PIR, PIR MIAX 34 35
c
= 150 20 PIR, PIR MAX 36 37
160 20 PIR, PIR MIAX 38 39
& | 40 20 PIR, PIR MIAX 40 41
_ § 60 20 PIR, PIR MAX 42 43
O
g § 80 20 PIR, PIR MAX 44 45
=2
8| 100 20 PIR, PIR MIAX 46 47
£
2| 120 20 PIR, PIR MIAX 48 49
9 100 20 PIR, PIR MIAX 50 51
[/}
.
s 5 %‘ 120 20 PIR, PIR MIAX 52 53
o =
? <N | 120 0 PIR, PIR MAX 54 -
- = @ 9
cS S= | 160 20 PIR, PIR MAX 56 57
e} 23
I
3 O] 160 -15 PIR, PIR MIAX 58 -
£ T
= 3 200 20 PIR, PIR MAX 59 60
200 -25 PIR, PIR MIAX 61 -
60 20 PIR, PIR MIAX 64 65
T = 80 20 PIR, PIR MIAX 66 67
232
=83 100 20 PIR, PIR MAX 68 69
¢ 20
== 120 20 PIR, PIR MAX 70 71
140 20 PIR, PIR MIAX 72 73




Lindab kézetgyapot MW toltet(i szendvicspanelek
teherbirasi adatainak attekinté tablazata

B Toltet Kiils6 - belsé fegyverzet
Vas- B”els'o [mm]
tagsag hémér- MW
A\=0,040 W/mK oldalszamok
= g 7 80 20 MW 74 75
£Eg=
c o N
Zc9
4 80 20 MW QA 86 87
100 20 MW 76 77
100 20 MW QA 88 89
o]
2 T | 120 20 MW 78 79
b [
- =
s =R 120 20 MW QA 90 91
N s 4
n © = 160 20 MW 80 81
| 5 £
= I
] Q2
ks g 8 160 20 MW QA 92 93
o £
S a 200 20 MW 82 83
c
= 200 MW QA 94 95
250 20 MW 84 85
- 80 20 MW 96 97
2
= 80 20 MW QA 102 103
N
- N
£ 100 20 MW 98 99
=5
& 3 100 20 MW QA 104 105
©
2 120 20 MW 100 101
£
120 20 MW QA 106 107

A teherbirasi tablazat értékei addig érvényesek, mig minden kapcsolati elem tokéletes alaki, nem tortént semmilyen
alakvaltozas.

A teherbirasi tablazatok értékeinél a kovetkezéképpen kell eljarni:

- a teherbirds ellendllasi értékek tervezési értéke adott a tablazatban, és a terhek teherbirdsi tervezési értékével kell
oOsszevetni EULS,d <R,
- az alakvaltozasi ellendllasi értékek karakterisztikus értéke adott a tablazatban és terhek karakterisztikus kombindaciéjaval

kell 6sszevetni ESLS,k <C,
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Kulsé fegyverzet vastagsaga:
Belsé fegyverzet vastagsaga:
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél
Belsé hémérséklet: nyar / tél
Széls6 tamasz felfekvés:

K6z€ps6 tamasz felfekvés:

Suly:
Héatbocsétasi tényezd:
Tlizvédelmi osztaly:

LindabRoof LSZR teté szendvicspanel; PIR toltet

0,5mm
0,4 mm

40 mm; 0.5 - 0.4 mm

55°C, 65°C, 80°C/-20°C
25°C/20°C

40 mm
60 mm

10,80 kg/m?

U,= 0.55 W/m2K

B-s1,d0

Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Hészigetel6 kitolté anyag: PIR

Acél anyagmindség: $250GD
Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) UuLS
Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS

1104 +-2 mm
L 333,34 333,33 L 333,33 L

Tiizéll6sagi hatarérték: nincs mindsitett érték = - g
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB L feddszélesség 1000 mm }
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas | 5,182 3,819 3,010 2,475 2,094 1,809 1,588 1,412 1,176 0,944 0,769
_ szivas -4,232 -3,152 2,191 -1,399 0,974 0,719 -0,553 0,439 0,358 -0,297 0,251
g SLS nyomas 7,178 4,474 2,665 1,741 1,200 0,808 0,543 0,360 0,189 0,072 -
g | LA00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,206 -0,892 -0,688 -0,547 -0,446 -0,371 -0,287
8 SLS nyomas | 5915 2,947 1,741 1,058 0,636 0,297 0,077 - - . -
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,628 -1,068 -0,727 -0,508 -0,362 -0,230 0,141 -0,080
_o ? ""SLs | nyomas | 4410 2,183 1,197 0,619 0,181 - - ; ; ; ;
g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,833 -1,116 -0,713 -0,453 -0,247 -0,121 -0,042 - -
st uLS nyomas | 5,182 3,819 3,010 2,475 2,094 1,809 1,588 1,412 1,176 0,944 0,769
g = szivas -4,232 3,152 2,071 1,317 -0,914 0,673 0,517 0,410 0,334 0,277 0,234
g g SLS nyomas 7,178 4,474 2,665 1,741 1,200 0,808 0,543 0,360 0,189 0,072 -
z g L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,166 -0,862 -0,664 0,528 -0,430 -0,309 -0,206
=f a SLS nyomas 5915 2,947 1,741 1,058 0,636 0,297 0,077 - - - -
N £ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,508 -0,968 -0,641 -0,364 0,190 0,081 - -
2| @ SLS | nyomas | 4410 2,183 1,197 0,619 0,181 - - - - - -
.% L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,690 -0,996 0,518 -0,217 -0,046 - - - -
g uLS nyomas 5,182 3,819 3,010 2,475 2,094 1,809 1,588 1,412 1,176 0,944 0,769
= szivas -4,232 -3,152 -1,891 -1,194 0,824 -0,605 -0,464 0,367 0,298 -0,247 -0,036
e SLS nyomas 7,178 4,474 2,665 1,741 1,200 0,808 0,543 0,360 0,189 0,072 -
g | Lm00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,589 -1,106 -0,816 -0,628 0,415 0,234 0,115 -
§ SLS nyomas | 5915 2,947 1,741 1,058 0,636 0,297 0,077 - - - -
.ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,329 -0,691 -0,290 -0,062 - - - -
(2] SLS nyomas | 4410 2,183 1,197 0,619 0,181 - - - - - -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,476 -0,565 -0,099 - - - - - -
uLS nyomas | 3,391 2,432 1,893 1,547 1,305 0,915 0,659 0,486 0,363 0,273 0,204
_ szivas -1,888 -1,402 1,119 -0,933 -0,782 -0,564 -0,425 -0,332 -0,266 0,218 -0,182
g SLS nyomas | 3,201 2,216 1,625 1,231 0,951 0,744 0,586 0,464 0,367 0,290 0,229
g | Lioo szivas -1,545 -1,146 0,913 -0,760 -0,651 -0,570 -0,507 0,457 -0,415 0,381 -0,327
3 SLS nyomas | 2,098 1,441 1,047 0,785 0,598 0,460 0,355 0,273 0,209 0,158 0,117
E L/150 szivas -1,545 -1,146 0,913 -0,760 0,651 -0,570 -0,507 0,457 0,415 0,375 0,313
© @ SLS nyomas 1,547 1,054 0,759 0,562 0,422 0318 0,239 0,178 0,130 0,092 0,061
t L/200 | szivas -1,545 -1,146 0,913 -0,760 -0,651 -0,570 -0,507 0,413 -0,339 -0,281 -0,235
fé uLS nyomas 3,391 2,432 1,893 1,547 1,305 0,915 0,659 0,486 0,363 0,273 0,204
e | szivas -1,845 -1,375 -1,100 0,919 -0,782 -0,564 -0,425 0,332 -0,266 0,218 0,182
g g SLS nyomas 3,201 2,216 1,625 1,231 0,951 0,744 0,586 0,464 0,367 0,290 0,229
§ g L/100 szivas 1,517 -1,128 -0,900 0,751 -0,645 -0,565 -0,503 0,453 0,412 0,378 0,327
e 8 SLS nyomas | 2,098 1,441 1,047 0,785 0,598 0,460 0,355 0,273 0,209 0,158 0,117
N 5 L/150 szivas 1,517 -1,128 -0,900 0,751 -0,645 -0,565 -0,503 0,453 0,412 0,375 0,313
g a SLS nyomas 1,547 1,054 0,759 0,562 0,422 0,318 0,239 0,178 0,130 0,092 0,061
g L/200 szivas -1,517 -1,128 -0,900 0,751 -0,645 -0,565 -0,503 0,413 0,339 -0,281 0,235
] uLS nyomas | 3,391 2,432 1,893 1,547 1,305 0,915 0,659 0,486 0,363 0,273 0,204
o = szivas -1,782 -1,333 -1,072 -0,898 0,774 -0,564 -0,425 0,332 -0,266 0,218 0,182
e SLS nyomas | 3,201 2,216 1,625 1,231 0,951 0,744 0,586 0,464 0,367 0,290 0,229
§. L/100 szivas -1,475 -1,100 -0,882 -0,737 0,634 -0,557 -0,496 -0,448 -0,408 0,375 0,327
2 SLS nyomas | 2,098 1,441 1,047 0,785 0,598 0,460 0,355 0,273 0,209 0,158 0,17
5 L/150 szivas -1,475 -1,100 -0,882 -0,737 -0,634 -0,557 -0,496 -0,448 -0,408 -0,375 -0,313
n SLS nyomas 1,547 1,054 0,759 0,562 0,422 0,318 0,239 0,178 0,130 0,092 0,061
L/200 szivas -1,475 -1,100 -0,882 -0,737 -0,634 -0,557 -0,496 0,413 0,339 -0,281 0,235

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak (EN 14 509 alapjan).
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egyméason.

Vissza az attekinté tablazathoz



Kulsé fegyverzet vastagsaga:
Belsé fegyverzet vastagsaga:
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél
Belsé hémérséklet: nyar / tél
Széls6 tamasz felfekvés:

K6z€ps6 tamasz felfekvés:

Suly:
Héatbocsétasi tényezd:
Tlizvédelmi osztaly:

LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR toltet

0,5mm
0,5mm

40 mm; 0.5 - 0.5 mm

55°C, 65°C, 80°C/-20°C
25°C/20°C

40 mm
60 mm

10,80 kg/m?

U,= 0.55 W/m2K

B-s1,d0

Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Hészigeteld kitolté anyag: PIR
Acél anyagmindség: S250GD
Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +-2 mm
L 333,34 333,33 L 333,33 L

Tiizéll6sagi hatarérték: nincs mindsitett érték = - g
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB L feddszélesség 1000 mm }
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas | 5,176 3,815 3,007 2,472 2,092 1,807 1,587 1,410 1,267 1,147 1,012
_ szivas -4,232 -3,152 -2,426 -1,743 -1,214 -0,896 -0,690 -0,548 -0,446 -0,371 -0,313
g SLS nyomas 7,171 4,651 2,801 1,848 1,286 0,899 0,616 0,422 0,264 0,133 0,041
g | LA00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,094 -0,843 0,671 -0,524 -0,400 -0,309
8 SLS nyomas | 6,078 3,065 1,832 1,156 0,712 0,396 0,154 0,001 - . -
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,119 -0,766 -0,537 0,376 -0,236 0,142 -0,078
° o SLS nyomas | 4,532 2,272 1,294 0,721 0,277 0,014 - - - - -
g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,884 -1,157 -0,744 -0,463 -0,248 0,116 -0,032 - -
st ULS nyomas | 5,176 3,815 3,007 2,472 2,092 1,807 1,587 1,410 1,267 1,147 1,012
g = szivas -4,232 3,152 2,071 -1,660 -1,154 -0,850 -0,654 0,519 0,422 0,351 -0,296
g g SLS nyomas 7171 4,651 2,801 1,848 1,286 0,899 0,616 0,422 0,264 0,133 0,041
z g L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,063 -0,819 0,629 -0,465 0,321 0,212
=f a SLS nyomds | 6,078 3,065 1,832 1,156 0,712 0,396 0,154 0,001 - - -
N £ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,564 -1,010 -0,660 -0,368 0,186 0,071 - -
z2| e SLS nyomas | 4532 2,272 1,294 0,721 0,277 0,014 - - - - -
.% L/200 szivas -3,369 -2,509 1,734 -1,029 0,518 -0,206 -0,028 - - - -
g uLS nyomas 5,176 3,815 3,007 2,472 2,092 1,807 1,587 1,410 1,267 1,147 1,012
= szivas -4,232 3,152 -1,891 -1,537 -1,064 -0,782 -0,600 0,476 -0,298 0,321 -0,036
e SLS nyomas 7,171 4,651 2,801 1,848 1,286 0,899 0,616 0,422 0,264 0,133 0,041
g | Lm00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,378 -1,018 -0,718 0,422 -0,465 -0,105 -0,022
§ SLS nyomas | 6,078 3,065 1,832 1,156 0,712 0,396 0,154 0,001 - - -
.ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,373 -0,691 -0,275 -0,038 - - - -
(2] SLS nyomas | 4,532 2,272 1,294 0,721 0,277 0,014 - - - - -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,509 -0,548 -0,067 - - - - - -
ULS nyomas | 4,159 2,986 2,327 1,855 1,206 0,829 0,591 0,430 0317 0,234 0,171
_ szivas -1,881 -1,395 -1,113 -0,928 -0,797 -0,698 -0,587 0,461 0,372 -0,306 -0,257
g SLS nyomas | 3,445 2,393 1,762 1,341 1,042 0,820 0,650 0,518 0,414 0,331 0,264
g | Lioo szivas -1,541 1,142 -0,910 0,757 -0,649 -0,568 -0,506 -0,455 0,414 -0,380 -0,351
3 SLS nyomas | 2,261 1,560 1,139 0,859 0,659 0,511 0,398 0,310 0,240 0,185 0,140
E L/150 szivas -1,541 1,142 -0,910 0,757 -0,649 -0,568 -0,506 -0,455 0,414 -0,380 -0,338
© @ SLS nyomas 1,669 1,143 0,828 0,617 0,467 0,356 0,272 0,206 0,154 0,112 0,078
t L/200 | szivas -1,541 -1,142 0,910 -0,757 -0,649 -0,568 -0,506 0,413 -0,362 -0,301 -0,253
fé uLS nyomas | 4,159 2,986 2,327 1,855 1,206 0,829 0,591 0,430 0317 0,234 0,171
e szivas -1,835 -1,365 -1,092 -0,913 -0,785 -0,689 -0,587 0,461 0,372 -0,306 -0,257
g g SLS nyomas 3,445 2,393 1,762 1,341 1,042 0,820 0,650 0,518 0,414 0,331 0,264
§ 2 L/100 szivas -1,511 1,122 -0,896 0,751 -0,641 -0,565 -0,501 0,451 0,411 -0,377 -0,349
e 8 SLS nyomas | 2,261 1,560 1,139 0,859 0,659 0,511 0,398 0,310 0,240 0,185 0,140
N 5 L/150 szivas -1,511 1,122 -0,896 -0,751 -0,641 -0,565 -0,501 0,451 0,411 -0,377 -0,349
g a SLS nyomas 1,669 1,143 0,828 0,617 0,467 0,356 0,272 0,206 0,154 0,112 0,078
g L/200 szivas -1,511 -1,122 -0,896 -0,751 -0,641 -0,565 -0,501 -0,438 -0,362 -0,301 -0,253
] uLS nyomas | 4,159 2,986 2,327 1,855 1,206 0,829 0,591 0,430 0317 0,234 0,171
o = szivas -1,766 -1,320 -1,061 -0,890 -0,768 -0,676 -0,587 0,461 0,372 -0,306 -0,257
e SLS nyomas | 3,223 2,393 1,762 1,341 1,042 0,820 0,650 0,518 0,414 0,331 0,264
§. L/100 szivas -1,465 -1,092 0,875 0,732 -0,630 -0,553 -0,494 -0,446 -0,406 0,373 -0,345
@ SLS nyomas | 2,261 1,560 1,139 0,859 0,659 0,511 0,398 0,310 0,240 0,185 0,140
5 L/150 szivas -1,465 -1,092 0,875 0,732 -0,630 -0,553 -0,494 -0,446 -0,406 0,373 0,338
€N SLS nyomas 1,669 1,143 0,828 0,617 0,467 0,356 0,272 0,206 0,154 0,112 0,078
L/200 szivas -1,465 -1,092 -0,875 -0,732 -0,630 -0,553 -0,494 0,438 0,362 -0,301 0,253

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egyméason.

Vissza az attekinté tablazathoz
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Kiilsé fegyverzet vastagsaga:
Belsé fegyverzet vastagsaga:
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél
Belsé hémérséklet: nyar / tél
Szé1s6 tamasz felfekvés:

K6zEps6 tdmasz felfekvés:

Suly:

Héatbocsétasi tényezo:
Tlizvédelmi osztaly:
Tizéll6sagi hatarérték:

LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR toltet

60 mm; 0.5 - 0.4 mm

0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3

0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3

55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitoltd anyag: PIR
25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS

60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS

1104 +- 2 mm
U '62 ';3/\;‘/2 ” 7, 333,34 333,33 " 333,33 487
=0. m
B-s1,d0 /_L J

nincs mindsitett érték

Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB 4|, feddszélesség 1000 mm b
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 215 3 315 4 4,5 5 &5 6 6,5
uLS nyomas | 6,259 4,618 3,645 3,000 2,541 2,199 1,933 1,721 1,547 1,279 1,052

= szivas -4,232 -3,152 2,511 -1,874 1,324 -0,987 -0,765 0,611 -0,500 0,417 0,353

£ SLS nyomas | 8,071 5,727 3,612 2,478 1,785 1,325 0,979 0,711 0,517 0,374 0,235

g | L1100 | szivas | -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,175 0,912 -0,729 -0,596 -0,497 0,421

8 SLS nyomas | 7,080 3,780 2,370 1,614 1,077 0,721 0,439 0,211 0,057 - -

£ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 -1,175 -0,907 0,671 -0,505 0,385 0,283
° @ SLS nyomas | 5282 2,806 1,749 1,059 0,616 0,251 0,025 - - - -
T L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 41,211 -0,842 -0,599 -0,408 0,255 0,151 0,079
et uLS nyomas | 6,259 4,618 3,645 3,000 2,541 2,199 1,933 1,721 1,547 1,279 1,052
% = szivas -4,232 -3,152 2,511 -1,816 -1,282 -0,955 -0,740 0,591 -0,483 -0,402 0,341
g 5 SLS nyomas | 8,071 5,727 3,612 2,478 1,785 1,325 0,979 0,711 0,517 0,374 0,235
£ 2 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 1,154 -0,895 0,715 -0,585 -0,488 0,413
=f 8 sSLS nyomas 7,080 3,780 2,370 1,614 1,077 0,721 0,439 0,211 0,057 - -
N § | Li1s0 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 -1,141 0,814 -0,582 0,373 -0,230 0,131
2| ® SLS nyomds | 5282 2,806 1,749 1,059 0,616 0,251 0,025 - - - -
.f: L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,647 -1,086 -0,689 -0,380 -0,184 -0,059 - -

g uLS nyomas | 6,259 4,618 3,645 3,000 2,541 2,199 1,933 1,721 1,547 1,279 1,052

= szivas -4,232 3,152 2,511 -1,729 1,218 -0,907 -0,702 -0,560 0,458 -0,381 0,323

e SLS nyomas | 8,071 5,727 3,612 2,478 1,785 1,325 0,979 0,711 0,517 0,374 0,235

§. L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 41,122 -0,870 0,695 -0,568 0,474 0311

e SLS nyomas | 7,080 3,780 2,370 1,614 1,077 0,721 0,439 0,211 0,057 - -

% L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -0,919 -0,507 -0,246 -0,079 - -

(2] SLS nyomas | 5282 2,806 1,749 1,059 0,616 0,251 0,025 - - - -

L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,421 0,671 -0,242 - - - - -
uLS nyomas | 6,259 4618 3,645 3,000 2,541 2,199 1,933 1,721 1,547 1,279 1,052

_ szivas -4,232 -3,152 2,511 -1,729 1,218 -0,907 -0,702 -0,560 0,458 -0,381 0,323

£ SLS nyomas | 8,071 5,727 3,612 2,478 1,785 1,325 0,979 0,711 0,517 0,374 0,235

g | LM00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 41,122 -0,870 -0,695 -0,568 -0,474 -0,311

8 SLS nyomas | 7,080 3,780 2,370 1,614 1,077 0,721 0,439 0,211 0,057 - -

§ | U150 | szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -0,919 -0,507 -0,246 -0,079 - -
o @ SLS nyomas | 5,282 2,806 1,749 1,059 0,616 0,251 0,025 - - - -
t L/200 | szivdas | -3369 | -2509 | -1999 | -1421 0,671 -0,242 - - - - -
% LS nyomas | 4,998 3,575 2,778 2,270 1,916 1,418 1,029 0,769 0,586 0,453 0,352
g = szivas -1,805 -1,342 -1,075 -0,899 -0,744 -0,680 -0,607 -0,490 0,391 0,320 -0,266
g £ SLS nyomas | 4,979 3,500 2,614 2,022 1,599 1,283 1,040 0,849 0,696 0,573 0,472
g g L/100 szivas -1,492 -1,107 -0,884 0,738 0,634 -0,557 -0,496 -0,448 -0,408 0,374 -0,346
el 8 SLS nyomas | 3,281 2,295 1,704 1,309 1,027 0,817 0,655 0,528 0,426 0,344 0,277
N | S| 150 | szivas -1,492 -1,107 -0,884 -0,738 -0,634 -0,557 -0,496 -0,448 -0,408 0,374 -0,346
g » SLS nyomas | 2432 1,693 1,249 0,953 0,742 0,584 0,462 0,367 0,291 0,229 0,179
I L/200 | szivas | -1492 -1,107 -0,884 -0,738 -0,634 -0,557 -0,496 -0,448 -0,408 -0,374 -0,346
g uLS nyomas | 4,998 3,575 2,778 2,270 1,916 1,418 1,029 0,769 0,586 0,453 0,352

= szivas 1,724 -1,288 -1,037 0,871 0,753 -0,664 -0,594 -0,490 0,391 0,320 -0,266

e SLS nyomas | 4,979 3,500 2,614 2,022 1,599 1,283 1,040 0,849 0,696 0,573 0,472

§. L/100 szivas -1,438 -1,071 -0,859 0,720 0,620 -0,546 -0,487 -0,440 -0,402 0,369 0,342

a SLS nyomas | 3,281 2,295 1,704 1,309 1,027 0,817 0,655 0,528 0,426 0,344 0,277

£ L/150 szivas -1,438 -1,071 -0,859 0,720 0,620 -0,546 -0,487 -0,440 -0,402 -0,369 0,342

(2] SLS nyomas | 2432 1,693 1,249 0,953 0,742 0,584 0,462 0,367 0,291 0,229 0,179

L/200 szivas -1,438 -1,071 -0,859 0,720 0,620 -0,546 -0,487 -0,440 -0,402 -0,369 -0,342

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason.

Vissza az attekinté tablazathoz



Kiilsé fegyverzet vastagsaga:
Belsd fegyverzet vastagsaga:
Kiils6 hémérséklet: nyar |, I, Il / tél
Belsé hémérséklet: nyar / tél
Széls6 témasz felfekvés:

K6zépso tamasz felfekvés:

Suly:

Héatbocsétasi tényezo:
Tiizvédelmi osztaly:
Tizéll6sagi hatarérték:

LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR toltet

0,5mm
0,5mm

60 mm; 0.5 - 0.5 mm

55°C, 65°C, 80°C/-20°C

25°C/20°C
40 mm
60 mm

11,60 kg/m?
U,=0.37W/mK
B-s1,d0

nincs mindsitett érték

Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Hészigeteld kitolté anyag: PIR
Acél anyagmindség: S250GD
Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
7, 333,34 333,33 " 333,33 87

AN

A

Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB 4L feddszélesség 1000 mm J
Maximalis egyenletesen megoszIé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 6,256 4,616 3,643 2,998 2,540 2,198 1,932 1,720 1,547 1,402 1,280
_ szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,637 1,221 -0,947 -0,757 0,619 0,516 -0,436
g SLS nyomas 8,067 5,980 3,826 2,649 1,924 1,439 0,979 0,850 0,664 0,503 0,379
g | LMoo szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,894 0,731 -0,610 -0,516
8 SLS nyomas 7,331 3,964 2,512 1,728 1,244 0,911 0,439 0,457 0,320 0,186 0,086
£ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -0,967 -0,720 -0,544 -0,416 -0,302

o i SLS nyomas 5,469 2,944 1,855 1,267 0,849 0,566 0,348 0,163 0,037 - -
T L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,271 -0,891 -0,637 -0,430 -0,267 -0,156 -0,079
st ULS nyomas 6,256 4,616 3,643 2,998 2,540 2,198 1,932 1,720 1,547 1,402 1,280
% = szivas -4,232 -3,152 2,511 2,086 -1,595 -1,189 -0,922 -0,736 -0,602 -0,502 0,424
g £ SLS nyomas 8,067 5,980 3,826 2,649 1,924 1,439 1,098 0,850 0,664 0,503 0,379
£ 2 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,880 0,720 -0,600 -0,508
=f 3 SLS nyomas 7,331 3,964 2,512 1,728 1,244 0,911 0,439 0,457 0,320 0,186 0,086
N £ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,207 -0,867 -0,614 0,392 -0,240 0,134
> | SLS nyomas 5,469 2,944 1,855 1,267 0,849 0,566 0,348 0,163 0,037 - -
.g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,647 -1,138 0,716 -0,392 -0,185 -0,052 - -
g uLS nyomas 6,256 4,616 3,643 2,998 2,540 2,198 1,932 1,720 1,546 1,402 1,280
= szivas -4,232 3,152 2,511 -1,729 -1,218 -0,907 -0,920 -0,560 -0,600 -0,381 0,323
e SLS nyomas 8,067 5,980 3,826 2,649 1,924 1,439 1,098 0,850 0,664 0,503 0,379
S | L100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 41,122 -1,102 -0,695 -0,730 0,474 -0,327
§ SLS nyomas 7,331 3,964 2,512 1,728 1,244 0,911 0,645 0,457 0,320 0,186 0,086

.5 L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -0,954 -0,523 -0,247 -0,070 - -
(2] SLS nyomas 5,469 2,944 1,855 1,267 0,849 0,566 0,348 0,163 0,037 - -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,453 -0,681 -0,235 - - - - -
uLS nyomas | 4,993 3,615 2,818 2,301 1,885 1,299 0,934 0,691 0,522 0,398 0,305
_ szivas -1,850 -1,370 -1,093 0,912 0,784 -0,688 -0,613 -0,553 -0,504 -0,445 0,372
g SLS nyomas 5,355 3,774 2,827 2,195 1,742 1,404 1,143 0,938 0,774 0,641 0,531
g | Lioo szivas -1,523 -1,126 -0,897 -0,747 0,641 -0,561 -0,500 -0,451 -0,410 0,376 0,348
8 SLS nyomas 3,532 2,478 1,847 1,425 1,123 0,898 0,724 0,587 0,477 0,389 0,316
5 L/150 szivas -1,523 -1,126 0,897 0,747 -0,641 0,561 -0,500 -0,451 -0,410 0,376 -0,348
© @ SLS nyomas 2,620 1,830 1,356 1,040 0,814 0,645 0,514 0,412 0,329 0,263 0,208
t L/200 szivas -1,523 -1,126 -0,897 -0,747 -0,641 -0,561 -0,500 -0,451 0,410 0,376 -0,348
% uLS nyomas | 4,993 3,615 2,818 2,301 1,885 1,299 0,934 0,691 0,522 0,398 0,305
g = szivas -1,792 -1,330 -1,065 0,891 -0,768 0,675 -0,603 -0,545 0,497 -0,445 0,372
g E SLS nyomas 5,355 3,774 2,827 2,195 1,742 1,404 1,143 0,938 0,774 0,641 0,531
§ g L/100 szivas -1,484 -1,099 0,878 0,733 -0,630 -0,553 -0,493 -0,445 -0,406 0,373 -0,345
e a SLS nyomas 3,532 2,478 1,847 1,425 1,123 0,898 0,724 0,587 0,477 0,389 0316
N 5 L/150 szivas -1,484 -1,099 0,878 0,733 -0,630 -0,553 -0,493 -0,445 -0,406 0,373 -0,345
g ? SLS nyomas 2,620 1,830 1,356 1,040 0,814 0,645 0,514 0,412 0,329 0,263 0,208
g L/200 szivas -1,484 -1,099 0,878 0,733 -0,630 -0,553 -0,493 -0,445 -0,406 -0,373 -0,345
] uLS nyomas | 4,993 3,615 2,818 2,301 1,885 1,299 0,934 0,691 0,522 0,398 0,305
o = szivas -1,704 -1,271 -1,023 -0,860 -0,744 -0,657 -0,588 -0,532 -0,487 -0,445 -0,372
T SLS nyomas 5,355 3,774 2,827 2,195 1,742 1,404 1,143 0,938 0,774 0,641 0,531
§. L/100 szivas -1,426 -1,060 -0,850 0,712 0,614 -0,541 -0,483 -0,437 0,399 0,367 -0,340
] SLS nyomas 3,532 2,478 1,847 1,425 1,123 0,898 0,724 0,587 0,477 0,389 0,316
£ L/150 szivas -1,426 -1,060 -0,850 0,712 0,614 -0,541 -0,483 -0,437 -0,399 -0,367 -0,340
(2] SLS nyomas 2,620 1,830 1,356 1,040 0,814 0,645 0,514 0,412 0,329 0,263 0,208
L/200 szivas -1,426 -1,060 -0,850 0,712 0,614 -0,541 -0,483 -0,437 -0,399 -0,367 -0,340

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason.

Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
80 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetels kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm
1104 +- 2 mm
Saly: 12,40 kg/m? 7, 333,34 L 333,33 L 333,33 , 67
Héatbocsatasi tényezé: U,=027/ W/m2K 7 1 Z
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 q ﬁ
Tiizéll6sagi hatarérték: REI30/RE 120 ﬂ
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB L foaGszélesség 1000 mm o
4 .
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 215 3 315 4 4,5 5 &5 6 6,5
uLS nyomas | 6,834 5,044 3,981 3,277 2,777 2,403 2,113 1,881 1,692 1,534 1,348
= szivas 4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,675 -1,256 -0,978 0,783 0,642 0,536 0,454
£ SLS nyomas | 8810 6,531 4,605 3,265 2,421 1,846 1,434 1,129 0,865 0,662 0,505
g | L1100 | szivas | -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,917 -0,752 -0,627 -0,532
8 SLS nyomds | 8,265 4,639 3,029 2,136 1,573 1,221 0,807 0,579 0,355 0,187 0,065
£ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,917 0,752 0,627 -0,503
° @ SLS nyomas | 6,168 3,448 2,241 1,529 1,021 0,673 0,346 0,127 - - -
T L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -0,955 0,713 -0,539 -0,396 0,272
et uLS nyomas | 6,834 5,044 3,981 3,277 2,777 2,403 2,113 1,881 1,692 1,534 1,348
g = szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,642 -1,231 -0,958 -0,768 -0,629 -0,525 -0,445
g 5 SLS nyomas | 8810 6,531 4,605 3,265 2,421 1,846 1,434 1,129 0,865 0,662 0,505
£ 2 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 1,241 1,102 -0,906 0,743 0,620 0,526
=f 8 SLS nyomas | 8265 4,639 3,029 2,136 1,573 1,221 0,807 0,579 0,355 0,187 0,065
N § | Li1s0 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 1,241 1,102 -0,906 0,734 -0,563 0,394
; » SLS | nyomas | 6,168 3,448 2,241 1,529 1,021 0,673 0,346 0,127 - - -
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,175 -0,845 -0,547 -0,334 -0,187 -0,086
g uLS nyomas | 6,834 5,044 3,981 3,277 2,777 2,403 2,113 1,881 1,692 1,534 1,348
= szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,594 1,194 -0,929 -0,744 -0,609 0,504 0,431
e SLS nyomas | 8810 6,531 4,605 3,265 2,421 1,846 1,434 1,129 0,865 0,662 0,505
g | L100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,890 -0,730 -0,609 -0,516
§ SLS nyomas | 8,265 4,639 3,029 2,136 1,573 1,221 0,807 0,579 0,355 0,187 0,065
% L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,730 -0,446 -0,250 0,115
(2] SLS nyomas | 6,168 3,448 2,241 1,529 1,021 0,673 0,346 0,127 - - -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -0,813 -0,406 -0,146 - - -
uLS nyomas | 5565 4,028 3,138 2,560 2,155 1,856 1,427 1,070 0,822 0,641 0,506
_ szivas -1,836 -1,358 -1,083 -0,904 0,777 -0,683 -0,609 -0,549 -0,501 0,427 0,354
£ SLS nyomas | 6,780 4,810 3,631 2,843 2,279 1,856 1,529 1,269 1,060 0,890 0,749
g | LM00 szivas -1,514 -1,118 -0,891 -0,742 -0,637 -0,558 -0,497 -0,448 -0,408 0,375 -0,346
8 SLS nyomas | 4,479 3,166 2,380 1,854 1,478 1,196 0,978 0,805 0,666 0,552 0,458
£ | w150 szivas -1,514 -1,118 -0,891 0,742 -0,637 -0,558 -0,497 -0,448 -0,408 0,375 -0,346
© @ SLS nyomas | 3,329 2,344 1,754 1,360 1,078 0,867 0,703 0,573 0,469 0,383 0313
t L/200 szivas -1,514 -1,118 -0,891 0,742 -0,637 -0,558 -0,497 -0,448 -0,408 0,375 -0,346
% LS nyomas | 5,565 4,028 3,138 2,560 2,155 1,856 1,427 1,070 0,822 0,641 0,506
@ szivas 1,772 -1,314 -1,052 -0,881 -0,760 -0,669 -0,597 -0,540 -0,493 0,427 -0,354
g g SLS nyomas | 6,780 4,810 3,631 2,843 2,279 1,856 1,529 1,269 1,060 0,890 0,749
g g L/100 szivas -1,471 -1,089 -0,870 0,726 0,625 -0,549 -0,490 0,442 -0,403 0,371 0,343
el 3 SLS nyomdas | 4,479 3,166 2,380 1,854 1,478 1,196 0,978 0,805 0,666 0,552 0,458
N | S| 150 | szivas -1,471 -1,089 -0,870 -0,726 -0,625 -0,549 -0,490 -0,442 -0,403 -0,371 -0,343
g » SLS nyomas | 3,329 2,344 1,754 1,360 1,078 0,867 0,703 0,573 0,469 0,383 0313
I L/200 | szivas | -1471 -1,089 -0,870 -0,726 -0,625 -0,549 -0,490 -0,442 -0,403 -0,371 0,343
g uLS nyomas | 5565 4,028 3,138 2,560 2,155 1,856 1,427 1,070 0,822 0,641 0,506
= szivas -1,676 -1,248 -1,005 -0,846 0,733 0,648 -0,581 0,526 0,481 0,427 0,354
e SLS nyomas | 6,780 4,810 3,631 2,843 2,279 1,856 1,529 1,269 1,060 0,890 0,749
§. L/100 szivas -1,408 -1,045 -0,838 -0,703 -0,607 0,535 -0,478 0,433 0,395 0,364 0,337
a SLS nyomas | 4,479 3,166 2,380 1,854 1,478 1,196 0,978 0,805 0,666 0,552 0,458
£ L/150 szivas -1,408 -1,045 -0,838 -0,703 -0,607 -0,535 -0,478 0,433 -0,395 -0,364 0,337
N SLS nyomas | 3,329 2,344 1,754 1,360 1,078 0,867 0,703 0,573 0,469 0,383 0313
L/200 szivas -1,408 -1,045 -0,838 -0,703 -0,607 -0,535 -0,478 0,433 -0,395 -0,364 0,337

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak (EN 14 509 alapjan).
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
80 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetels kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm
1104 +- 2 mm
saly: 12,40 kg/m? 7, 333,34 . 333,33 . 333,33 L 67
Hobatbocsatasi tényez6: U,=0,27/ W/m2K 1 1 -
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 /K ﬁ
Tiizéll6sagi hatarérték: REI 30 /RE 120 EL
Léghanggatlési érték: Rw 24 dB L - fed6szélesség 1000 mm o
4 y
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 215 3 315 4 4,5 5 &5 6 6,5
uLS nyomas | 6,831 5,041 3,979 3,276 2,776 2,402 2,112 1,881 1,691 1,534 1,407
= szivas 4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,549 -1,206 -0,966 0,792 0,661 -0,560
£ SLS nyomdas | 8,806 6,528 4,897 3,501 2,615 2,007 1,570 1,244 0,956 0,736 0,566
g | L1100 | szivas | -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,770 -0,653
8 SLS nyomas | 8,604 4,888 3,223 2,293 1,702 1,221 0,882 0,638 0,389 0,207 0,075
£ | 150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,884 0,692 -0,548
° @ SLS nyomas | 6,422 3,635 2,387 1,634 1,099 0,719 0,371 0,136 - - -
T L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,018 -0,765 -0,582 0,425 -0,291
et uLS nyomas | 6,831 5,041 3,979 3,276 2,776 2,402 2,112 1,881 1,691 1,534 1,407
g = szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,524 -1,186 -0,950 -0,779 -0,650 -0,551
g 5 SLS nyomas | 8806 6,528 4,897 3,501 2,615 2,007 1,570 1,244 0,956 0,736 0,566
£ 2 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 1,241 1,102 0,991 -0,900 -0,762 -0,646
X | 8 SLS nyomas | 8604 4,888 3,223 2,293 1,702 1,221 0,882 0,638 0,389 0,207 0,075
g § | Li1s0 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 1,241 1,102 0,991 0,791 -0,605 -0,423
; » SLS | nyomas | 6422 3,635 2,387 1,634 1,099 0,719 0,371 0,136 - - -
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,175 -0,900 -0,579 -0,352 -0,196 -0,087
g uLS nyomas | 6,831 5,041 3,979 3,276 2,776 2,402 2,112 1,881 1,691 1,534 1,401
= szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,487 1,157 0,927 0,759 0,634 0,537
e SLS nyomas | 8,806 6,528 4,897 3,501 2,615 2,007 1,570 1,244 0,956 0,736 0,566
g | L100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,752 -0,637
§ SLS nyomds | 8,604 4,888 3,223 2,293 1,702 1,221 0,882 0,638 0,389 0,207 0,075
% L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,772 -0,470 -0,261 -0,116
(2] SLS nyomas | 6,422 3,635 2,387 1,634 1,099 0,719 0,371 0,136 - - -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -0,845 -0,418 -0,144 - - -
uLS nyomas | 5553 4,018 3,130 2,553 2,149 1,815 1,306 0,971 0,739 0,572 0,447
_ szivas -1,826 -1,348 -1,075 -0,897 0,771 0,678 -0,604 -0,546 -0,498 0,457 -0,423
£ SLS nyomas | 7,288 5,182 3,922 3,080 2,476 2,024 1,673 1,395 1,118 0,896 0,730
g | LM00 szivas -1,508 -1,112 -0,885 -0,737 -0,633 -0,555 -0,494 -0,446 -0,406 -0,373 -0,345
8 SLS nyomas | 4818 3,414 2,573 2,012 1,610 1,308 1,074 0,889 0,739 0,616 0,515
£ | w150 szivas -1,508 -1,112 -0,885 0,737 -0,633 -0,555 -0,494 -0,446 -0,406 0,373 -0,345
© @ SLS nyomas | 3,583 2,530 1,899 1,478 1177 0,950 0,775 0,636 0,523 0,432 0,356
t L/200 szivas -1,508 1,112 -0,885 0,737 0,633 -0,555 -0,494 -0,446 -0,406 -0,373 -0,345
% LS nyomas | 5,553 4,018 3,130 2,553 2,149 1,815 1,306 0,971 0,739 0,572 0,447
@ szivas -1,758 -1,300 -1,040 0,871 -0,752 -0,662 -0,592 0,535 -0,489 -0,450 0,417
g g SLS nyomas | 7,288 5,182 3,922 3,080 2,476 2,024 1,673 1,395 1,118 0,896 0,730
g g L/100 szivas -1,463 -1,080 -0,862 -0,720 0,620 -0,545 -0,486 0,439 0,401 -0,368 -0,341
el 3 SLS nyomas | 4818 3,414 2,573 2,012 1,610 1,308 1,074 0,889 0,739 0,616 0,515
N | S| 150 | szivas -1,463 -1,080 -0,862 -0,720 -0,620 -0,545 -0,486 -0,439 -0,401 -0,368 -0,341
g » SLS nyomas | 3,583 2,530 1,899 1,478 1177 0,950 0,775 0,636 0,523 0,432 0,356
I L/200 | szivas | -1463 -1,080 -0,862 -0,720 -0,620 -0,545 -0,486 -0,439 -0,401 -0,368 -0,341
g uLS nyomas | 5553 4,018 3,130 2,553 2,149 1,815 1,306 0,971 0,739 0,572 0,447
= szivas -1,655 -1,228 -0,988 0,833 0,722 0,638 0,573 -0,520 0,476 -0,439 0,407
e SLS nyomas | 7,288 5,182 3,922 3,080 2,476 2,024 1,673 1,395 1,118 0,896 0,730
§. L/100 szivas -1,395 -1,032 -0,828 -0,694 -0,600 0,529 -0,473 -0,429 0,392 0,361 0,335
a SLS nyomas | 4818 3,414 2,573 2,012 1,610 1,308 1,074 0,889 0,739 0,616 0,515
£ L/150 szivas -1,395 -1,032 -0,828 -0,694 -0,600 -0,529 -0,473 -0,429 0,392 -0,361 0,335
N SLS nyomas | 3,583 2,530 1,899 1,478 1177 0,950 0,775 0,636 0,523 0,432 0,356
L/200 szivas -1,395 -1,032 -0,828 -0,694 -0,600 -0,529 -0,473 -0,429 -0,392 -0,361 -0,335

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egyméson. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
100 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm
1104 +- 2 mm
Suly: 13,20 kg/m? 7, 333,34 » 333,33 " 333,33 67
Héatbocsatasi tényezd: U=022/ W/m?K /_L /‘1
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
Tiizall6sagi hatarérték: REI30/RE 120 8
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB - ——— =
4|, fedészélesség 1000 mm i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas 7,409 5,469 4317 3,555 3,013 2,608 2,293 2,042 1,837 1,667 1,522
_ szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,098 -0,917 0,778
g SLS nyomas 9,549 7,080 5614 4,082 3,089 2,400 1,898 1,520 1,229 0,998 0,788
g | LM00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas 9,460 5,512 3,705 2,677 2,016 1,556 1,174 0,881 0,661 0,489 0311
5 L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,755
° @ SLS nyomas 7,062 4,101 2,746 1,975 1,422 1,012 0,723 0,437 0,223 0,070 -
t L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,807 -0,631 -0,498
‘E ULS nyomas 7,409 5,469 4317 3,555 3,013 2,608 2,293 2,042 1,837 1,667 1,522
@ | = szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,087 -0,909 -0,771
\g £ SLS nyomas 9,549 7,080 5614 4,082 3,089 2,400 1,898 1,520 1,229 0,998 0,788
£ g L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 0,761
=f 8 SLS nyomas 9,460 5,512 3,705 2,677 2,016 1,556 1,174 0,881 0,661 0,489 0,311
N | § | U150 | szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 0,677
; * SLS nyomas 7,062 4,101 2,746 1,975 1,422 1,012 0,723 0,437 0,223 0,070 -
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,935 -0,696 -0,472 0,311
g ULS nyomas 7,409 5,469 4317 3,555 3,013 2,608 2,293 2,042 1,837 1,667 1,522
= szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,071 -0,895 -0,769
e SLS nyomas 9,549 7,080 5614 4,082 3,089 2,400 1,898 1,520 1,229 0,998 0,788
§. L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 -0,761
e SLS nyomas 9,460 5,512 3,705 2,677 2,016 1,556 1,174 0,881 0,661 0,489 0,311
£ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,630 -0,415
@ SLS nyomas 7,062 4,101 2,746 1,975 1,422 1,012 0,723 0,437 0,223 0,070 -
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -0,942 -0,553 -0,290 0,110 -
uLS nyomas 5,880 4,252 3,310 2,698 2,269 1,952 1,398 1,034 0,783 0,603 0,469
_ szivas -1,816 -1,213 -1,068 -0,892 -0,767 -0,674 -0,601 -0,543 -0,495 -0,455 -0,422
E SLS nyomas 7,728 5,628 4,406 3,611 2,979 2,450 1,990 1,517 1,189 0,951 0,772
g | Lioo szivas -1,502 -1,022 -0,881 -0,734 -0,630 -0,553 -0,492 -0,444 -0,405 -0,372 -0,344
8 SLS nyomas 5,685 4,047 3,066 2,411 1,942 1,590 1316 1,098 0,921 0,776 0,655
,% L/150 szivas -1,502 -1,022 -0,881 -0,734 -0,630 -0,553 -0,492 -0,444 -0,405 0,372 -0,344
o @ SLS nyomas 4,231 3,002 2,267 1,776 1,424 1,160 0,954 0,791 0,658 0,549 0,459
t L/200 szivas -1,502 -1,022 -0,881 -0,734 -0,630 -0,553 -0,492 -0,444 -0,405 0,372 -0,344
% ULS nyomas 5,880 4,252 3,310 2,698 2,269 1,952 1,398 1,034 0,783 0,603 0,469
e _ szivas -1,744 -1,289 -1,031 -0,864 -0,746 -0,657 -0,588 -0,532 -0,486 -0,448 -0,415
.g g SLS nyomas 7,728 5,628 4,406 3,611 2,979 2,450 1,990 1,517 1,189 0,951 0,772
§ 2 L/100 szivas -1,454 -1,073 -0,856 0,715 -0,616 -0,541 -0,483 -0,437 0,399 -0,367 -0,339
e a SLS nyomas 5,685 4,047 3,066 2,411 1,942 1,590 1,316 1,098 0,921 0,776 0,655
N ﬁ L/150 szivas -1,454 -1,073 -0,856 0,715 -0,616 -0,541 -0,483 -0,437 -0,399 -0,367 -0,339
E @ SLS nyomas 4,231 3,002 2,267 1,776 1,424 1,160 0,954 0,791 0,658 0,549 0,459
g L/200 szivas -1,454 -1,073 -0,856 0,715 -0,616 -0,541 -0,483 -0,437 0,399 -0,367 -0,339
] uLS nyomas 5,880 4,252 3,310 2,698 2,269 1,952 1,398 1,034 0,783 0,603 0,469
o = szivas -1,637 -1,213 0,976 0,823 0,714 -0,632 -0,567 0,515 -0,472 -0,436 -0,405
T SLS nyomas 7,728 5,628 4,406 3,611 2,979 2,450 1,990 1,517 1,189 0,951 0,772
§ L/100 szivas -1,382 -1,022 -0,819 -0,688 -0,595 -0,525 -0,470 -0,426 -0,389 -0,359 -0,333
A SLS nyomas 5,685 4,047 3,066 2,411 1,942 1,590 1,316 1,098 0,921 0,776 0,655
£ L/150 szivas -1,382 -1,022 -0,819 -0,688 -0,595 -0,525 -0,470 -0,426 -0,389 -0,359 -0,333
«n SLS nyomas 4,231 3,002 2,267 1,776 1,424 1,160 0,954 0,791 0,658 0,549 0,459
L/200 szivas -1,382 -1,022 -0,819 -0,688 -0,595 -0,525 -0,470 -0,426 -0,389 -0,359 -0,333

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A téblazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 8 db panel egyméson. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
100 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm
1104 +- 2 mm
Suly: 13,20 kg/m? 7, 333,34 » 333,33 " 333,33 67
Héatbocsatasi tényezd: U=022/ W/m?K /_L /‘1
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
Ttizalloségi hatarérték: REI30/RE 120 8
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB - ——— =
4|, fedészélesség 1000 mm i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas 7,406 5,467 4316 3,554 3,012 2,607 2,292 2,041 1,836 1,666 1,522
_ szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,105 -0,924 -0,783
g SLS nyomas | 9,545 7,077 5,612 4,382 3,339 2,610 2,076 1,672 1,359 1,113 0,917
g | LM00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas | 9,545 5,826 3,952 2,878 2,182 1,696 1,340 1,071 0,859 0,669 0,520
§ | w150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
° @ SLS nyomas 7,382 4,337 2,931 2,126 1,604 1,239 0,942 0,706 0,528 0,392 0,253
t L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,870 -0,683 -0,541
‘E ULS nyomas 7,406 5,467 4316 3,554 3,012 2,607 2,292 2,041 1,836 1,666 1,522
@ | = szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,087 -0,915 -0,776
\g £ SLS nyomas | 9,545 7,077 5,612 4,382 3,339 2,610 2,076 1,672 1,359 1,113 0,917
£ g L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 0,761
=f 8 SLS nyomas | 9,545 5,826 3,952 2,878 2,182 1,696 1,340 1,071 0,859 0,669 0,520
N | § | U150 | szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,736
; * SLS nyomas 7,382 4337 2,931 2,126 1,604 1,239 0,942 0,706 0,528 0,392 0,253
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,744 -0,506 0,333
g ULS nyomas 7,406 5,467 4316 3,554 3,012 2,607 2,292 2,041 1,836 1,666 1,522
= szivas -4,232 -3,152 2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,079 -0,901 -0,764
e SLS nyomas | 9,545 7,077 5,612 4,382 3,339 2,610 2,076 1,672 1,359 1,113 0,917
§. L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 -0,761
e SLS nyomas | 9,545 5,826 3,952 2,878 2,182 1,696 1,340 1,071 0,859 0,669 0,520
£ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,675 -0,445
@ SLS nyomas 7,382 4,337 2,931 2,126 1,604 1,239 0,942 0,706 0,528 0,392 0,253
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -0,991 -0,583 -0,303 0,110 -
uLS nyomds | 5868 4,242 3,301 2,690 2,263 1,947 1,507 1,114 0,844 0,651 0,508
_ szivas -1,806 -1,329 -1,058 -0,883 -0,760 -0,668 -0,596 -0,539 -0,492 -0,452 -0,419
E SLS nyomas 7,725 5,625 4,403 3,608 3,051 2,639 2,155 1,641 1,285 1,028 0,836
g | Lioo szivas -1,496 -1,100 -0,875 -0,728 -0,626 -0,549 -0,489 -0,442 -0,403 -0,370 -0,342
8 SLS nyomas | 6,113 4,360 3,312 2,612 2,110 1,733 1,440 1,206 1,016 0,860 0,730
,% L/150 szivas -1,496 -1,100 0,875 0,728 -0,626 -0,549 -0,489 -0,442 -0,403 0,370 -0,342
o @ SLS nyomas | 4552 3,237 2,451 1,926 1,550 1,267 1,047 0,872 0,729 0,612 0,515
t L/200 szivas -1,496 -1,100 -0,875 -0,728 -0,626 -0,549 -0,489 0,442 -0,403 -0,370 0,342
% ULS nyomas 5,868 4,242 3,301 2,690 2,263 1,947 1,507 1,114 0,844 0,651 0,508
e _ szivas -1,730 -1,274 -1,018 -0,853 -0,736 -0,649 -0,581 0,526 -0,481 -0,443 -0,411
.g g SLS nyomas 7,725 5,625 4,403 3,608 3,051 2,639 2,155 1,641 1,285 1,028 0,836
§ 2 L/100 szivas -1,445 -1,064 -0,848 -0,708 -0,610 -0,536 -0,479 0,433 -0,396 -0,364 -0,337
e a SLS nyomas | 6,113 4,360 3,312 2,612 2,110 1,733 1,440 1,206 1,016 0,860 0,730
N ﬁ L/150 szivas -1,445 -1,064 -0,848 -0,708 -0,610 -0,536 -0,479 0,433 -0,396 -0,364 -0,337
E @ SLS nyomas | 4552 3,237 2,451 1,926 1,550 1,267 1,047 0,872 0,729 0,612 0,515
g L/200 szivas -1,445 -1,064 -0,848 -0,708 -0,610 -0,536 -0,479 0,433 -0,396 -0,364 -0,337
] uLS nyomds | 5868 4,242 3,301 2,690 2,263 1,947 1,507 1,114 0,844 0,651 0,508
o = szivas -1,615 -1,191 -0,957 -0,807 -0,701 -0,621 -0,558 -0,508 -0,466 0,430 -0,400
T SLS nyomas 7,725 5,625 4,403 3,608 3,051 2,639 2,155 1,641 1,285 1,028 0,836
§ L/100 szivas -1,369 -1,009 -0,807 -0,678 -0,586 -0,518 -0,464 0,421 -0,385 -0,355 -0,329
A SLS nyomas | 6,113 4,360 3,312 2,612 2,110 1,733 1,440 1,206 1,016 0,860 0,730
£ L/150 szivas -1,369 -1,009 -0,807 -0,678 -0,586 -0,518 -0,464 -0,421 -0,385 -0,355 -0,329
«n SLS nyomas | 4552 3,237 2,451 1,926 1,550 1,267 1,047 0,872 0,729 0,612 0,515
L/200 szivas -1,369 -1,009 -0,807 -0,678 -0,586 -0,518 -0,464 -0,421 -0,385 -0,355 -0,329

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tébldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 8 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet

120 mm; 0.5 - 0.4 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
Szé1s6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Sly: 14,00 kg/m? 37, 333,34 L 333,33 L 333,33 , 67
Héatbocsatasi tényezo: U,=0,18/0,17 W/mK I~ i i j
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
Tiizéll6sagi hatarérték: REI 30 /RE 120 9
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB rﬁ T
4L fedészélesség 1000 mm ¥
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
ULS nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
- szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,917
g SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,779 2,978 2,386 1,936 1,585 1,307 1,083
g | LA00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas | 9,575 6,393 4,392 3,232 2,473 1,939 1,544 1,212 0,939 0,729 0,564
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
o o SLS nyomas 7,961 4,760 3,259 2,389 1,820 1,359 1,009 0,751 0,516 0,308 0,152
g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 =1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,707
; uLs nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
8 | szivas -4,232 -3,152 22,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,917
.g % SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,779 2,978 2,386 1,936 1,585 1,307 1,083
£ 8 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
x. 8 SLS nyomas 9,575 6,393 4,392 3,232 2,473 1,939 1,544 1,212 0,939 0,729 0,564
N | & | /150 | szivas | -3369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 0,761
.; * SLS nyomas 7,961 4,760 3,259 2,389 1,820 1,359 1,009 0,751 0,516 0,308 0,152
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,785 -0,593
g uLsS nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
= szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,901
e SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,779 2,978 2,386 1,936 1,585 1,307 1,083
§ L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
a SLS nyomas 9,575 6,393 4,392 3,232 2,473 1,939 1,544 1,212 0,939 0,729 0,564
E L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
« SLS nyomas 7,961 4,760 3,259 2,389 1,820 1,359 1,009 0,751 0,516 0,308 0,152
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 -1,241 -1,102 -0,991 0,677 0,415 -0,227
uLs nyomas 5,873 4,242 3,296 2,683 2,253 1,937 1,693 1,297 0,984 0,761 0,596
- szivas -1,800 =1,323 -1,054 -0,880 -0,757 -0,666 -0,594 -0,537 -0,490 -0,451 -0,418
‘g SLS nyomas 7,737 5,632 4,405 3,607 3,047 2,634 2,316 1,867 1,461 1,168 0,950
g | Lioo szivas -1,492 -1,097 -0,872 -0,726 -0,624 -0,547 -0,488 -0,440 -0,402 -0,369 -0,341
8 SLS nyomas 6,897 4,934 3,760 2,976 2415 1,992 1,663 1,401 1,187 1,011 0,864
E L/150 szivas -1,492 -1,097 -0,872 -0,726 -0,624 -0,547 -0,488 -0,440 -0,402 -0,369 -0,341
N @ SLS nyomas 5,138 3,665 2,785 2,197 1,776 1,459 1,213 1,016 0,856 0,723 0,613
t L/200 | szivas -1,492 -1,097 -0,872 -0,726 -0,624 -0,547 -0,488 -0,440 -0,402 -0,369 -0,341
"‘é uLs nyomas 5,873 4,242 3,296 2,683 2,253 1,937 1,693 1,297 0,984 0,761 0,596
g — szivas -1,721 -1,267 -1,012 -0,848 -0,732 -0,646 -0,579 -0,524 -0,479 -0,442 -0,410
_g g SLS nyomas 7,737 5,632 4,405 3,607 3,047 2,634 2,316 1,867 1,461 1,168 0,950
% 8‘ L/100 szivas -1,440 -1,059 -0,844 -0,705 -0,607 -0,534 -0,477 -0,428 -0,394 -0,363 -0,336
e 8 SLS nyomas 6,897 4,934 3,760 2,976 2,415 1,992 1,663 1,401 1,187 1,011 0,864
,:, % L/150 szivas -1,440 -1,059 -0,844 -0,705 -0,607 -0,534 -0,477 -0,428 -0,394 -0,363 -0,336
E @ SLS nyomas 5,138 3,665 2,785 2,197 1,776 1,459 1,213 1,016 0,856 0,723 0,613
g L/200 szivas -1,440 -1,059 -0,844 -0,705 -0,607 -0,534 -0,477 -0,428 -0,394 -0,363 -0,336
] uLS nyomas 5,873 4,242 3,296 2,683 2,253 1,937 1,693 1,297 0,984 0,761 0,596
o = szivas -1,603 -1,181 -0,949 -0,800 -0,696 -0,617 -0,555 -0,505 -0,463 -0,428 -0,398
e SLS nyomas 7,737 5,632 4,405 3,607 3,047 2,634 2,316 1,867 1,461 1,168 0,950
§. L/100 szivas -1,361 -1,002 -0,802 -0,673 -0,583 -0,515 -0,462 -0,419 -0,383 -0,354 -0,328
8 SLS nyomas 6,897 4,934 3,760 2,976 2415 1,992 1,663 1,401 1,187 1,011 0,864
ﬁ L/150 szivas -1,361 -1,002 -0,802 -0,673 -0,583 -0,515 -0,462 -0,419 -0,383 -0,354 -0,328
€N SLS nyomas 5,138 3,665 2,785 2,197 1,776 1,459 1,213 1,016 0,856 0,723 0,613
L/200 szivas -1,361 -1,002 -0,802 -0,673 -0,583 -0,515 -0,462 0,419 -0,383 -0,354 0,328

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egyméson. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
120 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
Szé1s6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatéarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) UuLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Sly: 14,00 kg/m? 37, 333,34 L 333,33 L 333,33 , 67
Héatbocsatasi tényezo: U,=0,18/0,17 W/mK I~ i i j
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
Tiizéll6sagi hatarérték: REI 30 /RE 120 9
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB - »
4L fedészélesség 1000 mm I’
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
ULS nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
- szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,924
g SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,960 3,236 2,607 2,126 1,749 1,450 1,208
g | LA00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas 9,575 6,773 4,691 3,476 2,677 2,111 1,692 1,371 1,120 0,920 0,749
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
o * SLS nyomas 8,347 5,045 3,484 2,572 1,973 1,549 1,234 0,977 0,756 0,585 0,450
g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 =1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
; uLs nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
8 | szivas -4,232 -3,152 22,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,918
.g g SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,960 3,236 2,607 2,126 1,749 1,450 1,208
£ 8 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
¥I a SLS nyomas 9,575 6,773 4,691 3,476 2,677 2,111 1,692 1,371 1,120 0,920 0,749
N | & | /150 | szivas | -3369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 0,761
.; € SLS nyomas 8,347 5,045 3,484 2,572 1,973 1,549 1,234 0,977 0,756 0,585 0,450
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,640
g uLsS nyomas 7,424 5477 4,321 3,556 3,012 2,605 2,290 2,038 1,832 1,661 1,516
= szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,908
e SLS nyomas 9,575 7,097 5,626 4,652 3,960 3,236 2,607 2,126 1,749 1,450 1,208
§ L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
a SLS nyomas 9,575 6,773 4,691 3,476 2,677 2,111 1,692 1,371 1,120 0,920 0,749
E L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
« SLS nyomas 8,347 5,045 3,484 2,572 1,973 1,549 1,234 0,977 0,756 0,585 0,450
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 1,421 -1,241 -1,102 -0,991 0,721 -0,441 -0,241
uLs nyomas 5,860 4,231 3,296 2,683 2,246 1,930 1,687 1,398 1,061 0,821 0,644
- szivas -1,790 =1,3112 -1,054 -0,880 -0,749 -0,659 -0,589 -0,532 -0,486 -0,447 -0414
‘g SLS nyomas 7,733 5,628 4,405 3,607 3,044 2,631 2,314 2,022 1,580 1,263 1,028
g | Lioo szivas -1,486 -1,090 -0,872 -0,726 -0,619 -0,543 -0,484 -0,437 -0,399 -0,367 -0,339
8 SLS nyomas 7,413 5313 3,760 2,976 2,619 2,167 1,815 1,534 1,305 1,115 0,957
E L/150 szivas -1,486 -1,090 -0,872 -0,726 -0,619 -0,543 -0,484 -0,437 -0,399 -0,367 -0,339
N @ SLS nyomas 5,525 3,950 2,785 2,197 1,929 1,591 1,327 1,116 0,944 0,802 0,683
t L/200 | szivas -1,486 -1,090 -0,872 -0,726 0,619 -0,543 -0,484 -0,437 -0,399 -0,367 -0,339
"‘é uLs nyomas 5,860 4,231 3,296 2,683 2,246 1,930 1,687 1,398 1,061 0,821 0,644
g — szivas -1,706 -1,251 -1,012 -0,848 -0,722 -0,637 -0,571 -0,518 -0,474 -0,437 -0,406
.g g SLS nyomas 7,733 5,628 4,405 3,607 3,044 2,631 2314 2,022 1,580 1,263 1,028
E 8‘ L/100 szivas -1,431 -1,049 -0,844 -0,705 -0,600 -0,528 -0,472 -0,428 -0,391 -0,360 -0,333
e 8 SLS nyomas 7,413 5313 3,760 2,976 2,619 2,167 1,815 1,534 1,305 1,115 0,957
,:, % L/150 szivas -1,431 -1,049 -0,844 -0,705 -0,600 -0,528 -0,472 -0,428 -0,391 -0,360 -0,333
E @ SLS nyomas 5,525 3,950 2,785 2,197 1,929 1,591 1,327 1,116 0,944 0,802 0,683
g L/200 szivas -1,431 -1,049 -0,844 -0,705 -0,600 -0,528 -0,472 -0,428 -0,391 -0,360 -0,333
:"g uLS nyomas 5,743 4,231 3,296 2,683 2,246 1,930 1,687 1,398 1,061 0,821 0,644
o = szivas -1,581 -1,159 -0,949 -0,800 -0,681 -0,604 -0,544 -0,496 -0,455 -0,421 -0,392
e SLS nyomas | 7,733 5,628 4,405 3,607 3,044 2,631 2314 2,022 1,580 1,263 1,028
§. L/100 szivas -1,347 -0,988 -0,802 -0,673 -0,573 -0,507 -0,455 -0,413 -0,378 -0,349 -0,324
a SLS nyomas 7,413 5313 3,760 2,976 2,619 2,167 1,815 1,534 1,305 1,115 0,957
ﬁ L/150 szivas -1,347 -0,988 -0,802 -0,673 -0,573 -0,507 -0,455 -0,413 -0,378 -0,349 -0,324
€N SLS nyomas 5,525 3,950 2,785 2,197 1,929 1,591 1,327 1,116 0,944 0,802 0,683
L/200 szivas -1,347 -0,988 -0,802 -0,673 -0,573 -0,507 -0,455 0,413 0,378 -0,349 0,324

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egyméson. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
150 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagséaga: 0,4 mm Panelrdgzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, Il 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Saly: 15,20 kg/m? 37, 333,34 . 333,33 . 333,33 , 67
Hoatbocsatasi tényezo: U,=0,15/0,13 W/m%K — i i /ﬁ
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
Tizéll6sagi hatarérték: REI 30 /RE 120 8
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB ) — “rodbszdlesség 1000mm L —=t
b .
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
i8S 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 1353 10,15 8,12 6,77 6,39 4,83 3,79 3,05 2,51 2,1 1,79
_ szivas 6,91 5,18 4,14 3,45 2,96 2,57 2,01 1,62 1,34 1,11 0,95
£ SLS | nyomas | 12,59 9,68 7,44 5,76 4,51 3,56 2,84 2,29 1,85 1,51 1,25
g | /100 | szivas 12,7 9,81 7,58 59 4,64 3,69 2,95 2,39 1,95 1,6 133
8 SLS | nyomas 8,25 6,28 4,77 3,66 2,83 2,21 1,74 1,39 1,11 0,89 0,73
£ | 150 szivas 8,36 6,41 4,91 38 2,96 2,34 1,86 1,49 12 0,98 0,8
@ SLS | nyomas 6,07 4,57 3,44 2,61 1,99 1,54 1,2 0,94 0,74 0,58 0,46
b L/200 szivas 6,18 4,71 3,58 2,75 2,12 1,66 1,31 1,04 0,83 0,67 0,54
_E uLS nyomas | 1353 10,15 8,12 6,77 6,39 4,83 3,79 3,05 2,51 2,1 1,79
g = szivas 6,91 5,18 4,14 3,45 2,96 2,57 2,01 1,62 1,34 1,11 0,95
g £ SLS | nyomas | 12,59 9,68 7,44 5,76 4,51 3,56 2,84 2,29 1,85 1,51 1,25
£ 2 L/100 szivas 12,59 9,68 7,44 5,76 4,51 3,56 2,84 2,29 1,85 1,51 1,25
=f 8 SLS | nyomas 8,25 6,28 4,77 3,66 2,83 2,21 1,74 1,39 1,11 0,89 0,73
N | E | U150 | szivas 8,25 628 477 3,66 2,83 2,21 1,74 1,39 1,11 0,89 073
; o SLS | nyomas 6,07 4,57 3,44 2,61 1,99 1,54 1,2 0,94 0,74 0,58 0,46
= L/200 | szivas 6,07 4,57 344 2,61 1,99 1,54 1.2 094 074 0,58 0,46
g uLS nyomas | 1353 10,15 8,12 6,77 6,39 4,83 3,79 3,05 2,51 2,1 1,79
= szivas 6,91 5,18 4,14 3,45 2,96 2,57 2,01 1,62 1,34 1,11 0,95
e SLS | nyomas | 12,59 9,68 7,44 5,76 4,51 3,56 2,84 2,29 1,85 1,51 1,25
§ L/100 szivas 12,42 9,48 7,23 5,56 432 3,38 2,67 2,13 1,71 1,38 1,13
b SLS | nyomas 8,25 6,28 4,77 3,66 2,83 2,21 1,74 1,39 1,11 0,89 0,73
£ L/150 szivas 8,08 6,08 4,56 3,45 2,64 2,03 1,57 1,23 0,97 0,76 0,61
@ SLS | nyomas 6,07 4,57 3,44 2,61 1,99 1,54 1,2 0,94 0,74 0,58 0,46
L/200 szivas 5,84 4,11 2,88 2,02 1,43 1,02 0,73 0,52 037 0,27 0,19
uLS nyomas | 1033 7,7 5,76 3,65 2,47 1,75 13 1 0,78 0,63 0,52
_ szivas 2,76 2,07 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0,75 0,69 0,64
£ SLS | nyomas | 17,06 12,11 9,16 7,22 5,84 4,81 3,98 3,33 2,81 2,38 2,04
g | /100 | szivas 17,19 12,24 9,27 7.32 593 4,88 4,05 34 2,87 245 2,09
8 SLS | nyomas | 11,21 7,91 5,95 4,67 3,77 3,1 2,55 2,13 1,79 1,51 1,29
§ | 150 | szivas 11,34 8,04 6,07 4,77 3,86 317 2,63 2,2 1,85 1,57 1,34
o @ SLS | nyomas 8,28 5,81 435 34 2,74 2,25 1,85 1,53 1,28 1,08 0,91
t L/200 szivas 8,41 5,94 4,46 3,51 2,83 2,32 1,92 1,6 1,35 1,14 0,96
- -
3 uLs | Myomss 10,33 7,7 5,76 3,65 2,47 1,75 13 1 0,78 0,63 0,52
a | szivas 2,76 2,07 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0,75 0,69 0,64
g g SLS | nyomas | 17,06 12,11 9,16 7,22 5,84 4,81 3,98 3,33 2,81 2,38 2,04
% 2 L/100 szivas 17,06 12,11 9,16 7,22 5,84 4,81 3,98 3,33 2,81 2,38 2,04
e 8 SLS | nyomas | 11,21 7,91 5,95 4,67 3,77 3,1 2,55 2,13 1,79 1,51 1,29
N | 5 | Y150 | szivas 11,21 7.91 595 4,67 3,77 3,1 2,55 2,13 1,79 1,51 1,29
% * SLS | nyomas 8,28 5,81 435 34 2,74 2,25 1,85 1,53 1,28 1,08 0,91
S L/200 | szivas 8,28 5,81 4,35 34 2,74 2,25 1,85 1,53 1,28 1,08 0,91
g uLS nyomas | 1033 7,7 5,76 3,65 2,47 1,75 13 1 0,78 0,63 0,52
= szivas 2,76 2,07 1,66 1,09 0,56 0,36 0,28 0,25 0,2 0,19 0,17
e SLS | nyomas | 17,06 12,11 9,16 7,22 5,84 4,81 3,98 3,33 2,81 2,38 2,04
gg L/100 szivas 16,87 11,93 8,99 7,06 5,71 4,68 3,87 3,23 2,72 2,3 1,95
A SLS | nyomas | 11,21 7,91 5,95 4,67 3,77 3,1 2,55 2,13 1,79 1,51 1,29
£ L/150 szivas 11,02 7,73 5,78 4,52 3,64 2,97 2,45 2,03 1,7 1,43 1,21
@ SLS | nyomas 8,28 5,81 435 34 2,74 2,25 1,85 1,53 1,28 1,08 0,91
L/200 szivas 8,09 5,63 4,18 3,25 2,61 2,12 1,74 1,43 1,19 0,99 0,84

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivéas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tébldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
150 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagséaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, Il 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitdlté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindéség: $250GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Suly: 15,20 kg/m? 37, 333,34 L 333,33 L 333,33 , 67
Hoéatbocsatasi tényezo: U,=0,15/ W/mK i 7 /;
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 7\
T(izall6sagi hatarérték: REI 30 /RE 120 8
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB L
4|, fedészélesség 1000 mm i)

Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)

Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

nyomas
szivas
SLS nyomas

L/100 szivas

SLS nyomas
L/150 szivas

SLS nyomas
L/200 szivas
nyomas

szivas

SLS nyomas
L/100 szivas

SLS nyomas
L/150 szivas

SLS nyomas
L/200 szivas

uLs

Szin csoport I.

uLs

Statikai vaz - Kéttamaszu tarto
Szin csoport Il

nyomas
uLs -
= szivas
g SLS nyomas
-3 L/100 szivas
3 SLS nyomas
E L/150 szivas
»n SLS nyomas
L/200 szivas
nyomas
uLs —
_ szivas
'g SLS nyomas
g | L/100 szivas
8 SLS nyomas
§ | U150 | szivas
© @ SLS nyomas
t L/200 szivas
- -
. nyomas
] us Yo
2 - szivas
E | £ | sLs | nyomas
2| 2| w00 iva
3 8 szivas
€| 8| sLs | nyomas
.{:é E L/150 szivas
2 @ SLS nyomas
I L/200 | szivas
=
S nyomas
& us | o™
= szivas
E SLS nyomas
8 | U100 | szivas
3 SLS nyomas
ﬁ L/150 szivas
)]

SLS nyomas
L/200 szivas
A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tébldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.

Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
160 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, II, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Suly: 15,60 kg/m? 7, 333,34 " 333,33 " 333,33 , 67
Héatbocsétasi tényezo: U=0,14/ W/mK 2 ya
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
T(izall6sagi hatarérték: REI30/RE 120 8
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB
k fed8szélesség 1000 mm I
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
ULS nyomas 7411 5,465 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
i szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,032 -0,863 -0,733
'g SLS nyomas 9,566 7,088 5,618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,534 2,125 1,794 1,523
g | LM00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas 9,566 7,088 5,090 3,842 3,015 2,425 1,983 1,640 1,367 1,147 0,966
E L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
o @ SLS nyomas 8,748 5,380 3,781 2,844 2,225 1,782 1,450 1,193 0,989 0,823 0,671
g L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
; uLs nyomas 7411 5,465 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
§ = szivas -4,232 152 2311 -2,086 -1,785 1,559 -1,384 -1,245 -1,025 -0,858 -0,728
E ‘g SLS nyomas 9,566 7,088 5618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,534 2,125 1,794 1,523
% % L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
!u 3 SLS nyomas 9,566 7,088 5,090 3,842 3,015 2,425 1,983 1,640 1,367 1,147 0,966
N | § | U150 | szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
.; » SLS nyomas 8,748 5,380 3,781 2,844 2,225 1,782 1,450 1,193 0,989 0,823 0,671
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
g uLs nyomas 7411 5,465 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
= szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,236 -1,015 -0,849 -0,721
E SLS nyomas 9,566 7,088 5,618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,534 2,125 1,794 1,523
§. L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas 9,566 7,088 5,090 3,842 3,015 2,425 1,983 1,640 1,367 1,147 0,966
E L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
[ SLS nyomas 8,748 5,380 3,781 2,844 2,225 1,782 1,450 1,193 0,989 0,823 0,671
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
uLs nyomas 5916 4,268 3,308 2,684 2,248 1,927 1,524 1,026 0,694 0,474 0,322
- szivas -1,824 -1,328 -1,048 -0,870 -0,747 -0,656 -0,585 -0,529 -0,483 -0,444 -0,412
‘g SLS nyomas 7,796 5,676 4,435 3,625 3,057 2,638 2,316 1,716 1,312 1,028 0,820
2 | LM00 | szivas | -1512 -1,102 -0,870 -0,721 -0,618 -0,541 -0,482 -0,435 -0,397 -0,365 -0,337
8 SLS nyomas 7,796 5,676 4,408 3,531 2,902 2,429 2,060 1,716 1,312 1,028 0,820
€ | W50 | szivas -1,512 -1,102 -0,870 -0,721 0,618 -0,541 -0,482 -0,435 -0,397 -0,365 -0,337
N @ SLS nyomas 5910 4,256 3,269 2,611 2,140 1,785 1,508 1,286 1,104 0,953 0,820
t L/200 szivas -1,512 -1,102 -0,870 -0,721 -0,618 -0,541 -0,482 0,435 -0,397 -0,365 -0,337
% ULS nyomas 5,916 4,268 3,308 2,684 2,248 1,927 1,524 1,026 0,694 0,474 0,322
g — szivas -1,746 -1,267 -1,001 -0,834 -0,718 -0,632 -0,566 -0,513 -0,469 -0,432 -0,401
\g g SLS nyomas 7,796 5,676 4,435 3,625 3,057 2,638 2,316 1,716 1,312 1,028 0,820
§ g | Lioo szivas -1,460 -1,062 -0,839 -0,697 -0,598 -0,525 -0,469 -0,424 -0,388 -0,357 -0,331
ig 8 SLS nyomas 7,796 5,676 4,408 3,531 2,902 2,429 2,060 1,716 1,312 1,028 0,820
N | § | L1150 szivas -1,460 -1,062 -0,839 -0,697 -0,598 -0,525 -0,469 -0,424 -0,388 -0,357 -0,331
g @ SLS nyomas 5,910 4,256 3,269 2,611 2,140 1,785 1,508 1,286 1,104 0,953 0,820
g L/200 szivas -1,460 -1,062 -0,839 -0,697 -0,598 -0,525 -0,469 -0,424 -0,388 -0,357 -0,331
E uLs nyomas 5,794 4,268 3,308 2,684 2,248 1,927 1,524 1,026 0,694 0,474 0,322
o = szivas -1,629 -1,176 -0,931 -0,778 -0,674 -0,596 -0,536 -0,488 -0,448 -0,415 -0,386
E SLS nyomas 7,796 5,676 4,435 3,625 3,057 2,638 2,316 1,716 1,312 1,028 0,820
§ L/100 szivas -1,381 -1,001 -0,792 -0,660 -0,569 -0,502 -0,450 -0,408 -0,374 -0,345 -0,321
a SLS | nyomas | 7,796 5,676 4,408 3,531 2,902 2,429 2,060 1,716 1,312 1,028 0,820
% L/150 szivas -1,381 -1,001 -0,792 -0,660 -0,569 -0,502 -0,450 -0,408 -0,374 -0,345 -0,321
" SLS nyomas 5910 4,256 3,269 2,611 2,140 1,785 1,508 1,286 1,104 0,953 0,820
L/200 szivas -1,381 -1,001 -0,792 -0,660 -0,569 -0,502 -0,450 -0,408 -0,374 -0,345 -0,321

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivds) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tébldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 6 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabRoof LSZR tet6 szendvicspanel; PIR vagy PIR- toltet
160 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiils6 hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
SzéIs6 témasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
1104 +- 2 mm
Suly: 15,60 kg/m? 7, 333,34 " 333,33 P 333,33 467
Héatbocsétasi tényezd: U=0,14/ W/m?K /_L /ﬂ
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0
T(izallosagi hatarérték: REI30/RE 120 3
Léghanggatlasi érték: Rw 24 dB
k fed8szélesség 1000 mm ¥
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLs nyomas 7411 5,464 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
- szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,931
'g SLS nyomas 9,566 7,088 5,618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,631 2,220 1,886 1,611
g | LM00 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
8 SLS nyomas | 9,566 7,088 5,142 3,899 3,077 2,490 2,049 1,705 1,431 1,208 1,025
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
° @ SLS nyomas | 8772 5,411 3,819 2,888 2,271 1,831 1,500 1,242 1,036 0,870 0,713
E L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 =1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
; uLs nyomas 7,411 5,464 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
% — szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,926
\g g SLS nyomas 9,566 7,088 5618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,631 2,220 1,886 1,611
|8 L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
=f 8 SLS nyomas | 9,566 7,088 5,142 3,899 3,077 2,490 2,049 1,705 1,431 1,208 1,025
N | & | /150 | szivas | -3369 2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 0,991 -0,900 -0,825 -0,761
.; @ SLS nyomas 8,772 5411 3,819 2,888 2,271 1,831 1,500 1,242 1,036 0,870 0,713
= L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
g uLs nyomas 7411 5,464 4,309 3,543 2,999 2,593 2,277 2,025 1,820 1,649 1,504
= szivas -4,232 -3,152 -2,511 -2,086 -1,785 -1,559 -1,384 -1,245 -1,130 -1,035 -0,919
E SLS nyomas 9,566 7,088 5,618 4,644 3,951 3,434 3,032 2,631 2,220 1,886 1,611
§ L/100 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
3 SLS nyomas 9,566 7,088 5,142 3,899 3,077 2,490 2,049 1,705 1,431 1,208 1,025
ﬁ L/150 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
" SLS nyomas 8,772 5,411 3,819 2,888 2,271 1,831 1,500 1,242 1,036 0,870 0,713
L/200 szivas -3,369 -2,509 -1,999 -1,661 -1,421 -1,241 -1,102 -0,991 -0,900 -0,825 -0,761
uLsS nyomas 5,923 4,272 3,310 2,684 2,247 1,925 1,678 1,483 1,170 0,885 0,666
- szivas -1,818 -1,319 -1,039 -0,862 -0,739 -0,648 -0,579 -0,523 -0,478 -0,440 -0,408
'g SLS nyomas 7,809 5,687 4,443 3,630 3,061 2,640 2,317 2,062 1,797 1,414 1,135
g' L/100 szivas -1,508 -1,097 -0,864 -0,716 -0,613 -0,537 -0,478 -0,432 -0,394 -0,362 -0,335
8 SLS nyomas 7,809 5,687 4,441 3,567 2,941 2,470 2,102 1,807 1,565 1,364 1,135
‘,% L/150 szivas -1,508 -1,097 -0,864 -0,716 -0,613 -0,537 -0,478 -0,432 -0,394 -0,362 -0,335
N @ SLS nyomas 5,927 4,278 3,294 2,638 2,169 1,815 1,540 1,319 1,137 0,986 0,858
t L/200 | szivas -1,508 -1,097 -0,864 0,716 0,613 -0,537 -0,478 0,432 -0,394 -0,362 -0,335
% uLs nyomas 5,923 4,272 3,310 2,684 2,247 1,925 1,678 1,483 1,170 0,885 0,666
g — szivas -1,736 -1,254 -0,988 -0,821 -0,706 -0,622 -0,557 -0,505 -0,462 -0,427 -0,396
.g % SLS nyomas 7,809 5,687 4,443 3,630 3,061 2,640 2,317 2,062 1,797 1,414 1,135
é g- L/100 szivas -1,454 -1,054 -0,830 -0,689 -0,591 -0,519 -0,464 -0,419 -0,383 -0,353 -0,327
ig 8 SLS nyomas 7,809 5,687 4,441 3,567 2,941 2,470 2,102 1,807 1,565 1,364 1,135
,:, E L/150 szivas -1,454 -1,054 -0,830 -0,689 -0,591 -0,519 -0,464 -0,419 -0,383 -0,353 -0,327
:g @ SLS nyomas 5,927 4,278 3,294 2,638 2,169 1,815 1,540 1,319 1,137 0,986 0,858
g L/200 szivas -1,454 -1,054 -0,830 -0,689 -0,591 -0,519 -0,464 -0,419 -0,383 -0,353 -0,327
§ uLs nyomas 5,682 4,155 3,310 2,684 2,247 1,925 1,678 1,483 1,170 0,885 0,666
o = szivas -1,614 -1,158 -0,912 -0,761 -0,658 -0,583 -0,525 -0,478 -0,439 -0,407 -0,379
e SLS nyomas 7,809 5,687 4,443 3,630 3,061 2,640 2317 2,062 1,797 1,414 1,135
§ L/100 szivas 1,372 -0,990 -0,780 -0,649 -0,559 -0,493 -0,442 -0,401 -0,368 -0,340 -0,316
8 SLS nyomas 7,809 5,687 4,441 3,567 2,941 2,470 2,102 1,807 1,565 1,364 1,135
£ L/150 szivas -1,372 -0,990 -0,780 -0,649 -0,559 -0,493 -0,442 -0,401 -0,368 -0,340 0,316
@ SLS nyomas 5,927 4,278 3,294 2,638 2,169 1,815 1,540 1,319 1,137 0,986 0,858
L/200 szivas -1,372 -0,990 -0,780 -0,649 -0,559 -0,493 -0,442 -0,401 -0,368 -0,340 -0,316

A tablazat értékei: megengedett maximalis teherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 6 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 40 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kézbensé tdmaszon: 3
Kiils6 hémérséklet: nyar |, II, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Kozéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatoséagi hatéréllapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 10,00 kg/m?
v 1020 +- 2 mm L
Héatbocsatasi tényezd: U,=0,60/ W/m?K 1 71
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 :
Tlzallésagi hatarérték: nincs mindsitett érték L fed6szélesség 1000 mm | <
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ! ?
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLs nyomas 6,14 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46
- szivas 5,06 2,85 1,82 1,26 0,93 0,71 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27
‘E SLS nyomas 3,47 18 0,98 0,55 0,32 0,18 0,1 - - - -
g | L100 | szivas 3,75 2,02 1,15 0,69 042 027 0,17 0,11 - - -
8 | sLs | nyomas 1,93 091 043 0,19 - - - - - - -
€ | /150 [ szivas 2,22 1,13 06 032 018 - - - - - -
@ SLS nyomas 1,17 0,46 0,15 - - - - - - - -
b L/200 | szivas 145 0,68 032 014 - E E - - - E
fg uLs nyomas 6,14 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46
g = szivas 5,06 2,85 1,82 1,26 0,93 0,71 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27
% E SLS nyomas 3,47 1,8 0,98 0,55 0,32 0,18 0,1 - - - -
S g L/100 szivas 3,47 1,8 0,98 0,55 0,32 0,18 0,1 - - - -
=f 3 SLS nyomas 1,93 0,91 0,43 0,19 - - - - - - -
N | § | Y150 | szivas 193 0,91 043 019 - - - - - - -
.; @ SLS nyomas 1,17 0,46 0,15 - - - - - - - -
= L/200 | szivas 117 0,46 0,15 - - - - - - - -
g uLs nyomas 6,14 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46
= szivas 5,06 2,85 1,82 1,26 0,93 0,71 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27
e SLS | nyomas 3,47 1,8 0,98 0,55 0,32 0,18 0,1 - - - -
§. LM00 | szivas 3,04 147 0,72 035 0,16 - - - - - -
8 SLS nyomas 1,93 0,91 0,43 0,19 - - - - - - -
£ L/150 | szivas 1,51 0,58 0,17 - - - - - - - -
@ SLS nyomas 1,17 0,46 0,15 - - - - - - - -
L/200 szivas 0,74 0,13 - - - - - - - - -
uLs nyomas 4,55 2,44 1,5 1,01 0,73 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24 0,2
_ szivas 3,91 2,07 1,28 0,87 0,63 0,47 0,37 0,3 0,25 0,21 0,18
‘\"5' SLS nyomas 4,69 2,87 1,85 1,24 0,85 0,59 0,43 0,31 0,23 0,17 0,13
g | L/100 | szivas 4,86 3,01 1,95 132 092 0,65 047 035 026 021 0,16
8 SLS | nyomas 2,89 1,74 1,09 0,7 0,46 0,32 0,22 0,15 0,1 - -
€ | /150 [ szivas 3,07 1,87 1,2 0,79 0,54 0,37 0,26 0,19 0,15 0,11 -
0 @ SLS nyomas 2 1,16 0,71 0,44 0,27 0,17 0,11 - - - -
t L/200 | szivas 217 13 0,82 0,53 035 0,24 0,16 0,11 - - -
- Py
.3 uLs nyomas 4,55 2,44 15 1,01 0,73 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24 0,2
g - szivas 3,49 1,79 1,08 0,72 0,52 0,39 0,3 0,24 0,2 0,17 0,14
5 g SLS | nyomas 4,69 2,87 1,85 1,24 0,85 0,59 0,43 0,31 0,23 0,17 0,13
g g | LM00 | szivas 4,69 2,87 1,85 1,24 0,85 0,59 043 0,31 0,23 0,17 0,13
el 8 SLS nyomas 2,89 1,74 1,09 0,7 0,46 0,32 0,22 0,15 0,1 - -
N 5 L/150 szivas 2,89 1,74 1,09 0,7 0,46 0,32 0,22 0,15 0,1 - -
E @ SLS nyomas 2 1,16 0,71 0,44 0,27 0,17 0,11 - - - -
S L/200 | szivds 2 116 0,71 044 027 017 0,11 - - - -
g uLs nyomas 4,55 2,44 15 1,01 0,73 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24 0,2
= szivas 2,85 1,37 0,79 0,51 0,35 0,26 0,2 0,16 0,13 0,11 =
E SLS nyomas 4,69 2,87 1,85 1,24 0,85 0,59 0,43 0,31 0,23 0,17 0,13
§. L/100 | szivas 4,43 2,66 1,68 1,1 0,74 05 035 0,25 0,17 0,13 -
8 SLS nyomas 2,89 1,74 1,09 0,7 0,46 0,32 0,22 0,15 0,1 - -
£ L/150 | szivas 2,64 1,53 0,93 0,57 0,35 0,23 0,14 - - - -
@ SLS nyomas 2 1,16 0,71 0,44 0,27 0,17 0,11 - - - -
L/200 | szivas 1,74 0,95 0,55 031 0,16 - - - - - -
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 25 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 40 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLsS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 10,00 kg/m?

s it es L L 1020 +- 2 mm v
Héatbocsatasi tényezé: U,=0,60/ W/m?2K 1 7
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 :

Tlzallésagi hatarérték: nincs mindsitett érték L fedészélesség 1000 mm Lg
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ! i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 515 6 6,5
uLs nyomas 6,13 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46
- szivas 5,66 3,18 2,04 1,42 1,04 0,8 0,63 0,51 0,42 0,35 0,3
£ SLS nyomas 3,63 1,92 1,06 0,6 0,35 0,2 0,11 - - - -
g | LN100 | szivas 3,93 2,15 1,25 0,75 047 03 0,19 0,12 - - -
8 SLS nyomas 2,02 0,97 0,46 0,21 - - - - - - -
€ | L150 | szivas 2,32 12 0,65 035 0,19 0,1 - - - - -
@ SLS nyomas 1,22 0,49 0,16 - - - - - - - -

2 L/200 | szivas 152 0,72 035 0,15 : = s - - : s

_"E uLs nyomas 6,13 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46

% = szivas 5,66 3,18 2,04 1,42 1,04 0,8 0,63 0,51 0,42 0,35 0,3

\g 'E SLS nyomas 3,63 1,92 1,06 0,6 0,35 0,2 0,11 - - - -

£ g L/100 szivas 3,63 1,92 1,06 0,6 0,35 0,2 0,11 - - - -

=f 3 SLS nyomas 2,02 0,97 0,46 0,21 - - - - - . -

N | E | U150 | szivas 2,02 0,97 0,46 0,21 - - - - - - -

.; * SLS nyomas 1,22 0,49 0,16 - - - - - - - -

= L/200 | szivas 1,22 049 0,16 - - - - - - - -

g ULS nyomas 6,13 4,85 3,1 2,15 1,58 1,22 0,96 0,78 0,64 0,54 0,46

. szivas 5,66 3,18 2,04 1,42 1,04 0,8 0,63 0,51 0,42 0,35 0,3

g SLS | nyomas 3,63 1,92 1,06 06 0,35 0.2 0,11 - - - -
g L/100 | szivas 3,18 1,57 0,78 0,38 0,17 - - - - - -
8 SLS nyomas 2,02 0,97 0,46 0,21 - - - - - - -
£ L/150 szivas 1,58 0,61 0,18 - - - - - - - -
”n SLS nyomas 1,22 0,49 0,16 - - - - - - - -
L/200 | szivas 0,77 0,14 - - - - - - - - -

uLs nyomas 4,46 2,24 1,33 0,88 0,62 0,46 0,36 0,29 0,24 0,2 0,17

- szivas 3,75 1,91 1,14 0,76 0,54 0,41 0,32 0,25 0,21 0,17 0,15

‘g SLS nyomas 4,78 2,99 1,95 1,32 0,92 0,65 0,46 0,35 0,25 0,19 0,15

g | L1000 | szivas 4,96 3,14 2,07 1,42 0,99 0,72 053 039 03 023 0,18
8 SLS nyomas 2,94 1,8 1,15 0,75 0,5 0,35 0,24 0,16 0,12 . -
£ | w1s0 szivas 3,12 1,95 1,26 0,85 0,58 0,41 0,29 0,21 0,15 0,12 -
© @ SLS nyomas 2,02 1,21 0,75 0,46 0,3 0,19 0,12 - - - -

t L/200 | szivas 2,2 1,35 0,86 0,56 0,38 0,25 0,18 0,13 - - -

- P

~a uLS nyomas 4,46 2,24 1,33 0,88 0,62 0,46 0,36 0,29 0,24 0,2 0,17

g - szivas 3,15 1,5 0,86 0,55 0,38 0,28 0,21 0,17 0,14 0,11 0,1

g g SLS | nyomas 4,78 2,99 1,95 1,32 0,92 0,65 0,46 0,35 0,25 0,19 0,15

g 2 L/100 szivas 4,78 2,99 1,95 1,32 0,92 0,65 0,46 0,35 0,25 0,19 0,15

i 3 SLS nyomas 2,94 1,8 1,15 0,75 0,5 0,35 0,24 0,16 0,12 . -

N | § | Y150 | szivas 2,94 18 1,15 075 05 035 0,24 0,16 0,12 - -

% * SLS | nyomas 2,02 1,21 0,75 0,46 03 0,19 0,12 - - - -

S L/200 | szivas 2,02 1,21 0,75 0,46 03 0,19 012 - - - -

g uLs nyomas 4,46 2,24 1,33 0,88 0,62 0,46 0,36 0,29 0,24 0,2 0,17

= szivas 2,25 0,9 0,43 0,24 0,14 = = = = = =
g SLS nyomas 4,78 2,99 1,95 1,32 0,92 0,65 0,46 0,35 0,25 0,19 0,15
g L/100 szivas 45 2,77 1,77 1,17 0,79 0,55 0,38 0,27 0,19 0,14 0,1
8 SLS nyomas 2,94 1.8 1,15 0,75 0,5 0,35 0,24 0,16 0,12 - -
ﬁ L/150 szivas 2,65 1,58 0,97 0,61 0,38 0,25 0,15 - = = o
n SLS | nyomas 2,02 1,21 0,75 0,46 03 0,19 0,12 - - - -

L/200 | szivas 1,74 0,99 0,56 033 0,18 - - - - - -

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 25 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 60 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kdzbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, 11, 111 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hdmérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
SzéIs6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépsd tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 11,00 kg/m?
Héatbocsatési tényezé: U,=038/ W/m2K £ 1160 vagy 1020 +- 2 mm it
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 = gL
Tlzallésagi hatarérték: nincs mindsitett érték L fedbszélesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ! 5
Maximalis egyenletesen megoszl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,9 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,84 5,88 4,71 3,27 2,4 1,84 1,46 1,18 0,98 0,82 0,7
_ szivas 6,62 3,73 2,38 1,66 1,22 0,94 0,74 0,6 0,5 0,42 0,35
£ SLS nyomas 5,72 3,37 2,08 1,33 0,87 0,58 0,39 0,27 0,19 0,13 -
g | L1100 | szivas 6 361 2,28 1,49 1,01 0,69 049 035 025 0,19 0,14
8 | sLs | nyomas | 344 1,93 1,13 0,67 04 0,24 0,14 - - - -
£ | 1s0 szivas 3,72 2,17 1,32 0,83 0,54 0,35 0,23 0,15 0,1 - -
@ SLS nyomas 23 1,22 0,65 0,34 0,17 - - - - - -
2 L/200 | szivas 2,58 145 085 05 03 018 01 - - : =
_‘E uLS nyomas 7,84 5,88 4,71 3,27 2,4 1,84 1,46 1,18 0,98 0,82 0,7
§ = szivas 6,62 3,73 2,38 1,66 1,22 0,94 0,74 0,6 0,5 0,42 0,35
€| & SLS nyomas 5,72 3,37 2,08 1,33 0,87 0,58 0,39 0,27 0,19 0,13 -
:‘:q:‘: §- L/100 szivas 5,72 3,37 2,08 1,33 0,87 0,58 0,39 0,27 0,19 0,13 -
x| 3 SLS | nyomas 3,44 1,93 1,13 0,67 04 0,24 0,14 - - - -
N £ L/150 szivas 3,44 1,93 1,13 0,67 0,4 0,24 0,14 - - - -
; ? | gLs | nyomas 23 1,22 0,65 0,34 017 - - - - - -
= L/200 | szivas 23 1,22 0,65 034 0,17 - - - = = =
% uLS nyomas 7,84 5,88 4,71 3,27 2,4 1,84 1,46 1,18 0,98 0,82 0,7
= szivas 6,62 3,73 2,38 1,66 1,22 0,94 0,74 0,6 0,5 0,42 0,35
e SLS nyomas 5,72 3,37 2,08 1,33 0,87 0,58 0,39 0,27 0,19 0,13 -
§. L/100 | szivas 53 3,02 1,79 1,09 0,67 0,41 0,25 0,15 - - -
8 SLS nyomas 3,44 1,93 1,13 0,67 0,4 0,24 0,14 - - - -
5 L/150 szivas 3,02 1,58 0,84 0,43 0,2 - - - - - -
n SLS nyomas 23 1,22 0,65 0,34 0,17 - - - - - -
L/200 | szivas 1,88 0,86 0,36 0,1 - - - - - - -
LS nyomas 3,99 3,03 1,86 1,23 0,87 0,65 0,5 0,4 0,33 0,27 0,23
_ szivas 4,07 2,58 1,55 1,03 0,73 0,55 0,43 0,34 0,28 0,23 0,2
£ SLS nyomas 6,64 4,45 3,08 2,2 1,61 1,2 0,91 0,7 0,55 0,43 0,34
g | L1100 | szivas 6,84 4,59 32 2,31 17 1,27 0,97 0,75 0,59 047 037
8 SLS nyomas 4,17 2,77 1,89 1,34 0,95 0,7 0,52 0,39 03 0,23 0,17
€ | L150 | szivas 4,36 2,92 2,02 1,44 1,05 0,77 0,58 0,45 0,35 0,27 0,21
o @ SLS nyomas 2,94 1,93 13 0,9 0,64 0,45 0,33 0,24 0,17 0,13 -
t L/200 szivas 3,13 2,07 1,42 1 0,72 0,53 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13
8
3 uLS nyomas 3,99 3,03 1,86 1,23 0,87 0,65 0,5 0,4 0,33 0,27 0,23
a | _ szivas 3,99 2,22 1,29 0,83 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,15
g Eo SLS nyomas 6,64 4,45 3,08 2,2 1,61 1,2 0,91 0,7 0,55 0,43 0,34
% 2 L/100 | szivas 6,64 4,45 3,08 2,2 1,61 12 0,91 0,7 0,55 0,43 0,34
el 8 SLS nyomas 4,17 2,77 1,89 1,34 0,95 0,7 0,52 0,39 03 0,23 0,17
N | S| L1150 szivas 4,17 2,77 1,89 1,34 0,95 0,7 0,52 0,39 03 0,23 0,17
% @ SLS nyomas 2,94 1,93 13 0,9 0,64 0,45 0,33 0,24 0,17 0,13 -
I L/200 | szivas 2,94 1,93 13 0,9 0,64 0,45 033 0,24 0,17 0,13 -
g uLs nyomas 3,99 3,03 1,86 1,23 0,87 0,65 0,5 0,4 0,33 0,27 023
= szivas 3,76 1,69 09 0,54 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 - -
e SLS nyomas 6,64 4,45 3,08 2,2 1,61 12 0,91 0,7 0,55 0,43 0,34
§. L/100 szivas 6,35 4,23 2,9 2,05 1,48 1,09 0,81 0,62 0,47 0,36 0,28
2 SLS nyomas 4,17 2,77 1,89 1,34 0,95 0,7 0,52 0,39 03 0,23 0,17
£ L/150 szivas 3,88 2,55 1,72 1,18 0,83 0,59 0,43 0,31 0,23 0,16 0,12
» SLS nyomas 4,17 2,77 1,89 1,34 0,95 0,7 0,52 0,39 03 0,23 0,17
L/200 szivas 2,65 1,71 1,12 0,75 0,5 0,34 0,23 0,15 0,1 - -
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 19 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 60 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLsS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 11,00 kg/m?
v 1160 vagy 1020 +- 2 mm v
Héatbocsatasi tényezo: U=038/ W/m?K 1 1
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 gL
Tizall6sagi hatérérték: nincs mindsitett érték L fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm ;
Léghanggatlési érték: Rw 23 dB ! !
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,82 5,87 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 117 0,97 0,81 0,69
_ szivas 8,54 4,8 3,07 2,14 1,57 1,2 0,95 0,77 0,63 0,54 0,46
£ SLS | nyomas 59 3,53 2,22 1,43 0,95 0,64 0,43 0,3 0,21 0,14 0,1
g | 100 szivas 6,19 3,78 2,42 1,61 1,09 0,76 0,54 0,39 0,28 0,21 0,16
8 | sLs | nyomas | 355 2,03 12 072 044 0,26 0,15 - - - -
€ | /150 [ szivas 3,84 2,27 1,41 0,9 0,58 0,38 0,25 0,17 0,11 - -
@ SLS nyomas 2,37 1,27 0,69 0,37 0,18 - - - - - -
b L/200 szivas 2,66 1,52 0,9 0,54 0,33 0,19 0,11 - - - -
g uLS nyomas 7,82 5,87 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 117 0,97 0,81 0,69
8| szivas 8,54 4,8 3,07 2,14 1,57 12 0,95 0,77 0,63 0,54 0,46
.% g SLS | nyomas 59 3,53 2,22 1,43 0,95 0,64 0,43 0,3 0,21 0,14 0,1
£ g L/100 | szivas 59 3,53 2,22 1,43 0,95 0,64 0,43 03 0,21 0,14 0,1
X a SLS | nyomas 3,55 2,03 1,2 0,72 0,44 0,26 0,15 - - - -
N | § | Y150 | szivas 3,55 2,03 12 072 0,44 0,26 015 - - - -
; ? | sLs | nyomas | 237 1,27 0,69 037 0,18 - - - - - -
= L/200 | szivas 2,37 1,27 0,69 037 0,18 - - - - - -
g uLS nyomas 7,82 5,87 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 117 0,97 0,81 0,69
= szivas 8,54 4,8 3,07 2,14 1,57 12 0,95 0,77 0,63 0,54 0,46
e SLS | nyomas 59 3,53 2,22 1,43 0,95 0,64 0,43 0,3 0,21 0,14 0,1
g | L1100 | szivas 5,47 3,16 1,9 117 0,73 0,45 0,28 0,16 - - -
§ SLS nyomas 3,55 2,03 12 0,72 0,44 0,26 0,15 - - - -
£ L/150 | szivas 3,11 1,66 0,89 0,46 0,22 - - - - - -
@ SLS | nyomas 2,37 1,27 0,69 0,37 0,18 - - - - - -
L/200 | szivas 1,94 0,9 0,38 0,11 - - - - - - -
uLS nyomas 3,94 2,99 2,23 1,45 1,01 0,75 0,57 0,45 0,37 0,31 0,26
_ szivas 4,03 3,05 1,88 1,23 0,87 0,64 0,5 0,39 0,32 0,27 0,22
‘g SLS nyomas 6,74 4,54 3.2 2,32 1,71 1,28 0,98 0,75 0,59 0,46 0,37
g | LM100 | szivas 6,94 47 333 242 18 1,36 1,05 0,82 0,65 0,52 042
8 SLS | nyomés 4,22 2,82 1,96 14 1,02 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19
€ | L150 | szivas 4,42 2,97 2,09 1,51 1,11 0,83 0,63 0,48 0,37 03 0,24
o @ SLS | nyomas 2,96 1,95 1,35 0,94 0,67 0,48 0,35 0,25 0,19 0,14 0,1
t L/200 | szivas 3,16 2,11 1,47 1,05 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,19 0,15
- Py
3 ULs | vomas 3,94 2,99 2,23 1,45 1,01 0,75 0,57 0,45 0,37 0,31 0,26
a | _ szivas 3,94 2,68 1,51 0,95 0,65 0,47 0,35 0,27 0,22 0,18 0,15
E g SLS | nyomas 6,74 4,54 3,2 2,32 1,71 1,28 0,98 0,75 0,59 0,46 0,37
§ g L/100 szivas 6,74 4,54 3,2 2,32 1,71 1,28 0,98 0,75 0,59 0,46 0,37
el 8 SLS | nyomas 422 2,82 1,96 1,4 1,02 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19
N | § | Y150 | szivas 4,22 2,82 1,96 14 1,02 075 0,56 043 033 025 0,19
? @ SLS | nyomas 2,96 1,95 1,35 0,94 0,67 0,48 0,35 0,25 0,19 0,14 0,1
S L/200 | szivas 2,96 1,95 1,35 0,94 0,67 0,48 035 0,25 0,19 0,14 0,1
g uLS nyomas 3,94 2,99 2,23 1,45 1,01 0,75 0,57 0,45 0,37 0,31 0,26
= szivas 3,8 1,93 0,95 0,52 0,31 0,2 0,14 0,1 - - -
e SLS | nyomas 6,74 4,54 3,2 2,32 1,71 1,28 0,98 0,75 0,59 0,46 0,37
g | L100 | szivas 6,43 431 3,01 2,15 1,57 1,16 0,87 0,66 0,51 0,4 0,31
§ SLS | nyomas 4,22 2,82 1,96 14 1,02 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19
E L/150 szivas 3,92 2,58 1,77 1,24 0,87 0,63 0,45 0,34 0,25 0,18 0,13
@ SLS | nyomés 4,22 2,82 1,96 14 1,02 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19
L/200 | szivas 2,65 1,72 1,15 0,78 0,53 0,36 0,25 0,16 0,11 - -
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 19 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 80 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsd tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagséaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 4
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigeteld kitdlté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 11,80 kg/m?
v 1160 vagy 1020 +- 2 mm v
Héatbocsatasi tényezd: U=028/ W/m?K 1 gﬂ
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 %
Thizallésagi hatérérték: El15 X ecoenaessta 1000 mmvany 1140w <
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB y 7
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
LS nyomas 8,91 6,68 6,28 436 3,2 2,46 1,94 1,57 13 1,09 0,93
_ szivas 8,85 4,98 3,18 2,21 1,62 1,25 0,98 0,8 0,66 0,55 0,47
£ SLS nyomas 8,43 5,24 3,42 23 1,59 1,12 0,8 0,58 0,43 0,32 0,24
g | L1100 | szivas 8,72 55 3,64 2,49 1,75 1,25 092 0,68 0,51 039 03
8 SLS nyomas 5,22 3,16 1,99 1,29 0,85 0,56 0,38 0,25 0,17 0,11 -
€ | /150 [ szivas 5,52 3,41 2,21 1,47 1,01 0,7 0,49 0,35 0,26 0,19 0,14
@ SLS nyomaés 3,62 2,11 1,27 0,78 0,48 0,29 0,17 - - - -
b L/200 szivas 3,92 2,37 1,49 0,96 0,64 0,42 0,28 0,19 0,13 = =
g uLS nyomas 8,91 6,68 6,28 436 3,2 2,46 1,94 1,57 13 1,09 0,93
z = szivas 8,85 4,98 3,18 2,21 1,62 1,25 0,98 0,8 0,66 0,55 0,47
ig £ SLS nyomas 8,43 5,24 3,42 23 1,59 1,12 0,8 0,58 0,43 0,32 0,24
£ g L/100 szivas 8,43 524 3,42 23 1,59 1,12 0,8 0,58 0,43 0,32 0,24
=f a SLS nyomas 5,22 3,16 1,99 1,29 0,85 0,56 0,38 0,25 0,17 0,11 -
N | § | Y150 | szivas 522 3,16 1,99 1,29 0,385 0,56 038 025 0,17 0,11 -
; @ SLS nyomas 3,62 2,11 1,27 0,78 0,48 0,29 0,17 - - - -
= L/200 | szivas 3,62 2,11 1,27 078 048 0,29 017 - - - -
g uLsS nyomas 8,91 6,68 6,28 436 3,2 2,46 1,94 1,57 13 1,09 0,93
= szivas 8,85 4,98 3,18 2,21 1,62 1,25 0,98 0,8 0,66 0,55 0,47
g SLS nyomas 8,43 5,24 3,42 23 1,59 1,12 0,8 0,58 0,43 0,32 0,24
2 L/100 szivas 7,98 4,86 3,09 2,02 1,35 0,91 0,63 0,43 03 0,2 0,14
@ SLS nyomas 5,22 3,16 1,99 1,29 0,85 0,56 0,38 0,25 0,17 0,11 -
£ L/150 szivas 4,78 2,77 1,66 1,01 0,61 0,36 0,2 0,1 - - -
» SLS nyomas 3,62 2,11 1,27 0,78 0,48 0,29 0,17 - - - -
L/200 szivas 3,18 1,73 0,94 0,5 0,24 - - - - - -
uLS nyomas 3,37 2,55 2,06 1,7 1,2 0,89 0,69 0,54 0,44 0,37 0,31
_ szivas 3,8 2,39 1,43 0,95 0,67 0,5 0,39 0,31 0,25 0,21 0,17
£ SLS nyomas 9,28 6,33 4,57 3,37 2,54 1,95 1,51 1,19 0,95 0,76 0,62
g | 100 szivas 9,49 6,5 4,71 3,48 2,64 2,03 1,59 1,25 1 0,81 0,66
8 SLS nyomas 59 4 2,87 2,09 1,55 1,18 0,91 0,7 0,55 0,44 0,35
€ | /150 [ szivas 6,12 4,16 3 2,21 1,65 1,26 0,98 0,77 0,61 0,49 0,39
o @ SLS nyomas 4,21 2,83 2,02 1,45 1,07 0,8 0,6 0,46 0,35 0,27 0,22
t L/200 | szivas 443 3 2,15 1,57 117 0,88 0,68 053 041 033 0,26
- Py
3 ULs | vomas 3,37 2,55 2,06 1,7 1,2 0,89 0,69 0,54 0,44 0,37 0,31
a | _ szivas 3,37 2,55 1,83 1,18 0,81 0,59 0,45 0,36 0,29 0,24 0,2
E g SLS nyomas 9,28 6,33 4,57 3,37 2,54 1,95 1,51 1,19 0,95 0,76 0,62
§ g L/100 szivas 9,28 6,33 4,57 3,37 2,54 1,95 1,51 1,19 0,95 0,76 0,62
el 8 SLS | nyomas 59 4 2,87 2,09 1,55 1,18 0,91 07 0,55 0,44 035
N 5 L/150 szivas 59 4 2,87 2,09 1,55 1,18 0,91 0,7 0,55 0,44 0,35
% o SLS nyomas 4,21 2,83 2,02 1,45 1,07 0,8 0,6 0,46 0,35 0,27 0,22
S L/200 | szivas 4,21 2,83 2,02 1,45 1,07 08 0,6 0,46 0,35 0,27 0,22
g uLS nyomas 3,37 2,55 2,06 1,7 1,2 0,89 0,69 0,54 0,44 0,37 0,31
= szivas 3,25 2,48 1,36 0,81 0,52 0,36 0,26 0,2 0,16 0,12 0,1
1_5 SLS nyomas 9,28 6,33 4,57 3,37 2,54 1,95 1,51 1,19 0,95 0,76 0,62
g L/100 szivas 8,96 6,08 437 3.2 2,39 1,82 1,4 1,09 0,85 0,68 0,55
] SLS nyomas 59 4 2,87 2,09 1,55 1,18 0,91 0,7 0,55 0,44 0,35
E L/150 szivas 5,58 3,75 2,66 1,92 1,41 1,05 0,79 0,6 0,46 0,35 0,28
» SLS nyomas 4,21 2,83 2,02 1,45 1,07 0,8 0,6 0,46 0,35 0,27 0,22
L/200 szivas 3,89 2,58 1,82 1,28 0,92 0,66 0,49 0,36 0,26 0,2 0,15
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,

PIR vagy PIR- toltet; 80 mm; 0.5 - 0.5 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetels kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLsS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 11,80 kg/m?
v 1160 vagy 1020 +- 2 mm v
Héatbocsatasi tényezo: U=028/ W/m?K 1 gﬂ
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 %
Tiizall6sagi hatarérték: EI5 <
L fedbszél ¢g 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB g A
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 8,9 6,67 6,25 434 3,18 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,93
. szivas 89 6,4 4,1 2,85 2,09 1,6 1,26 1,02 0,85 0,71 0,61
S SLS | nyomas 8,63 5,45 3,6 2,45 1,71 1,21 0,88 0,64 0,47 0,35 0,26
g | /100 | szivas 894 572 3,83 2,65 1,88 1,36 1 075 057 044 034
3 SLS | nyomas 5,35 3,28 2,09 137 0,91 0,61 0,41 0,28 0,19 0,12 -
£ | U150 [ szivas 5,66 3,54 2,32 1,57 1,08 0,76 0,54 0,39 0,28 0,21 0,15
@ SLS nyomas 3,71 2,19 1,34 0,83 0,51 0,31 0,18 0,1 - - -
2 L/200 | szivas 4,02 2,46 1,57 1,03 0,68 0,46 0,31 0,21 0,14 - -
f uLS nyomas 8,9 6,67 6,25 434 3,18 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,93
§ = szivas 89 6,4 4,1 2,85 2,09 1,6 1,26 1,02 0,85 0,71 0,61
g £ SLS | nyomas 8,63 5,45 3,6 2,45 1,71 1,21 0,88 0,64 0,47 0,35 0,26
g2 L/100 | szivas 8,63 5,45 3,6 2,45 1,71 1,21 0,88 0,64 0,47 0,35 0,26
X 3 SLS | nyomas 535 3,28 2,09 137 0,91 0,61 0,41 0,28 0,19 0,12 -
N | £ | U150 | szivas 535 3,28 2,09 137 091 0,61 041 0,28 0,19 0,12 -
; @ SLS | nyomas 3,71 2,19 1,34 0,83 0,51 0,31 0,18 0,1 - - -
= L/200 | szivas 3,71 2,19 134 0,83 0,51 031 0,18 0,1 - - -
g uLS nyomas 8,9 6,67 6,25 434 3,18 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,93
= szivas 89 6,4 4,1 2,85 2,09 1,6 1,26 1,02 0,85 0,71 0,61
e SLS | nyomas 8,63 5,45 3,6 2,45 1,71 1,21 0,88 0,64 0,47 0,35 0,26
§. L/100 | szivas 8,18 5,05 3,26 2,16 1,45 0,99 0,68 0,47 0,33 0,22 0,15
a SLS | nyomas 535 3,28 2,09 137 0,91 0,61 0,41 0,28 0,19 0,12 -
5 L/150 szivas 4,9 2,88 1,75 1,07 0,65 0,39 0,22 0,11 - - -
n SLS | nyomas 3,71 2,19 1,34 0,83 0,51 0,31 0,18 0,1 - - -
L/200 | szivas 3,26 1,79 0,99 0,53 0,26 - - - - - -
uLS nyomas 3,33 2,52 2,04 1,71 1,42 1,04 08 0,63 0,51 0,42 0,35
~ szivas 3,77 2,85 1,77 1,15 0,81 0,59 0,45 0,36 0,29 0,24 0,21
£ SLS | nyomas 9,39 6,45 4,71 3,51 2,66 2,06 1,62 1,28 1,03 0,83 0,67
g | /100 | szivas 9,62 6,62 4,85 3,63 2,77 2,15 17 1,35 1,09 0,88 073
3 SLS | nyomas 5,96 4,05 2,95 2,17 1,64 1,25 0,96 0,75 0,6 0,47 0,38
£ | L1s0 szivas 6,19 4,24 3,09 23 1,75 1,35 1,05 0,83 0,66 0,54 0,44
o @ SLS | nyomas 4,25 2,86 2,07 1,51 1,12 0,85 0,65 0,49 0,38 03 0,24
t L/200 | szivas 447 3,05 2,21 1,63 1,23 094 073 0,56 045 035 0,28
- -
3 ULs |_nvomss 3,33 2,52 2,04 1,71 1,42 1,04 08 0,63 0,51 0,42 0,35
@ | szivas 3,33 2,52 2,04 1,37 0,93 0,66 0,5 0,39 0,31 0,25 0,21
§ g SLS | nyomas 9,39 6,45 4,71 3,51 2,66 2,06 1,62 1,28 1,03 0,83 0,67
§ g L/100 | szivas 9,39 6,45 4,71 3,51 2,66 2,06 1,62 1,28 1,03 0,83 0,67
el 8 SLS | nyomas 5,96 4,05 2,95 2,17 1,64 1,25 0,96 0,75 0,6 0,47 0,38
N | 5 | U150 | szivas 5,96 4,05 2,95 2,17 1,64 1,25 0,96 0,75 06 0,47 0,38
? i SLS | nyomas 4,25 2,86 2,07 1,51 1,12 0,85 0,65 0,49 0,38 03 0,24
£ L/200 | szivas 4,25 2,86 2,07 1,51 1,12 0,85 0,65 0,49 0,38 03 0,24
g uLS nyomas 3,33 2,52 2,04 1,71 1,42 1,04 08 0,63 0,51 0,42 0,35
= szivas 3,2 2,44 1,52 0,85 0,51 0,33 0,22 0,16 0,11 - -
e SLS | nyomas 9,39 6,45 4,71 3,51 2,66 2,06 1,62 1,28 1,03 0,83 0,67
§. L/100 | szivas 9,05 6,17 4,49 3,33 2,51 1,92 1,49 117 0,93 0,74 0,6
e SLS | nyomas 5,96 4,05 2,95 2,17 1,64 1,25 0,96 0,75 0,6 0,47 0,38
5 L/150 szivas 5,63 3,79 2,74 1,99 1,47 1,11 0,85 0,65 0,5 0,39 03
n SLS | nyomas 4,25 2,86 2,07 1,51 1,12 0,85 0,65 0,49 0,38 03 0,24
L/200 | szivas 3,91 2,6 1,85 1,33 0,96 0,7 0,52 0,38 0,28 0,21 0,15

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsd tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hészigetelé kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 12,60 kg/m? L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Haatbocsétasi tényez6: U,=0,22/0,19 W/m ! .
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 §
Tiizall6sdgi hatérérték: EI15
| fed&szélesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB g 7
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
i8S, 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
_ szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
£ SLS | nyomas | 11,67 7,48 5,03 3,48 2,47 1,79 1,32 0,98 0,74 0,57 0,44
g | L/100 | szivas 11,99 7,76 5,27 37 2,65 1,95 1,45 1, 0,85 0,66 0,52
8 SLS | nyomas 7,36 4,61 3,02 2,04 1,4 0,98 0,69 0,5 0,36 0,26 0,18
§ L/150 szivas 7,68 4,89 3,27 2,25 1,59 1,14 0,83 0,61 0,46 0,35 0,27
@ SLS | nyomas 5,2 3,18 2,02 1,32 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
b L/200 szivas 5,52 3,46 2,27 1,53 1,05 0,74 0,52 0,37 0,27 0,19 0,14
g uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
g = szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
g £ SLS | nyomas | 11,67 7,48 5,03 3,48 2,47 1,79 1,32 0,98 0,74 0,57 0,44
£ g L/100 szivas 11,67 7,48 5,03 3,48 2,47 1,79 1,32 0,98 0,74 0,57 0,44
>f 8 SLS | nyomas 7,36 4,61 3,02 2,04 14 0,98 0,69 0,5 0,36 0,26 0,18
N | E | 150 | szivas 7,36 4,61 3,02 2,04 14 0,98 0,69 05 036 0,26 0,18
; o SLS | nyomas 5,2 3,18 2,02 1,32 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
= L/200 | szivas 52 3,18 2,02 1,32 087 0,58 038 025 0,16 0,1 -
g uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
= szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
e SLS | nyomas | 11,67 7,48 5,03 3,48 2,47 1,79 1,32 0,98 0,74 0,57 0,44
§ L/100 szivas 11,2 7,06 4,66 3,17 2,2 1,55 1,11 038 0,59 0,43 0,32
b SLS | nyomas 7,36 4,61 3,02 2,04 14 0,98 0,69 0,5 0,36 0,26 0,18
£ L/150 szivas 6,88 4,19 2,66 1,72 1,13 0,74 0,49 0,32 0,2 0,12 -
€N SLS | nyomas 5,2 3,18 2,02 1,32 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
L/200 szivas 473 2,76 1,66 1 0,6 0,34 0,18 - - - -
uLS nyomés 3,07 2,32 1,87 1,58 1,36 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
_ szivas 314 2,37 1,91 1,6 1,28 0,95 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33
£ SLS | nyomas | 1255 8,65 6,35 4,76 3,65 2,84 2,24 1,79 1,45 117 0,96
g | LM100 | szivas 12,78 8,84 6,5 49 3,76 2,94 2,33 1,86 1,51 1,24 1,02
8 SLS | nyomas 8,05 5,51 4,03 3 2,28 1,76 1,37 1,09 0,86 0,7 0,56
§ | wis0 szivas 8,28 5,7 4,18 3,14 2,39 1,86 1,46 1,16 0,94 0,76 0,63
o @ SLS | nyomas 58 3,95 2,86 2,13 16 1,22 0,95 0,74 0,58 0,46 0,37
t L/200 szivas 6,04 4,14 3,02 2,25 1,71 1,32 1,04 0,82 0,65 0,53 0,43
- -
3 ULs |Myomas 3,07 2,32 1,87 1,58 1,36 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
a | szivas 3,07 2,32 1,87 1,52 1,04 0,76 0,58 0,45 0,36 03 0,25
g % SLS | nyomas | 1255 8,65 6,35 4,76 3,65 2,84 2,24 1,79 1,45 117 0,96
g 2 L/100 szivas 12,55 8,65 6,35 4,76 3,65 2,84 2,24 1,79 1,45 1,17 0,96
el 8 SLS | nyomas 8,05 5,51 4,03 3 2,28 1,76 1,37 1,09 0,86 0,7 0,56
N | § | Y150 | szivas 8,05 5,51 4,03 3 2,28 1,76 137 1,09 0,86 07 0,56
S @ SLS | nyomas 58 3,95 2,86 2,13 16 1,22 0,95 0,74 0,58 0,46 0,37
S L/200 | szivas 58 3,95 2,86 2,13 1,6 1,22 0,95 0,74 0,58 0,46 0,37
g uLS nyomas 3,07 2,32 1,87 1,58 1,36 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
= szivas 2,96 2,25 1,81 1,08 0,69 0,48 0,34 0,26 0,2 0,16 0,13
t SLS | nyomas | 1255 8,65 6,35 4,76 3,65 2,84 2,24 1,79 1,45 117 0,96
§ L/100 szivas 12,19 8,36 6,12 4,57 3,48 2,69 2,11 1,67 1,34 1,08 0,88
A SLS | nyomas 8,05 5,51 4,03 3 2,28 1,76 1,37 1,09 0,86 0,7 0,56
£ L/150 | szivas 7,69 5,23 38 2,81 2,11 1,61 1,25 0,97 0,76 0,61 0,48
» SLS | nyomas 58 3,95 2,86 2,13 16 1,22 0,95 0,74 0,58 0,46 0,37
L/200 szivas 5,44 3,66 2,64 1,93 1,43 1,07 0,81 0,62 0,48 037 0,28
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetels kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 12,60 kg/m? L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Haatbocsatsi tényez6: U;=022/0,19 W/mK ! =
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
Tiizallosagi hatarérték: El15 ——<=
. PRI N | fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB 1 A
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,06 2,41 1,95 1,62 1,36 1,15
_ szivas 10,18 7,77 5,13 3,56 2,62 2,01 1,58 1,28 1,06 0,89 0,76
£ SLS | nyomas | 11,92 7,74 5,26 3,69 2,65 1,93 1,43 1,08 0,82 0,63 0,49
g | L1100 | szivas 12,25 8,03 5,52 391 2,84 2,1 1,58 1,21 093 0,73 0,58
8 SLS | nyomas 7,52 4,77 3,17 2,16 15 1,06 0,76 0,54 0,39 0,28 0,2
€ | /150 [ szivas 7,84 5,06 3,42 2,39 17 1,23 0,9 0,67 0,51 0,38 0,29
@ SLS | nyomas 531 3,29 2,12 1,4 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
b L/200 szivas 5,64 3,58 237 1,62 1,13 0,79 0,57 0,41 0,29 0,21 0,15
g uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,06 2,41 1,95 1,62 1,36 1,15
8| szivas 10,18 7,77 5,13 3,56 2,62 2,01 1,58 1,28 1,06 0,89 0,76
g g SLS | nyomas | 11,92 7,74 5,26 3,69 2,65 1,93 1,43 1,08 0,82 0,63 0,49
£ g L/100 szivas 11,92 7,74 5,26 3,69 2,65 1,93 1,43 1,08 0,82 0,63 0,49
X a SLS | nyomas 7,52 4,77 3,17 2,16 1,5 1,06 0,76 0,54 0,39 0,28 0,2
N | § | Y150 | szivas 7,52 4,77 317 2,16 15 1,06 0,76 054 039 028 02
; @ SLS | nyomas 531 3,29 2,12 14 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
= L/200 | szivas 531 3,29 2,12 14 0,93 0,62 042 028 0,18 0,11 -
g uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,06 2,41 1,95 1,62 1,36 1,15
= szivas 10,18 7,77 5,13 3,56 2,62 2,01 1,58 1,28 1,06 0,89 0,76
e SLS | nyomas | 11,92 7,74 5,26 3,69 2,65 1,93 1,43 1,08 0,82 0,63 0,49
g | 100 szivas 11,44 73 4,88 3,35 2,35 1,67 1,21 0,88 0,65 0,48 0,35
§ SLS | nyomas 7,52 4,77 3,17 2,16 1,5 1,06 0,76 0,54 0,39 0,28 0,2
£ L/150 szivas 7,03 433 2,78 1,82 1,21 0,8 0,53 0,35 0,22 0,13 -
@ SLS | nyomas 531 3,29 2,12 1,4 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
L/200 szivas 4,83 2,85 1,73 1,06 0,64 0,37 0,19 - - - -
uLS nyomas 3,04 23 1,85 1,56 1,35 1,19 1,02 0,8 0,65 0,53 0,45
_ szivas 3,11 2,35 1,89 1,59 1,37 1,14 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39
£ SLS | nyomas | 12,69 8,79 6,49 4,94 3,82 2,99 2,38 1,91 1,55 1,27 1,05
g | /100 | szivas 12,94 8,99 6,65 5,07 394 3,1 2,47 2 1,63 1,34 1,1
8 SLS | nyomés 8,13 5,59 4,11 3,11 2,38 1,85 1,46 1,16 0,94 0,75 0,62
€ | L150 | szivas 8,37 5,79 427 3,25 25 1,96 1,55 1,25 1,01 0,83 0,68
© @ SLS | nyomas 5,85 3,99 2,92 2,19 1,66 1,28 1 0,79 0,63 0,5 0,4
t L/200 szivas 6,1 4,19 3,08 2,33 1,79 1,39 1,1 0,87 0,7 0,56 0,46
- Py
3 ULs | vomas 3,04 23 1,85 1,56 1,35 1,19 1,02 0,8 0,65 0,53 0,45
o | _ szivas 3,03 2,29 1,85 1,56 1,22 0,87 0,65 0,5 0,4 0,32 0,27
g g SLS | nyomas | 12,69 8,79 6,49 4,94 3,82 2,99 2,38 1,91 1,55 1,27 1,05
§ g L/100 szivas 12,69 8,79 6,49 4,94 3,82 2,99 2,38 1,91 1,55 1,27 1,05
el 3 SLS | nyomas 8,13 5,59 4,11 3,11 2,38 1,85 1,46 1,16 0,94 0,75 0,62
N | § | Y150 | szivas 8,13 5,59 411 3,11 2,38 1,85 1,46 1,16 0,94 075 0,62
? @ SLS | nyomas 5,85 3,99 2,92 2,19 1,66 1,28 1 0,79 0,63 0,5 0,4
S L/200 | szivas 5,85 3,99 2,92 2,19 1,66 1,28 1 0,79 0,63 0,5 04
g uLS nyomas 3,04 23 1,85 1,56 1,35 1,19 1,02 0,8 0,65 0,53 0,45
= szivas 2,92 2,22 1,8 1,18 0,72 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 -
e SLS | nyomas | 12,69 8,79 6,49 4,94 3,82 2,99 2,38 1,91 1,55 1,27 1,05
§. L/100 szivas 12,32 8,49 6,25 4,74 3,64 2,84 2,24 1,78 1,44 117 0,95
b SLS | nyomas 8,13 5,59 4,11 3,11 2,38 1,85 1,46 1,16 0,94 0,75 0,62
E L/150 szivas 7,75 5,29 3,86 29 2,2 1,69 1,32 1,04 0,82 0,65 0,53
@ SLS | nyomés 5,85 3,99 2,92 2,19 1,66 1,28 1 0,79 0,63 0,5 0,4
L/200 szivas 5,47 3,69 2,67 1,99 1,48 1,13 0,85 0,66 0,51 0,4 0,31
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 120 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsd tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kdzbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Sl]ly: 13,40 kg/mz /‘u 1160 vagy 1020 +- 2 mm /‘V
Héatbocsatasi tényezd: U=0,19/ W/m?K 3 -
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 =
Taizall6sagi hatarérték: E130 =
. | feddszélesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB d i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
LS nyomas 12,42 9,31 7,45 6,44 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
_ szivas 10,36 7,46 4,77 3,31 2,43 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
£ SLS nyomas 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,68
g | L1100 | szivas 14,91 9,86 6,85 491 36 2,69 2,04 1,57 1,23 097 077
8 SLS nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
€ | /150 [ szivas 9,62 6,28 431 3,04 2,2 1,62 1,21 0,91 0,7 0,54 0,42
@ SLS nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
b L/200 szivas 6,97 4,49 3,04 2,11 1,5 1,08 0,79 0,58 0,44 0,33 0,25
?E ULS nyomas 12,42 9,31 7,45 6,44 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
§ = szivas 10,36 7,46 4,77 3,31 2,43 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
hg £ SLS nyomas 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,68
£ g L/100 szivas 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,68
=f a SLS nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
N | § | Y150 | szivas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 078 0,58 044 033
; @ SLS nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
= L/200 | szivas 6,65 4.2 2,78 1,88 13 0,91 0,64 045 032 0,22 0,15
g uLs nyomas 12,42 9,31 7,45 6,44 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
= szivas 10,36 7,46 4,77 3,31 2,43 1,86 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
e SLS nyomas 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,68
§. L/100 szivas 14,1 9,13 6,2 434 3,1 2,25 1,66 1,23 0,93 0,71 0,54
@ SLS nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
% L/150 szivas 8,81 5,55 3,66 2,47 1,7 1,18 0,82 0,58 04 0,28 0,19
@ SLS nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
L/200 szivas 6,16 3,76 2,39 1,54 1 0,64 0,41 0,25 0,14 - -
uLS nyomas 3,14 2,37 1,91 1,6 1,38 1,22 1,07 0,84 0,68 0,57 0,48
_ szivas 3,2 2,41 1,94 1,63 14 1,14 0,88 0,69 0,56 0,47 0,39
£ SLS nyomas 154 10,71 7,93 6,08 4,73 3,73 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
g | /100 | szivas 15,65 10,91 8,1 6,22 4,85 3,84 3,08 25 2,05 1,69 14
8 SLS nyomas 9,93 6,86 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
€ | /150 [ szivas 10,18 7,07 5,23 4,01 3,11 2,45 1,95 1,58 1,28 1,05 0,87
o @ SLS nyomas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 1.3 1,04 0,83 0,67 0,55
t L/200 | szivas 7,45 515 38 29 2,24 1,75 1,39 1,12 091 0,74 061
- Py
3 ULs | vomas 3,14 2,37 1,91 1,6 1,38 1,22 1,07 0,84 0,68 0,57 0,48
a | _ szivas 3,13 2,37 1,91 1,6 1,27 0,92 0,7 0,54 0,44 0,36 0,3
E g SLS nyomas 154 10,71 7,93 6,08 4,73 3,73 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
§ g L/100 szivas 154 10,71 7,93 6,08 4,73 3,73 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
el 8 SLS nyomas 9,93 6,86 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
N | S | L1150 szivas 9,93 6,86 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
? @ SLS nyomas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 1.3 1,04 0,83 0,67 0,55
S L/200 | szivas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 13 1,04 0,83 0,67 0,55
g uLS nyomas 3,14 2,37 1,91 1,6 1,38 1,22 1,07 0,84 0,68 0,57 0,48
= szivas 3,04 23 1,86 1,36 0,87 0,6 0,43 0,32 0,24 0,19 0,16
e SLS nyomas 154 10,71 7,93 6,08 4,73 3,73 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
§. L/100 szivas 15,02 10,4 7,68 5,87 4,54 3,56 2,84 2,28 1,85 1,51 1,25
] SLS nyomas 9,93 6,86 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
E L/150 szivas 9,55 6,55 4,82 3,65 2,8 2,18 1,71 1,36 1,09 0,88 0,72
@ SLS nyomas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 1,3 1,04 0,83 0,67 0,55
L/200 szivas 6,82 4,64 3,38 2,55 1,93 1,48 1,15 09 0,71 0,56 0,45
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 120 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kézbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Sl.]|y: 13,40 kg/mz /‘u 1160 vagy 1020 +- 2 mm /‘V
Héatbocsétasi tényez6: U,=0,19/0,16 W/mK §
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 =
Tiizallosagi hatarérték: El 30 =
, L, | fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB g A
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 1241 9,31 7,44 6,41 4,71 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,36
_ szivas 10,36 7,77 6,17 4,28 3,14 2,41 1,9 1,54 1,27 1,07 0,91
£ SLS | nyomas | 1485 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
g | 100 szivas 15,18 10,16 7,13 5,17 3,83 2,88 2,21 1,71 1,34 1,07 0,85
8 SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
€ | /150 [ szivas 9,79 6,47 4,49 3.2 2,34 1,73 1,31 0,99 0,77 0,6 0,47
@ SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
b L/200 szivas 7,1 4,63 3,16 2,22 1,59 1,16 0,85 0,64 0,48 0,36 0,27
33 uLS nyomas | 1241 9,31 7,44 6,41 4,71 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,36
§ = szivas 10,36 7,77 6,17 4,28 314 2,41 1,9 1,54 1,27 1,07 0,91
g £ SLS | nyomas | 1485 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
£ g L/100 szivas 14,85 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
X a SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
N | § | Y150 | szivas 946 6,17 422 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 048 036
; @ SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
= L/200 szivas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
g uLS nyomas | 1241 9,31 7,44 6,41 4,71 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,36
= szivas 10,36 7,77 6,17 4,28 314 2,41 1,9 1,54 1,27 1,07 0,91
e SLS | nyomas | 1485 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
§. L/100 szivas 14,36 94 6,46 4,57 3,29 2,41 1,79 1,35 1,02 0,78 0,6
b SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
% L/150 szivas 8,97 5,72 3,81 2,6 1,81 1,27 0,89 0,63 0,44 0,31 0,21
@ SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
L/200 szivas 6,27 3,87 2,49 1,62 1,06 0,69 0,44 0,27 0,15 - -
uLS nyomas 3,11 2,34 1,89 1,59 137 1,2 1,08 0,97 08 0,66 0,55
_ szivas 3,18 2,39 1,92 1,61 1,39 1,22 1,05 0,82 0,66 0,55 0,46
£ SLS | nyomas | 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
g | /100 | szivas 15,82 11,08 8,26 641 5,04 4,03 3,25 2,65 2,19 1,82 1,52
8 SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
€ | L150 | szivas 10,28 717 5,34 4,13 3,23 2,56 2,06 1,67 1,37 1,14 0,95
© @ SLS | nyomas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
t L/200 szivas 7,52 5,22 3,86 2,98 2,33 1,84 1,47 1,19 0,96 0,79 0,65
- Py
3 ULs | vomas 3,11 2,34 1,89 1,59 137 1,2 1,08 0,97 08 0,66 0,55
a | _ szivas 3,11 2,34 1,89 1,59 1,37 1,06 0,79 0,6 0,48 0,39 0,32
E g SLS | nyomas | 1555 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
§ g L/100 szivas 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
el 3 SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
N | § | Y150 | szivas 10,02 6,95 515 3,97 31 245 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
% @ SLS | nyomas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
S L/200 | szivas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
g uLS nyomas 3,11 2,34 1,89 1,59 137 1,2 1,08 0,97 08 0,66 0,55
= szivas 3 2,27 1,83 1,52 0,92 0,59 0,39 0,27 0,2 0,15 0,11
e SLS | nyomas | 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
§. L/100 szivas 15,16 10,55 7,82 6,04 4,72 3,74 2,99 2,42 1,98 1,63 1,35
b SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
E L/150 szivas 9,63 6,64 4,89 3,75 29 2,27 1,81 1,45 1,16 0,95 0,77
@ SLS | nyomés 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
L/200 szivas 6,86 4,68 3,42 2,61 2 1,55 1,21 0,95 0,75 0,61 0,48
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagséaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiils6 hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetel kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagminéség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatérallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6zépsé tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatdséagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 12,60 kg/m? ) 1160 vagy 1020 +- 2 mm .
HG4tbocsétasi tényez6: Uy=0,22/0,19 W/m?K 1 J
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
Tiizall6sagi hatarérték: EI30/EW 30 ) ted6azélesséq 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ! !
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
i8S 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
_ szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
£ SLS | nyomas | 11,59 7,43 5 3,47 2,46 1,78 1,31 0,98 0,74 0,57 0,44
g | LA100 | szivas 1,9 7.71 524 3,68 2,64 1,94 1,45 11 084 0,66 0,52
8 SLS | nyomas 7.3 4,58 3,01 2,03 14 0,98 0,69 0,49 0,36 0,26 0,18
§ | 150 | szivas 7,62 4,86 3,25 2,24 1,58 1,13 0,83 0,61 0,46 0,35 0,26
@ SLS | nyomas 5,16 3,16 2,01 1,31 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
b L/200 szivas 5,48 3,44 2,26 1,52 1,05 0,73 0,52 0,37 0,27 0,19 0,14
_*E uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
§ = szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
g £ SLS | nyomas | 11,59 7,43 5 3,47 2,46 1,78 1,31 0,98 0,74 0,57 0,44
£ 2 L/100 | szivas 11,59 7,43 5 3,47 2,46 1,78 1,31 0,98 0,74 0,57 0,44
x| 3 SLS | nyomas 7.3 4,58 3,01 2,03 14 0,98 0,69 0,49 0,36 0,26 0,18
N | E | U150 | szivas 73 4,58 3,01 2,03 14 098 0,69 0,49 036 0,26 0,18
; o SLS | nyomas 5,16 3,16 2,01 1,31 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
= L/200 | szivas 516 3,16 2,01 131 087 0,58 038 025 0,16 0,1 -
g uLS nyomas | 10,19 7,64 6,12 5,44 4 3,06 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16
= szivas 10,36 6,19 3,96 2,75 2,02 1,55 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58
e SLS | nyomas | 11,59 7,43 5 3,47 2,46 1,78 1,31 0,98 0,74 0,57 0,44
§ L/100 | szivas 11,11 7,01 4,63 3,15 2,19 1,54 1,11 0,8 0,58 0,43 0,32
b SLS | nyomas 7.3 4,58 3,01 2,03 14 0,98 0,69 0,49 0,36 0,26 0,18
£ L/150 szivas 6,83 4,16 2,64 1,71 1,12 0,74 0,49 0,32 0,2 0,12 -
@ SLS | nyomas 5,16 3,16 2,01 1,31 0,87 0,58 0,38 0,25 0,16 0,1 -
L/200 szivas 4,69 2,74 1,65 0,99 0,59 0,34 0,18 - - - -
uLS nyomés 7,61 5,57 3,31 2,17 1,52 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
_ szivas 4,14 3,11 2,49 1,81 1,28 0,95 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33
£ SLS | nyomas | 1245 8,58 6,3 4,74 3,63 2,83 2,23 1,78 1,44 117 0,96
g | /100 | szivas 12,68 8,76 6,45 4,86 3,75 2,93 2,32 1,85 1,51 1,23 1,02
8 SLS | nyomas 7,98 5,46 4 2,98 2,26 1,75 1,37 1,08 0,86 0,7 0,56
§ | wis0 szivas 8,22 5,65 4,15 3,12 2,38 1,85 1,45 1,16 0,94 0,75 0,62
o @ SLS | nyomas 5,75 3,91 2,85 2,11 1,59 1,22 0,94 0,74 0,58 0,46 0,37
t L/200 szivas 5,98 4,1 3 2,24 1,7 1,31 1,03 0,81 0,65 0,52 0,43
- -
3 uLs | Myomss 7,61 5,57 3,31 2,17 1,52 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
a | szivas 4,14 3,11 2,37 1,52 1,04 0,76 0,58 0,45 0,36 03 0,25
g g SLS | nyomas | 1245 8,58 6,3 4,74 3,63 2,83 2,23 1,78 1,44 117 0,96
% g L/100 szivas 12,45 8,58 63 4,74 3,63 2,83 2,23 1,78 1,44 1,17 0,96
el 8 SLS | nyomés 7,98 5,46 4 2,98 2,26 1,75 1,37 1,08 0,86 0,7 0,56
N | § | Y150 | szivas 7,98 546 4 2,98 2,26 175 137 1,08 086 07 0,56
% @ SLS | nyomas 5,75 3,91 2,85 2,11 1,59 1,22 0,94 0,74 0,58 0,46 0,37
S L/200 | szivas 5,75 3,91 2,85 2,11 1,59 1,22 0,94 0,74 0,58 0,46 0,37
g uLS nyomés 7,61 5,57 3,31 2,17 1,52 1,12 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39
= szivas 4,14 3,11 1,81 1,08 0,7 0,48 0,35 0,26 0,2 0,16 0,13
e SLS | nyomas | 1245 8,58 6,3 4,74 3,63 2,83 2,23 1,78 1,44 117 0,96
gg L/100 | szivas 12,09 8,29 6,07 4,55 3,45 2,67 2,1 1,66 1,33 1,07 0,87
A SLS | nyomas 7,98 5,46 4 2,98 2,26 1,75 1,37 1,08 0,86 0,7 0,56
£ L/150 szivas 7,63 5,18 3,76 2,79 2,1 1,6 1,24 0,96 0,76 0,6 0,48
€N SLS | nyomas 5,75 3,91 2,85 2,11 1,59 1,22 0,94 0,74 0,58 0,46 0,37
L/200 szivas 5,39 3,63 2,62 1,92 1,42 1,06 0,81 0,62 0,47 0,36 0,28
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetel kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Ko6zépsé tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatoésagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 12,60 kg/m? ) 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Héétbocsatasi tényezé: U,=0,22/0,19 W/mK 1 >
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
T(izéll6sagi hatarérték: EI30/EW 30 L fodGszalesség 1000 mm vagy 1140 mm
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB K !
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,05 2,41 1,95 1,62 1,35 1,15
_ szivas 10,18 7,77 5,02 3,49 2,56 1,96 1,55 1,26 1,04 0,87 0,74
£ SLS | nyomas | 11,82 7,68 5,23 3,67 2,63 1,92 1,43 1,07 0,82 0,63 0,49
g | LN100 | szivas 12,14 7,97 548 3,89 2,83 2,09 1,57 1,2 093 073 0,57
8 SLS | nyomas 7,45 4,73 3,14 2,15 1,49 1,05 0,75 0,54 0,39 0,28 0,2
€ | /150 [ szivas 7,77 5,02 34 237 1,69 1,22 0,9 0,67 0,51 0,38 0,29
@ SLS | nyomés 5,27 3,26 2,1 1,39 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
b L/200 szivas 5,59 3,55 2,36 1,61 1,12 0,79 0,56 0,41 0,29 0,21 0,15
:E uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,05 2,41 1,95 1,62 1,35 1,15
8| szivas 10,18 7,77 5,02 3,49 2,56 1,96 1,55 1,26 1,04 0,87 0,74
g Eo SLS | nyomas | 11,82 7,68 5,23 3,67 2,63 1,92 1,43 1,07 0,82 0,63 0,49
g2 L/100 szivas 11,82 7,68 5,23 3,67 2,63 1,92 1,43 1,07 0,82 0,63 0,49
X 8 SLS | nyomés 7,45 4,73 3,14 2,15 1,49 1,05 0,75 0,54 0,39 0,28 0,2
N | £ | 150 | szivas 7,45 473 3,14 2,15 1,49 1,05 075 0,54 039 0,28 02
; @ SLS | nyomés 5,27 3,26 2,1 1,39 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
= L/200 | szivas 5,27 3,26 2,1 1,39 0,93 0,62 0,42 028 0,18 0,11 -
g uLS nyomas | 10,18 7,64 6,11 5,42 3,98 3,05 2,41 1,95 1,62 1,35 1,15
= szivas 10,18 7,77 5,02 3,49 2,56 1,96 1,55 1,26 1,04 0,87 0,74
e SLS | nyomas | 11,82 7,68 5,23 3,67 2,63 1,92 1,43 1,07 0,82 0,63 0,49
g | 100 szivas 11,34 7,24 4,84 3,33 2,34 1,67 1,2 0,88 0,64 0,47 0,35
§ SLS | nyomas 7,45 4,73 3,14 2,15 1,49 1,05 0,75 0,54 0,39 0,28 0,2
£ L/150 szivas 6,97 43 2,76 1,81 12 0,8 0,53 0,35 0,22 0,13 -
@ SLS | nyomés 5,27 3,26 2,1 1,39 0,93 0,62 0,42 0,28 0,18 0,11 -
L/200 szivas 4,79 2,83 1,72 1,05 0,63 0,37 0,19 - - - -
uLS nyomaés 7,57 5,66 3,66 234 1,61 117 0,88 0,69 0,56 0,46 0,38
_ szivas 4,14 3,11 2,49 1,82 1,25 0,91 0,69 0,54 0,44 0,36 03
£ SLS | nyomas | 12,57 8,71 6,43 49 3,79 2,97 2,36 1,9 1,55 1,26 1,05
g | LM100 | szivas 12,82 891 6,59 5,04 3,91 3,08 2,46 1,99 1,62 134 1,11
8 SLS | nyomas 8,05 5,54 4,07 3,08 2,36 1,85 1,45 1,15 0,93 0,75 0,62
€ | /150 [ szivas 83 5,74 4,24 3,22 2,48 1,95 1,55 1,24 1,01 0,82 0,67
o @ SLS | nyomas 5,79 3,95 2,89 2,17 1,65 1,27 0,99 0,78 0,62 0,5 0,4
t L/200 szivas 6,04 4,15 3,05 2,32 1,77 1,38 1,09 0,86 0,7 0,56 0,46
Té uLS nyomas 7,57 5,66 3,66 234 1,61 117 0,88 0,69 0,56 0,46 0,38
o | szivas 4,14 3,11 2,31 1,4 0,92 0,64 0,47 0,35 0,28 0,22 0,18
g Eo SLS | nyomas | 12,57 8,71 6,43 49 3,79 2,97 2,36 1,9 1,55 1,26 1,05
§ g L/100 szivas 12,57 8,71 6,43 49 3,79 2,97 2,36 1,9 1,55 1,26 1,05
el 3 SLS | nyomas 8,05 5,54 4,07 3,08 2,36 1,85 1,45 1,15 0,93 0,75 0,62
N | § | Y150 | szivas 8,05 5,54 4,07 3,08 2,36 185 145 115 0,93 0,75 0,62
%’ o SLS | nyomas 5,79 3,95 2,89 217 1,65 1,27 0,99 0,78 0,62 0,5 0,4
) L/200 | szivas 579 3,95 2,89 2,17 1,65 1,27 0,99 078 0,62 0,5 04
g uLS nyomas 7,57 5,66 3,66 234 1,61 117 0,88 0,69 0,56 0,46 0,38
= szivas 4,14 3,11 1,52 0,78 0,42 0,23 0,13 - - - -
e SLS | nyomas | 12,57 8,71 6,43 49 3,79 2,97 2,36 1,9 1,55 1,26 1,05
g | 100 szivas 12,2 8,41 6,19 47 3,61 2,82 2,23 1,77 1,43 1,16 0,95
§ SLS | nyomas 8,05 5,54 4,07 3,08 2,36 1,85 1,45 1,15 0,93 0,75 0,62
5 L/150 szivas 7,68 5,24 3,83 2,88 2,18 1,68 1,31 1,03 0,82 0,65 0,53
@ SLS | nyomas 5,79 3,95 2,89 2,17 1,65 127 0,99 0,78 0,62 0,5 0,4
L/200 szivas 5,42 3,65 2,65 1,97 1,47 1,12 0,85 0,65 0,51 0,4 0,31
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 120 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz&ls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLsS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 13,40 kg/m? L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Héatbocsatasi tényezé: U=0,18/ W/m?2K 1 ;
Tizvédelmi osztaly: B-s1,d0 &
T(zall6sagi hatarérték: EI30/EW 30 <
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ¥ feddszélesség 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 515 6 6,5
uLS nyomas | 1242 9,31 7,45 6,43 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
_ szivas 10,36 73 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 1,17 0,97 0,81 0,69
£ SLS | nyomas | 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,1 0,86 0,68
g | LM00 | szivas 14,91 9,86 6,85 491 36 2,69 2,04 1,57 1,23 0,97 077
8 SLS | nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
£ | L1150 [ szivas 9,62 6,28 431 3,04 2.2 1,62 1,21 0,91 0,7 0,54 0,42
@ SLS | nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
2 L/200 szivas 6,97 4,49 3,04 2,11 1,5 1,08 0,79 0,58 0,44 0,33 0,25
g uLS nyomas | 1242 9,31 7,45 6,43 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
§ = szivas 10,36 73 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 1,17 0,97 0,81 0,69
% £ SLS | nyomas | 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,1 0,86 0,68
£ g L/100 | szivas 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,68
x 8 SLS | nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
N | § | U150 | szivas 929 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 078 0,58 044 033
; @ SLS | nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
= L/200 szivas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
g uLS nyomas | 1242 9,31 7,45 6,43 4,73 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37
= szivas 10,36 73 4,67 3,24 2,38 1,82 1,44 1,17 0,97 0,81 0,69
e SLS | nyomas | 14,59 9,57 6,59 4,68 34 2,51 1,89 1,44 1,1 0,86 0,68
§. L/100 | szivas 14,1 9,13 6,2 4,34 31 2,25 1,66 1,23 0,93 0,71 0,54
a SLS | nyomas 9,29 5,99 4,05 2,82 2 1,44 1,05 0,78 0,58 0,44 0,33
5 L/150 szivas 8,81 5,55 3,66 2,47 1,7 1,18 0,82 0,58 04 0,28 0,19
n SLS | nyomas 6,65 42 2,78 1,88 13 0,91 0,64 0,45 0,32 0,22 0,15
L/200 | szivas 6,16 3,76 2,39 1,54 1 0,64 0,41 0,25 0,14 - -
uLS nyomas 7,95 6 3,7 2,4 1,67 1,23 0,94 0,74 0,6 0,49 0,41
_ szivas 4,14 3,11 2,49 1,82 1,27 0,93 0,71 0,56 0,45 0,37 0,31
£ SLS | nyomas 15,4 10,71 7,93 6,08 4,73 373 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
g | LAM00 | szivas 15,65 10,91 8,1 6,22 4,85 3,84 3,08 25 2,05 1,69 1,4
3 SLS | nyomas 9,93 6,36 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
€ | U150 | szivas 10,18 7,07 523 4,01 3,11 2,45 1,95 1,58 1,28 1,05 0,87
o @ SLS | nyomas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 13 1,04 0,83 0,67 0,55
t L/200 | szivas 7,45 515 3,8 2,9 2,24 1,75 1,39 1,12 0,91 0,74 0,61
- -
3 uLs | yomss 7,95 6 3,7 2,4 1,67 1,23 0,94 0,74 0,6 0,49 0,41
@ | szivas 4,14 3,11 2,38 1,49 1 0,71 0,53 0,41 0,33 0,26 0,22
g g SLS | nyomas 15,4 10,71 7,93 6,08 4,73 373 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
g g L/100 | szivas 154 10,71 7,93 6,08 4,73 3,73 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
el 3 SLS | nyomas 9,93 6,36 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
N | § | 150 | szivas 9,93 6,86 5,06 3,86 2,98 2,34 1,85 1,49 121 0,98 0,81
? i SLS | nyomas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 13 1,04 0,83 0,67 0,55
£ L/200 | szivas 7,19 4,95 3,63 2,76 2,12 1,65 13 1,04 083 0,67 0,55
g uLS nyomas 7,95 6 3,7 2,4 1,67 1,23 0,94 0,74 0,6 0,49 0,41
= szivas 4,14 3,11 1,75 0,99 0,6 0,39 0,26 0,18 0,13 0,1 -
e SLS | nyomas 15,4 10,71 7,93 6,08 4,73 373 2,98 2,41 1,96 1,62 1,35
§. L/100 | szivas 15,02 10,4 7,68 5,87 4,54 3,56 2,84 2,28 1,85 1,51 1,25
a SLS | nyomas 9,93 6,36 5,06 3,86 2,98 234 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
5 L/150 szivas 9,55 6,55 4,82 3,65 2,8 2,18 1,71 1,36 1,09 0,88 0,72
n SLS | nyomas 9,93 6,36 5,06 3,86 2,98 234 1,85 1,49 1,21 0,98 0,81
L/200 | szivas 6,82 4,64 3,38 2,55 1,93 1,48 1,15 0,9 0,71 0,56 0,45

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 120 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, 11, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLS
Kbzéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatosagi hatérallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 13,40 kg/m? L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Héatbocsatési tényez6: U,=0,18/0,16 W/m?k ! =
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 &
TUzallosagi hatarérték: EI30/EW 30 =
Léghanggatlési érték: Rw 23 dB k fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
nyomas 12,41 9,31 7,44 6,4 4,71 3,61 2,84 2,31 1,91 1,6 1,36
_ uLs szivas 10,36 7,77 6,02 4,18 3,07 2,35 1,86 1,5 1,25 1,05 0,89
£ SLS | nyomas 14,85 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
g | 100 szivas 15,18 10,16 7,13 5,17 3,83 2,88 2,21 1,71 1,34 1,07 0,85
8 SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
€ | /150 [ szivas 9,79 6,47 4,49 3.2 2,34 1,73 1,31 0,99 0,77 0,6 0,47
@ SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
b L/200 szivas 7,1 4,63 3,16 2,22 1,59 1,16 0,85 0,64 0,48 0,36 0,27
g uLS nyomas 12,41 9,31 7,44 6,4 4,71 3,61 2,84 2,31 1,91 1,6 1,36
8| szivas 10,36 7,77 6,02 4,18 3,07 2,35 1,86 1,5 1,25 1,05 0,89
g g SLS | nyomas 14,85 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
£ g L/100 szivas 14,85 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
X a SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
N | § | Y150 | szivas 946 6,17 422 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 048 036
; @ SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
= L/200 szivas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
g uLS nyomas 12,41 9,31 7,44 6,4 4,71 3,61 2,84 2,31 1,91 1,6 1,36
= szivas 10,36 7,77 6,02 4,18 3,07 2,35 1,86 1,5 1,25 1,05 0,89
e SLS | nyomas 14,85 9,85 6,86 4,93 3,61 2,7 2,04 1,56 1,21 0,95 0,75
§. L/100 szivas 14,36 94 6,46 4,57 3,29 2,41 1,79 1,35 1,02 0,78 0,6
b SLS | nyomas 9,46 6,17 4,22 2,96 2,13 1,55 1,14 0,85 0,64 0,48 0,36
5 L/150 szivas 8,97 5,72 3,81 2,6 1,81 1,27 0,89 0,63 0,44 0,31 0,21
» SLS | nyomas 6,77 433 2,89 1,98 1,38 0,97 0,69 0,49 0,35 0,24 0,17
L/200 szivas 6,27 3,87 2,49 1,62 1,06 0,69 0,44 0,27 0,15 - -
uLS nyomas 7,89 5,95 4,59 2,93 2,01 1,45 11 0,86 0,69 0,56 0,47
_ szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,52 1,1 0,83 0,65 0,52 0,43 0,36
£ SLS | nyomas 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
g | /100 | szivas 15,82 11,08 8,26 641 5,04 4,03 3,25 2,65 2,19 1,82 1,52
8 SLS | nyomas 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
€ | L150 | szivas 10,28 717 5,34 4,13 3,23 2,56 2,06 1,67 1,37 1,14 0,95
© @ SLS | nyomas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
t L/200 szivas 7,52 5,22 3,86 2,98 2,33 1,84 1,47 1,19 0,96 0,79 0,65
- Py
3 ULs | vomas 7,89 5,95 4,59 2,93 2,01 1,45 11 0,86 0,69 0,56 0,47
o | _ szivas 4,14 3,11 2,49 1,75 1,14 0,79 0,57 0,43 0,33 0,27 0,22
g g SLS | nyomas | 1555 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
§ g L/100 szivas 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
el 8 SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 31 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
N | § | Y150 | szivas 10,02 6,95 515 3,97 31 245 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
% o SLS | nyomas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
S L/200 | szivas 7,25 5 3,69 2,84 2,19 1,72 1,36 1,09 0,88 0,72 0,59
g uLS nyomas 7,89 5,95 4,59 2,93 2,01 1,45 1,1 0,86 0,69 0,56 0,47
= szivas 4,14 3,11 2 1,04 0,57 0,32 0,18 0,1 - - -
e SLS | nyomas | 15,55 10,86 8,09 6,26 4,91 3,91 3,15 2,56 2,1 1,75 1,45
§. L/100 szivas 15,16 10,55 7,82 6,04 4,72 3,74 2,99 2,42 1,98 1,63 1,35
b SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
E L/150 szivas 9,63 6,64 4,89 3,75 29 2,27 1,81 1,45 1,16 0,95 0,77
» SLS | nyomas | 10,02 6,95 5,15 3,97 3,1 2,45 1,96 1,58 1,29 1,06 0,87
L/200 szivas 6,86 4,68 3,42 2,61 2 1,55 1,21 0,95 0,75 0,61 0,48
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 120 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrgzitések szama a végs6 tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrgzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 0°C/0°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Kozéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatoséagi hatéréllapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 13,40 kg/m? L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Héatbocsatasi tényezo: U=0,18/ W/m2K 1 ;
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 &
T(zallosagi hatarérték: EI30/EW 30 S
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB p fed@szélesség 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszIl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,56 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 12,42 9,31 7,45 6,4 4,71 3,61 2,84 231 1,91 1,6 1,36
_ szivas 10,36 7,28 4,66 3,23 2,38 1,82 1,44 1,17 0,96 0,81 0,69
£ SLS | nyomas 15,23 10,16 7,11 5,14 3,8 2,86 2,19 1,7 1,34 1,07 0,86
g | L/100 szivas 14,1 9,13 6,2 4,34 31 2,25 1,66 1,23 0,93 0,71 0,54
8 SLS | nyomas 9,94 6,58 4,57 3,27 24 1,79 1,36 1,05 0,82 0,64 0,51
€ | 150 | szivas 8,81 5,55 3,66 2,47 1,7 1,18 0,82 0,58 04 0,28 0,19
@ SLS | nyomas 7,29 4,79 33 2,34 1,7 1,26 0,94 0,72 0,55 0,43 0,34
2 L/200 szivas 6,16 3,76 2,39 1,54 1 0,64 0,41 0,25 0,14 - -
f*g uLS nyomas 12,42 9,31 7,45 6,4 4,71 3,61 2,84 231 1,91 1,6 1,36
% = szivas 10,36 7,28 4,66 3,23 2,38 1,82 1,44 1,17 0,96 0,81 0,69
\% £ SLS | nyomas 15,23 10,16 7,11 5,14 3,8 2,86 2,19 1,7 1,34 1,07 0,86
£ g L/100 szivas 13,78 8,84 5,94 4,11 2,9 2,08 1,5 1,1 0,81 0,6 0,45
!. 3 SLS | nyomas 9,94 6,58 4,57 3,27 24 1,79 1,36 1,05 0,82 0,64 0,51
N | § | U150 | szivas 8,48 5,26 3,4 2,25 1,5 1,01 0,67 0,44 0,29 0,17 0,1
; @ SLS | nyomas 7,29 4,79 33 2,34 1,7 1,26 0,94 0,72 0,55 0,43 0,34
= L/200 | szivas 5,84 347 2,13 131 08 047 0,26 0,11 - - -
g uLS nyomas 12,42 9,31 7,45 6,4 4,71 3,61 2,84 231 1,91 1,6 1,36
= szivas 10,36 7,28 4,66 3,23 2,38 1,82 1,44 117 0,96 0,81 0,69
e SLS | nyomas 15,23 10,16 7,11 5,14 3,8 2,86 2,19 1,7 1,34 1,07 0,86
§. L/100 szivas 13,29 84 5,56 3,77 2,6 1,81 1,27 0,9 0,63 0,45 0,31
a SLS | nyomas 9,94 6,58 4,57 3,27 24 1,79 1,36 1,05 0,82 0,64 0,51
5 L/150 szivas 8 4,82 3,01 1,9 1,2 0,74 0,44 0,24 0,11 - -
n SLS | nyomas 7,29 4,79 33 2,34 1,7 1,26 0,94 0,72 0,55 0,43 0,34
L/200 szivas 535 3,03 1,74 0,97 0,5 0,21 - - - - -
uLS nyomas 8,28 6,23 5 4,15 3 2,27 1,78 1,43 1,18 0,98 0,84
_ szivas 414 1,84 0,82 0,34 0,12 - - - - - -
£ SLS | nyomas 15,9 11,11 8,26 6,35 4,97 3,95 317 2,58 2,12 1,75 1,46
g | L/100 szivas 15,02 10,4 7,68 5,87 4,54 3,56 2,84 2,28 1,85 1,51 1,25
8 SLS | nyomas 10,43 7,27 54 4,15 3,23 2,55 2,05 1,66 1,36 1,13 0,94
€ | /150 [ szivas 9,55 6,55 4,82 3,65 28 2,18 1,71 1,36 1,09 0,88 0,72
o @ SLS | nyomas 7,7 5,35 3,96 3,04 2,36 1,86 1,49 1,21 0,98 0,81 0,67
t L/200 szivas 6,82 4,64 3,38 2,55 1,93 1,48 1,15 0,9 0,71 0,56 0,45
- -
3 uLs | vomss 8,28 6,23 5 4,15 3 2,27 1,78 1,43 1,18 0,98 0,84
g - szivas 3,59 1,07 0,29 - - - - - - - -
g g SLS | nyomas 15,9 11,11 8,26 6,35 4,97 3,95 3,17 2,58 2,12 1,75 1,46
§ g L/100 szivas 14,76 10,19 7,51 5,73 4,42 3,45 2,74 2,19 1,77 1,45 1,18
el 3 SLS | nyomas 10,43 7,27 54 4,15 3,23 2,55 2,05 1,66 1,36 1,13 0,94
N | S | 150 | szivas 93 6,35 4,65 3,52 2,68 2,07 1,62 1,27 1,02 0,81 0,65
? @ SLS | nyomas 7,7 5,35 3,96 3,04 2,36 1,86 1,49 1,21 0,98 0,81 0,67
S L/200 | szivas 6,56 4,44 3,22 2,41 1,81 1,37 1,05 0,82 0,64 0,49 0,39
® nyomas 8,28 6,23 5 4,15 3 2,27 1,78 1,43 1,18 0,98 0,84
»n uLs —
= szivas 1,93 = = = = = - = = = -
e SLS | nyomas 15,9 11,11 8,26 6,35 4,97 3,95 317 2,58 2,12 1,75 1,46
§. L/100 szivas 14,39 9,89 7,26 5,52 4,23 3,29 2,59 2,06 1,65 1,34 1,09
a SLS | nyomas 10,43 7,27 54 4,15 3,23 2,55 2,05 1,66 1,36 1,13 0,94
% L/150 szivas 8,93 6,05 4,4 3,31 2,49 1,91 1,47 1,15 0,9 0,71 0,55
n SLS | nyomas 10,43 7,27 54 4,15 3,23 2,55 2,05 1,66 1,36 1,13 0,94
L/200 szivas 6,19 4,13 2,96 22 1,63 1,21 0,91 0,69 0,52 0,39 0,29

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell. Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 160 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsd fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitoltd anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 témasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Haszndalhatoséagi hatdréllapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Saly: 15,00 kg/m? 1 i
Héatbocsétasi tényezd: U=0,14/ W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
Tizallosagi hatérérték: EI30/EW 30
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB k fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm R
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
i8S 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 1345 10,09 8,07 6,72 6,42 4,92 3,89 3,15 2,6 2,18 1,86
_ szivas 10,36 7,77 6,21 431 317 2,42 1,91 1,55 1,28 1,08 0,92
£ SLS | nyomas 16,2 11,15 8,07 6,03 46 3,56 2,79 2,21 1,77 1,43 1,16
g | /100 | szivas 16,46 11,39 83 6,24 4,79 3,73 2,95 2,35 19 1,54 1,27
8 SLS | nyomas | 1045 71 5,08 3,74 2,81 2,14 1,65 1,29 1,01 08 0,64
£ | 150 szivas 10,71 735 531 3,95 3 2,31 1,81 1,43 1,14 0,91 0,74
@ SLS | nyomas 7,57 5,08 3,58 2,59 1,92 1,43 1,08 0,82 0,63 0,48 0,37
2 L/200 szivas 7,84 533 3,81 2,8 2,11 1,61 1,24 0,96 0,76 0,6 0,48
_E uLS nyomas | 1345 10,09 8,07 6,72 6,42 4,92 3,89 3,15 2,6 2,18 1,86
g = szivas 10,36 7,77 6,21 431 317 2,42 1,91 1,55 1,28 1,08 0,92
g £ SLS | nyomas 16,2 11,15 8,07 6,03 46 3,56 2,79 2,21 1,77 1,43 1,16
£ 2 L/100 szivas 16,2 11,15 8,07 6,03 46 3,56 2,79 2,21 1,77 1,43 1,16
=f 8 SLS | nyomas | 1045 71 5,08 3,74 2,81 2,14 1,65 1,29 1,01 08 0,64
N | E | U150 | szivas 1045 71 5,08 3,74 2,81 2,14 1,65 1,29 1,01 08 0,64
; @ SLS | nyomas 7,57 5,08 3,58 2,59 1,92 1,43 1,08 0,82 0,63 0,48 0,37
= L/200 | szivas 7,57 5,08 3,58 2,59 1,92 143 1,08 0,82 0,63 048 037
g uLS nyomas | 1345 10,09 8,07 6,72 6,42 4,92 3,89 3,15 2,6 2,18 1,86
= szivas 10,36 7,77 6,21 431 317 2,42 1,91 1,55 1,28 1,08 0,92
e SLS | nyomés 16,2 11,15 8,07 6,03 46 3,56 2,79 2,21 1,77 1,43 1,16
§ L/100 szivas 15,81 10,78 7,73 5,71 4,31 33 2,56 2 1,58 1,26 1,01
b SLS | nyomas | 1045 71 5,08 3,74 2,81 2,14 1,65 1,29 1,01 08 0,64
£ L/150 szivas 10,05 6,73 4,73 3,42 2,52 1,88 1,42 1,07 0,82 0,63 0,48
@ SLS | nyomas 7,57 5,08 3,58 2,59 1,92 1,43 1,08 0,82 0,63 0,48 0,37
L/200 szivas 7,18 4,71 3,24 2,28 1,63 117 0,85 0,61 0,44 0,31 0,21
uLS nyomés 6,48 4,86 3,9 3,27 2,49 1,82 1,38 1,08 0,87 0,71 0,59
_ szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,53 1,13 0,86 0,68 0,55 0,45 0,38
£ SLS | nyomas | 16,61 11,78 8,9 7 5,65 4,64 3,83 3,19 2,68 2,26 1,93
g | LM00 | szivas 16,84 11,97 9,06 714 5,78 475 3,93 327 2,75 2,34 1,99
8 SLS | nyomas | 10,77 7,6 5,72 4,48 3,61 2,95 2,43 2,01 1,68 1,41 12
§ | wis0 szivas 11 7,79 5,88 4,62 3,73 3,05 2,52 2,1 1,76 1,48 1,26
o @ SLS | nyomas 7,86 5,51 4,13 3,22 2,59 2,11 1,72 1,42 1,18 0,99 0,83
t L/200 szivas 8,08 5,7 4,29 3,36 2,71 2,21 1,82 1,51 1,26 1,06 09
- -
3 uLs | Myomss 6,48 4,86 3,9 3,27 2,49 1,82 1,38 1,08 0,87 0,71 0,59
a | szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,44 1,08 0,84 0,67 0,54 0,45
g g SLS | nyomas | 16,61 11,78 8,9 7 5,65 4,64 3,83 3,19 2,68 2,26 1,93
% g L/100 szivas 16,61 11,78 8,9 7 5,65 4,64 3,83 3,19 2,68 2,26 1,93
e 8 SLS | nyomas | 10,77 7,6 5,72 4,48 3,61 2,95 2,43 2,01 1,68 1,41 12
N | § | Y150 | szivas 10,77 7,6 572 4,48 3,61 2,95 2,43 2,01 1,68 141 1.2
% * SLS | nyomas 7,86 5,51 4,13 3,22 2,59 2,11 1,72 1,42 1,18 0,99 0,83
S L/200 | szivas 7,86 5,51 4,13 3,22 2,59 2,11 1,72 1,42 1,18 0,99 0,83
g uLS nyomés 6,48 4,86 3,9 3,27 2,49 1,82 1,38 1,08 0,87 0,71 0,59
= szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,55 1,06 0,76 0,56 0,43 0,34 0,27
e SLS | nyomas | 16,61 11,78 8,9 7 5,65 4,64 3,83 3,19 2,68 2,26 1,93
gg L/100 szivas 16,27 11,49 8,65 6,79 5,47 4,47 3,68 3,05 2,55 2,15 1,83
A SLS | nyomas | 10,77 7,6 5,72 4,48 3,61 2,95 2,43 2,01 1,68 1,41 12
£ L/150 szivas 10,45 7,31 5,47 4,27 3,43 2,79 2,28 1,88 1,56 13 1,09
@ SLS | nyomas 7,86 5,51 4,13 3,22 2,59 2,11 1,72 1,42 1,18 0,99 0,83
L/200 szivas 7,53 522 3,88 3,01 2,41 1,95 1,57 1,29 1,06 0,87 0,73
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egyméson. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 160 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsd tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, 11, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatéarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
Kbzéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Smy; 1 5100 kg/mz /i/ 1160 vagy 1020 +- 2 mm /|'/
Héatbocsatési tényezé: U=014/ W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
TUzallosagi hatarérték: EI30/EW 30 = =3
Léghanggétlési érték: Rw 23 dB 4\, feddszélesség 1000 mm vagy 1140 mm 4
Maximalis egyenletesen megoszl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 255 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 13,44 10,08 8,06 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
. szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,1 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,18
b SLS | nyomas 16,38 11,35 8,29 6,24 48 3,75 2,96 2,37 1,91 1,55 1,27
g | /100 | szivas 16,65 11,6 8,53 6,46 5 3,93 3,13 2,52 2,04 1,67 1,38
8 SLS | nyomas 10,56 7,23 5,21 3,87 2,94 2,26 1,75 1,38 1,09 0,86 0,69
£ | U150 | szivas 10,83 7,48 5,45 4,09 3,13 2,44 1,92 1,53 1,22 0,99 0,81
@ SLS | nyomas 7,66 517 3,67 2,69 2 1,51 1,15 0,88 0,68 0,52 0,4
b L/200 szivas 7,92 5,42 3,91 2,9 2,2 1,69 1,32 1,03 0,82 0,65 0,52
f} uLS nyomas 13,44 10,08 8,06 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
§ = szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,1 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,18
% £ SLS | nyomas 16,38 11,35 8,29 6,24 438 3,75 2,96 2,37 1,91 1,55 1,27
£ 2 L/100 | szivas 16,38 11,35 8,29 6,24 4,8 3,75 2,96 2,37 1,91 1,55 1,27
=f 3 SLS | nyomas 10,56 7,23 5,21 3,87 2,94 2,26 1,75 1,38 1,09 0,86 0,69
N | £ | U150 | szivas 10,56 7,23 521 3,87 2,94 2,26 1,75 138 1,09 0,86 0,69
; i SLS | nyomas 7,66 517 3,67 2,69 2 1,51 1,15 0,88 0,68 0,52 0,4
= L/200 | szivas 7,66 517 3,67 2,69 2 1,51 1,15 0,88 0,68 0,52 04
g uLS nyomas 13,44 10,08 8,06 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
= szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,1 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,18
e SLS | nyomas 16,38 11,35 8,29 6,24 4,8 3,75 2,96 2,37 1,91 1,55 1,27
§. L/100 | szivas 15,98 10,97 7,94 5,92 4,5 3,48 2,71 2,14 1,7 1,36 1,09
a SLS | nyomas 10,56 7,23 5,21 3,87 2,94 2,26 1,75 1,38 1,09 0,86 0,69
£ L/150 | szivas 10,16 6,85 4,86 3,55 2,64 1,98 1,5 1,15 0,88 0,68 0,52
n SLS | nyomas 7,66 517 3,67 2,69 2 1,51 1,15 0,88 0,68 0,52 0,4
L/200 szivas 7,26 4,79 3,32 2,36 1,7 1,24 0,9 0,65 047 0,34 0,23
uLS nyomas 6,44 4,83 3,87 3,24 28 2,19 1,64 1,27 1,01 0,82 0,68
. szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,57 1,13 0,85 0,66 0,53 0,43 0,35
£ SLS | nyomas 16,73 11,9 9,03 7,13 5,78 4,78 3,97 3,33 2,82 2,39 2,05
g | L100 | szivas 16,96 121 92 727 591 4,9 4,07 343 29 247 2,12
8 SLS | nyomas 10,85 7,67 5,79 4,55 3,68 3,04 2,51 2,1 1,76 1,49 1,27
£ | L150 | szivas 11,08 7,87 5,95 4,7 3,81 3,15 2,62 2,19 1,85 1,57 1,35
o @ SLS | nyomas 7,91 5,55 4,16 3,26 2,64 2,16 1,78 1,48 1,24 1,04 0,88
t L/200 szivas 8,14 5,75 4,34 3,41 2,76 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,95
- .
2 uLs |_nyomas 6,44 4,83 3,87 3,24 28 2,19 1,64 1,27 1,01 0,82 0,68
@ | szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36
g g SLS | nyomas 16,73 11,9 9,03 7,13 5,78 4,78 3,97 3,33 2,82 2,39 2,05
§ g L/100 szivas 16,73 11,9 9,03 7,13 5,78 4,78 3,97 3,33 2,82 2,39 2,05
el 8 SLS | nyomas 10,85 7,67 5,79 4,55 3,68 3,04 2,51 2,1 1,76 1,49 1,27
N | § | L1850 | szivas 10,85 7,67 5,79 4,55 3,68 3,04 2,51 2,1 176 149 127
%’ i SLS | nyomas 7,91 5,55 4,16 3,26 2,64 2,16 1,78 1,48 1,24 1,04 0,88
£ L/200 | szivas 7,91 5,55 4,16 3,26 2,64 2,16 1,78 1,48 1,24 1,04 0,88
g uLS nyomas 6,44 4,83 3,87 3,24 28 2,19 1,64 1,27 1,01 0,82 0,68
= szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 13 0,81 0,52 0,34 0,22 0,15 0,1
e SLS | nyomas 16,73 11,9 9,03 713 5,78 4,78 3,97 3,33 2,82 2,39 2,05
§. L/100 szivas 16,39 11,6 8,76 6,9 5,58 4,62 3,82 3,19 2,69 2,27 1,94
a SLS | nyomas 10,85 7,67 5,79 4,55 3,68 3,04 2,51 2,1 1,76 1,49 1,27
£ L/150 | szivas 10,5 7,37 5,53 433 3,49 2,87 2,36 1,95 1,64 1,37 1,16
» SLS | nyomas 7,91 5,55 4,16 3,26 2,64 2,16 1,78 1,48 1,24 1,04 0,88
L/200 szivas 7,56 5,25 3,91 3,05 2,44 2 1,63 1,34 1,11 0,92 0,77

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiitohazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 160 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Bels6 fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé6 hémérséklet: nyér |, 11, 111 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigeteld kitoltd anyag: P/P-
Belsé hdmérséklet: nyar / tél -15°C/-15°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Suly: 15,00 kg/m? 1 - i
==
Héatbocsatasi tényezo: u=0,14/ W/m2K
Tlzvédelmi osztaly: B-s1,d0 8
Tuzallosagi hatarérték: EI30/EW 30
Léghangga’tla’si érték: Rw 23 dB 4|/ fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm 1
Maximalis egyenletesen megoszl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 13,45 10,09 8,07 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
_ szivas 10,36 7,77 6,22 432 3,17 2,43 1,92 1,55 1,29 1,08 0,92
£ SLS | nyomas 17,12 12,01 8,87 6,76 5,26 4,16 3,34 2,71 2,22 1,83 1,53
2 | LM00 | szivas 15,41 104 7,39 54 4,02 3,04 2,32 1,79 1,39 1,08 0,85
8 SLS | nyomas 11,37 7,97 5,88 4,47 3,48 2,75 2,2 1,78 1,46 12 1
£ L/150 szivas 9,66 6,36 4,39 3,11 2,24 1,62 1,18 0,86 0,63 0,45 0,32
@ SLS | nyomas 8,5 5,94 438 3,33 2,58 2,04 1,63 1,32 1,08 0,89 0,74
2 L/200 | szivas 6,78 4,34 2,89 1,96 1,34 0,91 0,61 0,4 0,25 0,14 -
33 uLS nyomas 13,45 10,09 8,07 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
§ = szivas 10,36 7,77 6,22 432 317 2,43 1,92 1,55 1,29 1,08 0,92
g £ SLS | nyomas 17,12 12,01 8,87 6,76 5,26 4,16 3,34 2,71 2,22 1,83 1,53
£ g L/100 | szivas 15,15 10,16 7,16 5,19 3,83 2,87 2,16 1,65 1,26 0,97 0,74
x| 8 SLS | nyomas 11,37 7,97 5,88 4,47 3,48 2,75 2,2 1,78 1,46 12 1
N £ | L1150 | szivas 9,39 6,11 4,16 29 2,04 1,45 1,03 0,72 0,5 0,34 0,22
; @ SLS | nyomas 8,5 5,94 438 3,33 2,58 2,04 1,63 1,32 1,08 0,89 0,74
= L/200 | szivas 6,52 4,09 2,66 1,76 1,15 0,74 0,46 0,26 0,12 - -
g ULS nyomas 13,45 10,09 8,07 6,72 6,38 4,89 3,86 3,13 2,58 2,17 1,85
= szivas 10,36 7,77 6,22 4,32 317 2,43 1,92 1,55 1,29 1,08 0,92
e SLS | nyomas 17,12 12,01 8,87 6,76 5,26 4,16 3,34 2,71 2,22 1,83 1,53
§. L/100 | szivas 14,75 9,79 6,81 4,87 3,54 2,61 1,93 1,43 1,07 0,79 0,59
2 SLS | nyomas 11,37 7,97 5,88 4,47 3,48 2,75 2,2 1,78 1,46 12 1
£ L/150 | szivas 9 5,74 3,82 2,58 1,76 1,19 0,79 0,51 0,31 0,16 -
€N SLS | nyomas 8,5 5,94 438 3,33 2,58 2,04 1,63 1,32 1,08 0,89 0,74
L/200 | szivas 6,12 3,72 2,32 1,44 0,86 0,48 0,22 - - - -
ULS nyomas 6,92 5,19 4,15 3,46 2,97 2,6 2,31 2,08 1,83 1,54 1,31
_ szivas 4,14 2,01 0,82 0,25 - - - - - - -
£ SLS | nyomas 17,39 12,45 9,47 7,49 6,08 5,01 4,16 35 2,95 2,52 2,16
2 | LM00 | szivas 15,95 11,21 8,41 6,58 53 4,32 3,54 2,93 2,44 2,05 1,73
8 SLS | nyomas 11,55 8,26 6,29 4,97 4,04 3,32 2,76 2,32 1,96 1,67 1,43
€ | U150 | szivas 10,11 7,03 5,23 4,06 3,25 2,63 2,14 1,75 1,44 1,19 0,99
o @ SLS | nyomas 8,64 6,17 4,69 3,71 3,01 2,48 2,05 1,73 1,46 1,25 1,06
t L/200 | szivas 719 4,94 3,64 238 2,23 1,79 1,44 1,15 0,94 0,76 0,63
- .
3 uLs LMyomss 6,92 519 4,15 3,46 2,97 2,6 2,31 2,08 1,83 1,54 1,31
o | szivas 4,14 1,52 0,18 - - - - - - - -
g g SLS | nyomas 17,39 12,45 9,47 7,49 6,08 5,01 4,16 35 2,95 2,52 2,16
§ 2 L/100 szivas 15,72 11,02 8,25 6,44 517 4,21 3,45 2,84 2,35 1,97 1,66
el 8 SLS | nyomas 11,55 8,26 6,29 4,97 4,04 3,32 2,76 2,32 1,96 1,67 1,43
N ﬁ L/150 szivas 9,88 6,84 5,06 3,92 3,13 2,53 2,04 1,65 1,36 1,12 0,93
? @ SLS | nyomas 8,64 6,17 4,69 3,71 3,01 2,48 2,05 1,73 1,46 1,25 1,06
£ L/200 | szivas 6,97 4,75 3,47 2,66 2,11 1,68 1,34 1,07 0,86 0,69 0,56
& nyomas 6,92 5,19 4,15 3,46 2,97 2,6 2,31 2,08 1,83 1,54 1,31
n uLs o~
= szivas 4,01 0,26 = = = = = = = = =
o SLS | nyomas 17,39 12,45 9,47 7,49 6,08 5,01 4,16 35 2,95 2,52 2,16
§. L/100 | szivas 15,38 10,73 8 6,23 4,99 4,05 33 2,71 2,24 1,86 1,55
2 SLS | nyomas 11,55 8,26 6,29 4,97 4,04 3,32 2,76 2,32 1,96 1,67 1,43
£ L/150 | szivas 9,55 6,55 4,82 3,71 2,95 2,36 1,89 1,53 1,24 1,01 0,83
an SLS | nyomas 8,64 6,17 4,69 3,71 3,01 2,48 2,05 1,73 1,46 1,25 1,06
L/200 | szivas 6,64 4,45 3,23 2,45 1,93 1,52 1,19 0,94 0,74 0,58 0,46
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 200 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kézbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Sz€Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) UuLS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly 16,60 kg/mz 1|, 1160 vagy 1020 +- 2 mm ’II/
Héatbocsétasi tényezd: U=0m /10 W/m?K
Téizvédelmi osztaly: B-s1,d0 g
Tiizéll6sagi hatarérték: EI30/EW 30
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB k fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
_ szivés 10,36 7,77 6,22 5,18 4, 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,19
£ SLS nyomés 24,03 16,68 12,19 9,19 7,08 5,54 438 3,51 2,84 2,31 1,9
g | L1000 | szivas 24,34 16,97 12,46 944 7,31 574 4,57 3,68 2,99 245 2,03
8 SLS nyomés 15,61 10,73 7,77 58 4,42 3,41 2,67 2,11 1,68 1,35 1,1
§ | w150 szivés 15,92 11,02 8,04 6,05 4,64 3,62 2,86 2,28 1,84 1,49 1,22
@ SLS nyomés 11,4 7,76 5,56 4,1 3,08 2,35 1,82 1,41 1,11 0,87 0,69
b L/200 szivas 11,71 8,05 5,83 435 3,31 2,56 2 1,58 1,26 1,01 0,82
g uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
8| szivés 10,36 7,77 6,22 5,18 4,1 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,19
g g SLS nyomés 24,03 16,68 12,19 9,19 7,08 5,54 438 3,51 2,84 2,31 1,9
£ g L/100 szivés 24,03 16,68 12,19 9,19 7,08 5,54 438 3,51 2,84 231 19
X a SLS nyomés 15,61 10,73 7,77 58 4,42 3,41 2,67 2,11 1,68 1,35 1,1
N | § | 150 | ivas 15,61 10,73 7,77 58 4,42 341 2,67 2,1 1,68 1,35 11
; @ SLS nyomés 11,4 7,76 5,56 4,1 3,08 2,35 1,82 1,41 1,11 0,87 0,69
= L/200 szivés 11,4 7,76 5,56 41 3,08 2,35 1,82 1,41 1,1 0,87 0,69
g uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
= szivés 10,36 7,77 6,22 5,18 4,1 3,14 2,48 2,01 1,66 1,39 1,19
e SLS nyomés 24,03 16,68 12,19 9,19 7,08 5,54 438 3,51 2,84 2,31 1,9
§. L/100 szivés 23,57 16,24 11,79 8,82 6,74 5,22 4,1 3,25 2,6 2,1 1,71
b SLS nyomés 15,61 10,73 7,77 58 4,42 3,41 2,67 2,11 1,68 1,35 1,1
% L/150 szivas 15,15 10,3 7,36 5,42 4,07 3,1 2,39 1,86 1,45 1,14 09
@ SLS nyomés 11,4 7,76 5,56 4,1 3,08 2,35 1,82 141 1,11 0,87 0,69
L/200 szivés 10,94 7,32 5,15 3,73 2,74 2,04 1,53 1,16 0,88 0,66 0,5
uLS nyomés 7,04 5,28 4,24 3,55 3,05 2,26 1,72 1,34 1,08 0,88 0,73
_ szivés 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,55 1,33 1,04 0,83 0,68 0,57
£ SLS nyomés 24,54 17,47 13,25 10,45 8,47 6,99 58 4,85 4, 3,48 2,98
g | L1100 | szivas 24,8 17,7 13,45 10,62 8,62 7,12 592 4,96 42 3,57 3,06
8 SLS nyomés 16,01 11,35 8,57 6,75 5,45 4,49 3,71 3,1 2,61 2,21 1,88
§ | w150 szivés 16,27 11,57 8,76 6,91 5,6 4,62 3,83 3.2 2,7 2,29 1,96
© @ SLS nyomés 11,75 8,28 6,24 4,89 3,95 3,25 2,67 2,22 1,85 1,56 1,33
t L/200 |  szivas 12,01 8,51 643 5,05 4,09 337 2,78 233 1,95 1,65 1,41
8
3 uLS nyoméas 7,04 5,28 4,24 3,55 3,05 2,26 1,72 1,34 1,08 0,88 0,73
a | _ szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,44 1,07 0,82 0,64 0,52 0,42
g g SLS nyomés 24,54 17,47 13,25 10,45 8,47 6,99 58 4,85 4, 3,48 2,98
§ g L/100 szivas 24,54 17,47 13,25 10,45 8,47 6,99 58 4,85 4,1 3,48 2,98
el 3 SLS nyomés 16,01 11,35 8,57 6,75 5,45 4,49 3,71 31 2,61 2,21 1,88
N 5 L/150 szivas 16,01 11,35 8,57 6,75 5,45 4,49 3,71 3,1 2,61 2,21 1,88
? @ SLS nyomés 11,75 8,28 6,24 4,89 3,95 3,25 2,67 2,22 1,85 1,56 1,33
_g L/200 szivas 11,75 8,28 6,24 4,89 3,95 3,25 2,67 2,22 1,85 1,56 1,33
g uLS nyomés 7,04 5,28 4,24 3,55 3,05 2,26 1,72 1,34 1,08 0,88 0,73
= szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,49 0,99 0,68 0,48 0,35 0,27 0,2
e SLS nyomés 24,54 17,47 13,25 10,45 8,47 6,99 58 4,85 4, 3,48 2,98
8 | L100 szivas 24,15 17,13 12,95 10,2 8,25 6,8 5,63 4,7 3,95 3,35 2,85
§ SLS nyomés 16,01 11,35 8,57 6,75 5,45 4,49 3,71 31 2,61 2,21 1,88
E L/150 szivas 15,61 1 8,28 6,49 5,24 43 3,54 2,94 2,46 2,07 1,75
@ SLS nyomés 11,75 8,28 6,24 4,89 3,95 3,25 2,67 2,22 1,85 1,56 1,33
L/200 szivas 11,35 7,94 5,94 4,64 3,73 3,05 2,5 2,06 1,71 1,44 1,21
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 5 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiit6hazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 200 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kézbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Bels6é hémérséklet: nyér / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
SzéIs6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépsé tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatosagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Suly: 16,60 kg/m> 1 i
Héatbocsétasi tényezd: U,=0,11/10W/mK o
Ttizvédelmi osztaly: B-s1,d0 s
Tiizéll6sagi hatarérték: EI30/EW 30
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB ) fedGszélesség 1000 mm vagy 1140 mm .
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas | 18,13 13,6 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
_ szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,44 3,89 3,1 2,51 2,07 1,74 1,49
£ SLS | nyomas | 24,28 16,97 12,5 9,51 7,38 5,82 4,64 3,74 3,04 2,5 2,06
g | L1100 | szivas 24,59 17,26 12,78 9,76 7,62 6,04 4,84 3,93 3,21 2,65 2,2
8 SLS | nyomas | 1577 10,92 7,97 5,99 46 3,59 2,83 2,25 1,81 1,46 1,19
€ | /150 [ szivas 16,08 11,21 8,24 6,25 4,84 3,81 3,03 2,43 1,97 1,61 1,33
@ SLS | nyomas | 11,52 7,89 5,7 4,24 3,22 2,47 1,92 1,51 1,19 0,94 0,75
b L/200 szivas 11,83 8,19 597 45 3,45 2,69 2,12 1,69 1,36 1,1 0,89
g uLS nyomas | 18,13 136 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
8| szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,44 3,89 3,1 2,51 2,07 1,74 1,49
g g SLS | nyomas | 24,28 16,97 12,5 9,51 7,38 5,82 4,64 3,74 3,04 2,5 2,06
£ g L/100 szivas 24,28 16,97 12,5 9,51 7,38 5,82 4,64 3,74 3,04 2,5 2,06
X a SLS | nyomas | 1577 10,92 7,97 5,99 46 3,59 2,83 2,25 1,81 1,46 1,19
N | § | Y150 | szivas 1577 10,92 7,97 599 46 3,59 2,83 2,25 1,81 1,46 1,19
; @ SLS | nyomas | 11,52 7,89 5,7 4,24 3,22 2,47 1,92 1,51 1,19 0,94 0,75
= L/200 szivas 11,52 7,89 5,7 424 3,22 2,47 1,92 1,51 1,19 0,94 0,75
g uLS nyomas | 18,13 13,6 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 2,31
= szivas 10,36 7,77 6,22 5,18 4,44 3,89 3,1 2,51 2,07 1,74 1,49
% SLS | nyomas | 24,28 16,97 12,5 9,51 7,38 5,82 4,64 3,74 3,04 2,5 2,06
2 L/100 szivas 23,81 16,52 12,09 9,12 7,02 5,49 4,34 3,47 2,8 2,27 1,85
b SLS | nyomas | 1577 10,92 7,97 5,99 46 3,59 2,83 2,25 1,81 1,46 1,19
% L/150 szivas 15,3 10,47 7,55 5,61 4,25 3,26 2,53 1,98 1,56 1,23 0,98
@ SLS | nyomas | 11,52 7,89 5,7 4,24 3,22 2,47 1,92 1,51 1,19 0,94 0,75
L/200 szivas 11,05 7,45 5,28 3,85 2,86 2,15 1,62 1,23 0,94 0,72 0,55
uLS nyomas 7,01 5,25 421 3,52 3,03 2,67 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86
_ szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,55 1,38 1,24 1 0,81 0,67
£ SLS | nyomas | 24,71 17,65 13,43 10,64 8,65 7,19 6,01 5,06 43 3,67 3,16
g | /100 | szivas 24,98 17,89 13,64 10,82 8,81 7,33 6,14 518 441 377 3,25
8 SLS | nyomas | 16,11 11,45 8,68 6,85 5,56 4,61 3,85 3,23 2,73 233 1,99
S | 150 | szivas 16,38 11,69 8,88 7,03 572 4,75 3,97 3,34 2,84 242 2,08
© @ SLS | nyomas | 11,82 8,35 6,3 4,96 4,02 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65 1,41
t L/200 | szivas 12,08 8,59 6,51 514 417 345 2,88 2,42 2,05 1,75 1,49
- Py
3 ULs | vomas 7,01 5,25 421 3,52 3,03 2,67 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86
a | _ szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,78 1,55 1,25 0,93 0,72 0,57 0,46
g g SLS | nyomas | 24,71 17,65 13,43 10,64 8,65 7,19 6,01 5,06 43 3,67 3,16
§ g L/100 szivas 24,71 17,65 13,43 10,64 8,65 7,19 6,01 5,06 43 3,67 3,16
el 8 SLS nyomas 16,11 11,45 8,68 6,85 5,56 4,61 3,85 3,23 2,73 2,33 1,99
N 5 L/150 szivas 16,11 11,45 8,68 6,85 5,56 4,61 3,85 3,23 2,73 2,33 1,99
? @ SLS | nyomas | 11,82 8,35 6,3 4,96 4,02 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65 1,41
S L/200 | szivas 11,82 835 6,3 4,96 4,02 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65 1,41
g uLS nyomas 7,01 5,25 421 3,52 3,03 2,67 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86
= szivas 4,14 3,11 2,49 2,07 1,71 1,07 0,69 0,45 03 0,21 0,14
e SLS | nyomas | 24,71 17,65 13,43 10,64 8,65 7,19 6,01 5,06 43 3,67 3,16
8 | L100 szivas 24,31 17,3 13,12 10,37 8,43 6,98 5,83 49 4,15 3,54 3,03
§ SLS | nyomas | 16,11 11,45 8,68 6,85 5,56 4,61 3,85 3,23 2,73 2,33 1,99
E L/150 szivas 15,71 11,1 8,37 6,58 5,33 4,41 3,66 3,06 2,57 2,18 1,86
@ SLS | nyomas | 11,82 8,35 6,3 4,96 4,02 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65 1,41
L/200 szivas 11,41 8 6 4,69 3,78 3,12 2,58 2,15 1,79 1,51 1,27
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 5 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; hiitohazi, latszé kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 200 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, 11, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél -25°C/-25°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépsd tamasz felfekvés: 60 mm
Sl:lly: 16,60 kg/mz 1|, 1160 vagy 1020 +- 2 mm ’II/
Héatbocsatési tényezd: U,=0,11/10W/mK
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 &
Tlizall6sagi hatarérték: EI30/EW 30
Léghanggatldsi érték: Rw 23 dB k 6 g 1000 mm vagy 1140 mm i
Maximalis egyenletesen megoszl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 8 815 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 231
_ szivas 10,36 7,77 6,22 518 3,96 3,03 2,39 1,94 1,6 1,34 1,15
£ SLS nyomés 25,27 17,84 13,27 10,19 7,99 6,36 514 4,19 3,45 2,87 2,41
S | L/100 | szivas 228 15,52 11,11 8.2 6,17 471 3,63 2,83 2,22 1,75 1,39
] SLS nyomés 16,84 11,89 8,85 6,79 533 4,24 3,42 2,79 23 1,91 1,61
€ | 150 szivas 14,37 9,57 6,69 438 3,5 2,58 1,92 1,43 1,07 0,79 0,59
@ SLS nyomés 12,63 8,92 6,64 5,09 3,99 3,18 2,57 2,1 1,73 1,44 12
b= L/200 szivas 10,16 6,6 4,47 31 2,17 1,52 1,06 0,73 0,49 0,31 0,18
g uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 231
% = szivas 10,36 7,77 6,22 518 3,96 3,03 2,39 1,94 1,6 1,34 1,15
g £ SLS nyomés 25,27 17,84 13,27 10,19 7,99 6,36 514 4,19 3,45 2,87 2,41
£ g L/100 szivas 22,49 15,23 10,84 7,95 5,94 4,5 3,44 2,66 2,06 1,61 1,26
X 3 SLS nyomés 16,84 11,89 8,85 6,79 533 4,24 3,42 2,79 23 1,91 1,61
N | £ | U150 | qivas 14,07 9,28 642 4,55 3,28 2,38 1,73 1,26 091 0,65 0,46
; i SLS nyomés 12,63 8,92 6,64 5,09 3,99 3,18 2,57 2,1 1,73 1,44 1,2
= L/200 | szivas 9,86 6,31 4.2 2,85 1,95 1,32 0,87 0,56 033 017 -
g uLS nyomés 18,14 13,61 10,88 10,86 7,98 6,11 4,82 3,91 3,23 2,71 231
= szivas 10,36 7,77 6,22 518 3,96 3,03 2,39 1,94 1,6 1,34 1,15
Y SLS nyomas 25,27 17,84 13,27 10,19 7,99 6,36 514 4,19 3,45 2,87 2,41
§. L/100 szivas 22,03 14,79 10,44 7,58 56 4,19 3,16 2,4 1,83 1,4 1,07
a SLS nyomés 16,84 11,89 8,85 6,79 533 4,24 3,42 2,79 23 1,91 1,61
£ L/150 szivas 13,6 8,84 6,01 4,18 2,94 2,07 1,45 1 0,68 0,44 0,27
9 SLS nyomés 12,63 8,92 6,64 5,09 3,99 3,18 2,57 2,1 1,73 1,44 12
L/200 szivas 9,39 5,87 3,8 2,48 1,6 1,01 0,59 03 0,1 - -
uLS nyomés 7,58 5,69 4,55 3,79 3,25 2,84 2,52 2,27 2,06 1,89 1,71
= szivas 4,14 2,16 0,38 - - - - - - - -
£ SLS nyomés 25,59 18,38 14,03 11,13 9,05 7,5 6,26 5,28 4,49 3,84 3,31
& | L/100 | szivas 2348 16,56 12,46 9,78 7,89 6,48 534 4,44 3,72 3,14 2,65
] SLS nyomés 17,06 12,25 9,35 7,42 6,04 5 4,17 3,52 2,99 2,56 2,2
£ | L1s0 szivas 14,95 10,44 7,79 6,07 4,87 3,98 3,25 2,67 2,22 1,85 1,55
o @ SLS nyomés 12,79 9,19 7,02 5,56 4,53 3,75 3,13 2,64 2,25 1,92 1,65
T L/200 | szivas 10,69 7.37 545 4,22 336 2,74 2,21 18 147 1,21 1
)
3 uLS nyomés 7,58 5,69 4,55 3,79 3,25 2,84 2,52 2,27 2,06 1,89 1,71
A - szivas 4,14 1,14 - - - - - - - - -
g g SLS nyomés 25,59 18,38 14,03 11,13 9,05 7,5 6,26 5,28 4,49 3,84 3,31
g g L/100 szivas 23,22 16,34 12,27 9,61 7,75 6,35 5,23 433 3,62 3,05 2,57
Ll 8 SLS nyomés 17,06 12,25 9,35 7,42 6,04 5 4,17 3,52 2,99 2,56 2,2
N ﬁ L/150 szivas 14,69 10,21 7,59 591 473 3,85 3,14 2,57 2,13 1,76 1,47
3 @ SLS nyomés 12,79 9,19 7,02 5,56 4,53 3,75 3,13 2,64 2,25 1,92 1,65
£ L/200 szivas 10,43 7,15 5,25 4,05 3,22 2,61 2,09 1,69 1,37 1,13 0,92
] nyomés 7,58 5,69 4,55 3,79 3,25 2,84 2,52 2,27 2,06 1,89 1,71
»n uLs -
= szivas 4,14 ° = = = = = = = = =
Y SLS nyomas 25,59 18,38 14,03 11,13 9,05 7,5 6,26 5,28 4,49 3,84 3,31
§. L/100 szivas 22,83 15,99 11,98 9,36 7,53 6,16 5,05 4,17 3,47 2,91 2,45
a SLS nyomés 17,06 12,25 9,35 7,42 6,04 5 4,17 3,52 2,99 2,56 2,2
£ L/150 szivas 14,3 9,86 7.3 5,65 4,51 3,66 2,96 2,42 1,98 1,63 1,35
a SLS nyomés 12,79 9,19 7,02 5,56 4,53 3,75 3,13 2,64 2,25 1,92 1,65
L/200 szivas 10,03 6,8 4,96 38 3 2,42 1,92 1,54 1,23 0,99 0,8

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablédzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell. Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 60 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly: 11,30 kg/m? . 1050 +- 2 mm L
Héatbocsatési tényezé: U,=044/ W/m2K 1 i
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 f {ﬁ
Tiizéll6sagi hatérérték: nincs mindsitett érték L fedBszélesséa 1000 mm L
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB 1 7
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 815 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas | 6,443 4,800 3,700 2,555 1,870 1,427 1,125 0,909 0,750 0,629 0,535
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,725 0,598 -0,502 0,427
£ SLS nyomas 7,751 4,968 3,353 2,347 1,691 1,250 0,920 0,680 0,510 0,388 0,285
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,250 -0,945 0,716 -0,542 -0,415 -0,323
8 SLS nyomas | 5,167 3,312 2,235 1,526 1,032 0,712 0,456 0,270 0,147 0,066 0,012
£ | 150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,564 -1,091 0,762 -0,542 0,371 0,235 0,142 0,079
° @ SLS nyomas | 3,875 2,484 1,570 1,004 0,569 0,280 0,106 - - - -
E L/200 szivas -3,424 -2,484 -1,654 -1,074 -0,715 -0,419 -0,224 -0,101 -0,023 - -
et uLS nyomas | 6,443 4,800 3,700 2,555 1,870 1,427 1,125 0,909 0,750 0,629 0,535
§ = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,725 -0,598 -0,502 0,427
g 5 SLS nyomas 7,918 4,978 3,353 2,347 1,691 1,250 0,920 0,680 0,510 0,388 0,285
£ 2 L/100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 1,219 -0,878 -0,643 0,479 -0,328 0,219
=f 8 SLS nyomas 5,167 3,312 2,235 1,526 1,032 0,712 0,456 0,270 0,147 0,066 0,012
N £ | Wis0 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,456 -0,973 -0,605 -0,338 -0,169 -0,060 - -
; » SLS | nyomas | 3875 2,484 1,570 1,004 0,569 0,280 0,106 - - - -
= L/200 szivas -3,424 -2,429 -1,487 -0,858 -0,405 -0,142 - - - - -
g LS nyomas | 6,443 4,800 3,700 2,555 1,870 1,427 1,125 0,909 0,750 0,629 0,535
= szivas 2,573 1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,725 0,598 -0,502 0,427
e SLS nyomas 7,918 4,978 3,353 2,347 1,691 1,250 0,920 0,680 0,510 0,388 0,285
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,068 -0,685 -0,405 0,222 -0,100 -0,019
§ SLS nyomas | 5,167 3,312 2,235 1,526 1,032 0,712 0,456 0,270 0,147 0,066 0,012
5 L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,144 -0,541 -0,189 - - - - -
(2] SLS nyomas | 3,875 2,484 1,570 1,004 0,569 0,280 0,106 - - - -
L/200 szivas 3,424 -2,135 -0,999 0,275 - - - - - - -
uLS nyomas | 4,774 3,529 2,196 1,408 0,983 0,727 0,555 0,436 0,352 0,291 0,244
_ szivas 2,245 -1,673 -1,335 -1,113 0,955 0,836 -0,744 -0,661 -0,540 -0,450 -0,380
£ SLS nyomas | 6,198 4,571 3,026 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
g | LM00 szivas -1,822 -1,350 -1,076 -0,896 -0,768 -0,672 -0,597 -0,538 -0,489 -0,449 -0,414
8 SLS nyomas | 5,600 3,791 2,714 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
§ | w150 szivas -1,822 -1,350 -1,076 -0,896 -0,768 0,672 -0,597 -0,538 -0,489 -0,449 0,414
° @ SLS nyomas | 4,200 2,843 2,035 1,507 1,142 0,883 0,693 0,538 0,419 0,330 0,262
t L/200 szivas -1,822 -1,350 -1,076 -0,896 -0,768 0,672 -0,597 -0,538 -0,489 -0,408 -0,340
% ULS nyomas | 4,774 3,529 2,196 1,408 0,983 0,727 0,555 0,436 0,352 0,291 0,244
@ | szivas -2,203 -1,641 -1,313 -1,097 0,943 -0,827 -0,737 -0,592 -0,483 -0,402 -0,340
g g SLS nyomas | 6,198 4,571 3,026 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
% g L/100 szivas -1,788 -1,329 -1,061 -0,885 -0,760 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,446 0,412
el 8 SLS nyomas | 5,600 3,791 2,714 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
N | S| LS50 szivas -1,788 -1,329 -1,061 -0,885 -0,760 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,446 0,412
g » SLS nyomds | 4,200 2,843 2,035 1,507 1,142 0,883 0,693 0,538 0,419 0,330 0,262
I L/200 | szivas | -1,788 -1,329 -1,061 -0,885 -0,760 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,408 -0,340
g uLS nyomas | 4,774 3,529 2,196 1,408 0,983 0,727 0,555 0,436 0,352 0,291 0,244
= szivas 2,128 -1,593 -1,280 -1,073 0,871 0,617 -0,460 -0,357 0,285 0,234 0,195
e SLS nyomas | 6,198 4,571 3,543 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
§. L/100 szivas -1,738 -1,297 -1,039 -0,869 0,748 -0,656 -0,585 0,528 0,481 -0,442 -0,408
a SLS nyomas | 5,600 3,791 2,714 1,966 1,385 1,030 0,797 0,636 0,520 0,433 0,366
£ L/150 szivas -1,738 -1,297 -1,039 -0,869 -0,748 -0,656 -0,585 0,528 0,481 -0,442 -0,408
(2] SLS nyomas | 4,200 2,843 2,035 1,507 1,142 0,883 0,693 0,538 0,419 0,330 0,262
L/200 szivas -1,738 -1,297 -1,039 -0,869 -0,748 -0,656 -0,585 -0,528 0,481 -0,408 -0,340

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 19 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 60 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szdma a végsé tamaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé témaszon: PM1 +2
Kiilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly: 11,30 kg/m? L 1050 +- 2 mm L
Hoatbocsatasi tényezo: U,=0,44/ 0,38 W/mK { i
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 f g_’ g
Tlzallésagi hatarérték: nincs mindsitett érték L fedGszélesség 1000 mm .
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB 1 7
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 815 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas 6,443 4,799 3,697 2,553 1,868 1,426 1,124 0,908 0,749 0,629 0,535
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,756 -0,687 0,629 0,535
£ SLS nyomas 7,918 5,141 3,513 2,486 1,808 1,347 0,997 0,741 0,558 0,426 0,314
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,024 -0,780 -0,593 -0,456 -0,355
8 SLS nyomas 5278 3,427 2,342 1,616 1,102 0,767 0,494 0,293 0,161 0,072 0,013
£ | 150 szivas 3,424 2,550 2,032 -1,657 -1,165 -0,820 -0,588 -0,404 0,257 0,156 -0,086
° @ SLS nyomas 3,959 2,570 1,645 1,063 0,607 0,301 0,114 - - - -
E L/200 szivas -3,424 -2,550 1,732 -1,138 -0,763 -0,451 -0,242 -0,109 -0,025 - -
et uLS nyomas 6,443 4,799 3,697 2,553 1,868 1,426 1,124 0,908 0,749 0,629 0,535
§ = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,756 -0,687 0,629 0,535
g 5 SLS nyomas 7,918 5,141 3,513 2,486 1,808 1,347 0,997 0,741 0,558 0,426 0,314
£ 2 L/100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -0,951 -0,701 0,524 -0,360 -0,240
=f 8 SLS nyomas 5278 3,427 2,342 1,616 1,102 0,767 0,494 0,293 0,161 0,072 0,013
N £ | Wis0 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,542 -1,039 0,651 -0,366 -0,183 -0,065 - -
; » SLS | nyomas | 3,959 2,570 1,645 1,063 0,607 0,301 0,114 - - - -
= L/200 szivas -3,424 -2,513 -1,558 -0,907 -0,432 -0,152 - - - - -
g LS nyomas 6,443 4,799 3,697 2,553 1,868 1,426 1,124 0,908 0,749 0,629 0,535
= szivas -2,573 41,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0.948 -0,841 -0,756 0,687 0,629 0,535
e SLS nyomas 7,918 5,141 3,513 2,486 1,808 1,347 0,997 0,741 0,558 0,426 0314
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,150 -0,741 -0,441 0,242 -0,109 -0,020
§ SLS nyomas 5278 3,427 2,342 1,616 1,102 0,767 0,494 0,293 0,161 0,072 0,013
5 L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,210 0,576 -0,203 - - - - -
2] SLS nyomas 3,959 2,570 1,645 1,063 0,607 0,301 0,114 - - - -
L/200 szivas 3,424 -2,208 -0,999 -0,289 - - - - - - -
uLS nyomas | 4,768 3,523 2,799 1,900 1,323 0,977 0,752 0,598 0,487 0,404 0,341
_ szivas 2,245 -1,666 -1,329 -1,108 0,951 0,833 -0,741 -0,635 0,518 0,430 0,363
£ SLS nyomas 6,201 4,571 3,623 2,571 1,805 1,340 1,036 0,826 0,674 0,561 0,474
g | LMoo szivas -1,817 -1,346 -1,072 -0,892 -0,765 -0,670 -0,596 -0,537 -0,488 -0,448 -0,413
8 SLS nyomas 5,670 3,870 2,795 2,088 1,596 1,243 0,982 0,787 0,638 0,522 0,428
§ | w150 szivas -1,817 -1,346 -1,072 -0,892 -0,765 -0,670 -0,596 -0,537 -0,488 -0,448 0,413
° @ SLS nyomas | 4,252 2,902 2,096 1,566 1,197 0,932 0,737 0,574 0,450 0,356 0,284
t L/200 szivas -1,817 -1,346 -1,072 -0,892 -0,765 -0,670 -0,596 -0,537 -0,488 -0,437 -0,366
% ULS nyomas | 4,768 3,523 2,799 1,900 1,323 0,977 0,752 0,598 0,487 0,404 0,341
@ | szivas 22,191 -1,630 -1,350 -1,090 -0,937 -0,823 -0,692 -0,542 0,437 -0,360 -0,302
g g SLS nyomas 6,201 4,571 3,623 2,571 1,805 1,340 1,036 0,826 0,674 0,561 0,474
% 2 L/100 szivas -1,781 -1,322 -1,056 -0,881 -0,756 -0,663 -0,590 -0,532 -0,484 -0,444 0,411
i 3 SLS nyomas 5,670 3,870 2,795 2,088 1,596 1,243 0,982 0,787 0,638 0,522 0,428
N | S| L1150 szivas -1,781 1,322 -1,056 0,881 -0,756 0,663 -0,590 -0,532 -0,484 -0,444 0,411
g * SLS nyomas | 4252 2,902 2,096 1,566 1,197 0,932 0,737 0,574 0,450 0,356 0,284
I L/200 | szivas | -1,781 -1,322 -1,056 -0,881 -0,756 -0,663 -0,590 -0,532 -0,484 -0,437 -0,366
g LS nyomas | 4,768 3,523 2,799 1,900 1,323 0,977 0,752 0,598 0,487 0,404 0,341
= szivas -2,109 -1,577 -1,268 0,975 0,604 -0,408 0,292 0,219 0,171 0,137 0,112
e SLS nyomas 6,201 4,571 3,543 2,571 1,805 1,340 1,036 0,826 0,674 0,561 0,474
§. L/100 szivas -1,726 -1,287 -1,031 0,863 0,743 0,652 -0,582 -0,525 0,479 -0,440 -0,407
a SLS nyomas 5,670 3,870 2,795 2,088 1,596 1,243 0,982 0,787 0,638 0,522 0,428
£ L/150 szivas -1,726 -1,287 -1,031 0,863 0,743 0,652 -0,582 -0,525 0,479 -0,440 -0,407
(2] SLS nyomas | 4,252 2,902 2,096 1,566 1,197 0,932 0,737 0,574 0,450 0,356 0,284
L/200 szivas -1,726 -1,287 -1,031 0,863 0,743 -0,652 -0,582 -0,525 0,479 0,437 -0,366

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 19 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 80 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly: 12,10 kg/m? L 1050 +- 2 mm L
Hfia’tlf)ocsét-a'si té’nyezc'S: U=029/ W/m?K 1¢‘_, g/j I
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 I
Tizallosagi hatarérték: nincs minGsitett értek = S
| fedészélesség 1000 mm |
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB 1 7
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
nyomas 7,031 5,237 4,172 3,414 2,498 1,907 1,503 1,215 1,002 0,841 0,715
_ uLs szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,571
£ SLS nyomas 8,950 6,666 5,012 3,600 2,654 1,999 1,534 1,198 0,950 0,744 0,587
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,909 -0,763 0,617
8 SLS nyomas 4,284 4,809 3,341 2,400 1,769 1,299 0,951 0,706 0,531 0,368 0,248
£ L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,002 0,751 -0,570 0,438 -0,332
° @ SLS nyomas 5,463 3,607 2,506 1,757 1,215 0,854 0,558 0,335 0,186 0,085 0,017
£ L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,284 -0,914 -0,661 -0,459 -0,294 -0,180 -0,101
st uLS nyomas 7,031 5,237 4,172 3,414 2,498 1,907 1,503 1,215 1,002 0,841 0,715
% = szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas 8,950 6,666 5,012 3,600 2,654 1,999 1,534 1,198 0,950 0,744 0,587
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,909 -0,709 -0,556
X 8 SLS nyomas 4,284 4,809 3,341 2,400 1,769 1,299 0,951 0,706 0,531 0,368 0,248
\é 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -0,899 -0,654 -0,429 -0,273 -0,163
; » SLS | nyomas | 5463 3,607 2,506 1,757 1,215 0,854 0,558 0,335 0,186 0,085 0,017
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,677 -1,145 -0,728 -0,414 0,210 -0,077 - -
g ULS nyomas 7,031 5,237 4,172 3,414 2,498 1,907 1,503 1,215 1,002 0,841 0,715
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas 8,950 6,666 5,012 3,600 2,654 1,999 1,534 1,198 0,950 0,744 0,587
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,797 -0,553 0,372
§ SLS nyomas 4,284 4,809 3,341 2,400 1,769 1,299 0,951 0,706 0,531 0,368 0,248
% L/150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,037 -0,553 -0,281 0,103 - -
@ SLS nyomas 5,463 3,607 2,506 1,757 1,215 0,854 0,558 0,335 0,186 0,085 0,017
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,321 -0,640 -0,231 - - - - -
uLS nyomas 5,320 3,924 3,115 1,986 1,369 1,004 0,769 0,605 0,486 0,400 0,334
_ szivas -2,320 -1,553 -1,319 -1,100 -0,944 -0,828 -0,737 -0,664 -0,605 -0,555 -0,513
g SLS nyomas 6,920 5,094 4,034 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
g | LM00 szivas -1,809 -1,271 -1,066 -0,887 -0,761 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,446 -0,412
8 SLS nyomas 6,920 5,094 3,898 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
5 L/150 szivas -1,809 -1,271 -1,066 -0,887 -0,761 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,446 -0,412
© @ SLS nyomas 5,803 4,002 2,923 2,209 1,709 1,345 1,073 0,865 0,705 0,584 0,481
t L/200 szivas -1,809 -1,271 -1,066 -0,887 -0,761 -0,666 -0,593 -0,534 -0,486 -0,446 -0,412
% ULS nyomas 5,320 3,924 3,115 1,986 1,369 1,004 0,769 0,605 0,486 0,400 0,334
@ szivas 2,171 -1,601 -1,291 -1,079 -0,929 -0,816 -0,727 -0,657 -0,598 -0,545 -0,460
g g SLS nyomas 6,920 5,094 4,034 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
g g L/100 szivas -1,769 -1,304 -1,047 -0,874 -0,750 -0,658 -0,586 0,529 -0,482 -0,442 -0,409
e 8 SLS nyomas 6,920 5,094 3,898 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
N S L/150 szivas -1,769 -1,304 -1,047 -0,874 -0,750 -0,658 -0,586 -0,529 -0,482 -0,442 -0,409
g » SLS nyomas 5,803 4,002 2,923 2,209 1,709 1,345 1,073 0,865 0,705 0,584 0,481
I L/200 | szivas | -1,769 -1,304 -1,047 -0,874 -0,750 -0,658 -0,586 -0,529 -0,482 -0,442 -0,409
g ULS nyomas 5,320 3,924 3,115 1,986 1,369 1,004 0,769 0,605 0,486 0,400 0,334
= szivas -2,080 -1,535 -1,249 -1,049 -0,905 -0,797 -0,657 -0,505 -0,401 0,326 -0,270
e SLS nyomas 6,920 5,094 4,034 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
§. L/100 szivas -1,708 -1,260 -1,019 -0,853 -0,735 -0,646 -0,577 0,521 -0,475 -0,437 -0,404
e SLS nyomas 6,920 5,094 3,898 2,746 1,913 1,413 1,088 0,865 0,705 0,586 0,495
£ L/150 szivas -1,708 -1,260 -1,019 -0,853 -0,735 -0,646 -0,577 -0,521 0,475 -0,437 -0,404
(2] SLS nyomas 5,803 4,002 2,923 2,209 1,709 1,345 1,073 0,865 0,705 0,584 0,481
L/200 szivas -1,708 -1,260 -1,019 -0,853 -0,735 -0,646 -0,577 0,521 -0,475 -0,437 -0,404

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 80 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly: 12,10 kg/m? L 1050 +- 2 mm L
Hatbocsatasi tényezé: U,=0,29/ 0,26 W/m2K 1 L <_T
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 g
Tizallbsagi hatarérték: nincs mindsitett érték = =
Léghanggétlasi érték: Rw 23 dB k fed6szélesség 1000 mm ¥
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
nyomas 7,030 5,236 4171 3,411 2,496 1,905 1,502 1,214 1,002 0,840 0,715
_ uLs szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 0,629 -0,580
£ SLS nyomdas | 8,948 6,665 5211 3,783 2,814 2,136 1,651 1,297 1,033 0,812 0,643
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,834 -0,676
8 SLS nyomas 7,408 4,945 3,474 2,521 1,875 1,388 1,023 0,764 0,577 0,402 0,271
£ | 150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,078 -0,813 0,620 0,478 -0,363
o @ SLS nyomas | 5555 3,709 2,605 1,845 1,288 0,913 0,599 0,362 0,201 0,092 0,018
t L/200 szivas 3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,361 -0,977 -0,711 -0,497 0,320 -0,197 0,111
st uLS nyomas 7,030 5,236 4171 3,411 2,496 1,905 1,502 1,214 1,002 0,840 0,715
§ = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g 5 SLS nyomas | 8948 6,665 5,211 3,783 2,814 2,136 1,651 1,297 1,033 0,812 0,643
g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,775 -0,610
X 8 SLS nyomas 7,408 4,945 3,474 2,521 1,875 1,388 1,023 0,764 0,577 0,402 0,271
\é £ | Wis0 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -0,967 -0,707 -0,466 -0,297 0,179
.; * SLS nyomas | 5555 3,709 2,605 1,845 1,288 0,913 0,599 0,362 0,201 0,092 0,018
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,214 -0,777 -0,445 -0,227 -0,083 - -
g ULS nyomas 7,030 5,236 4,171 3,411 2,496 1,905 1,502 1,214 1,002 0,840 0,715
= szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 0,629 -0,580
e SLS nyomas | 8,948 6,665 5211 3,783 2,814 2,136 1,651 1,297 1,033 0,812 0,643
g | 100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 1,120 -1,007 -0,867 -0,603 -0,407
§ SLS nyomas 7,408 4,945 3,474 2,521 1,875 1,388 1,023 0,764 0,577 0,402 0,271
5 L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,037 -0,594 -0,303 0,111 - -
2] SLS nyomas | 5555 3,709 2,605 1,845 1,288 0,913 0,599 0,362 0,201 0,092 0,018
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,387 0,677 -0,245 - - - - -
uLS nyomas | 5316 3,918 3,108 2,580 1,847 1,352 1,034 0,817 0,663 0,549 0,463
_ szivas -2,223 -1,645 -1,312 -1,094 0,939 -0,824 -0,734 -0,662 -0,603 -0,553 -0,493
£ SLS nyomas | 6,925 5,094 4,033 3,340 2,502 1,843 1,417 1,125 0,915 0,760 0,641
g | LMoo szivas -1,804 -1,333 -1,061 -0,883 -0,758 -0,664 -0,591 -0,532 -0,484 -0,445 0,411
8 SLS nyomas | 6,925 5,094 3,992 3,041 2,370 1,843 1,417 1,125 0,915 0,760 0,641
§ | w150 szivas -1,804 -1,333 -1,061 -0,883 -0,758 -0,664 -0,591 -0,532 -0,484 -0,445 0,411
° i SLS nyomas | 5862 4,069 2,994 2,280 1,777 1,409 1,132 0,921 0,756 0,627 0,518
t L/200 szivas -1,804 -1,333 -1,061 -0,883 -0,758 -0,664 -0,591 -0,532 -0,484 -0,445 0,411
% ULS nyomas | 5316 3,918 3,108 2,580 1,847 1,352 1,034 0,817 0,663 0,549 0,463
@ | szivas 2,157 -1,601 -1,281 -1,071 0,922 -0,810 -0,723 -0,653 -0,595 -0,497 0,415
g g SLS nyomas | 6,925 5,094 4,033 3,340 2,502 1,843 1417 1,125 0,915 0,760 0,641
g 2 L/100 szivas -1,760 -1,304 -1,041 -0,868 -0,746 -0,655 -0,583 -0,526 0,479 -0,440 -0,407
el 3 SLS nyomas | 6,925 5,094 3,992 3,041 2,370 1,843 1,417 1,125 0,915 0,760 0,641
N | S| L1150 szivas -1,760 -1,304 -1,041 -0,868 -0,746 -0,655 -0,583 -0,526 -0,479 -0,440 -0,407
g * SLS nyomas | 5,862 4,069 2,994 2,280 1,777 1,409 1,132 0,921 0,756 0,627 0,518
I L/200 | szivas | -1,760 -1,304 -1,041 -0,868 -0,746 -0,655 -0,583 0,526 -0,479 -0,440 -0,407
g LS nyomas | 5316 3,918 3,108 2,580 1,847 1,352 1,034 0,817 0,663 0,549 0,463
= szivas -2,059 -1,535 -1,234 -1,037 -0,896 -0,621 -0,438 -0,325 -0,250 0,198 -0,161
e SLS nyomas | 6,925 5,094 4,033 3,340 2,502 1,843 1,417 1,125 0,915 0,760 0,641
§. L/100 szivas -1,695 -1,260 -1,010 -0,845 0,729 -0,641 -0,573 -0,517 0,472 -0,434 -0,402
b SLS nyomas | 6,925 5,094 3,992 3,041 2,370 1,843 1,417 1,125 0,915 0,760 0,641
£ L/150 szivas -1,695 -1,260 -1,010 -0,845 0,729 -0,641 -0,573 -0,517 -0,472 -0,434 -0,402
@ SLS nyomas | 5862 4,069 2,994 2,280 1,777 1,409 1,132 0,921 0,756 0,627 0,518
L/200 szivas -1,695 -1,260 -1,010 -0,845 0,729 -0,641 -0,573 -0,517 0,472 -0,434 -0,402

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 14 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 12,90 kg/m? L 1050 +- 2 mm L
Héatbocsatasi tényezd: U,=023/ W/m?K /IT"' 1
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 S
T(izall6sagi hatarérték: EI15 =
4\, fed6szélesség 1000 mm ¥

Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)

Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 35 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,618 5,674 4,251 3,757 3,126 2,386 1,881 1,520 1,254 1,053 0,896
_ szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
£ SLS nyomas | 9,697 7,223 5,755 4,782 3,553 2,712 2,138 1,728 1,393 1,129 0,925
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
8 SLS nyomas | 9,426 6,349 4,502 3,296 2,471 1,889 1,469 1,130 0,871 0,679 0,534
£ | 150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,719 -0,570
° @ SLS nyomas 7,070 4,762 3,376 2,472 1,853 1,348 0,995 0,743 0,529 0,353 0,227
£ L/200 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,054 -0,795 -0,607 -0,465 -0,327
st uLS nyomas 7,618 5,674 4,251 3,757 3,126 2,386 1,881 1,520 1,254 1,053 0,896
% = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas | 9,697 7,223 5,755 4,782 3,553 2,712 2,138 1,728 1,393 1,129 0,925
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
x| 3 SLS | nyomas | 9426 6,349 4,502 3,296 2,471 1,889 1,469 1,130 0,871 0,679 0,534
N 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,825 -0,638 -0,470
2| ® SLS nyomas 7,070 4,762 3,376 2,472 1,853 1,348 0,995 0,743 0,529 0,353 0,227
.f: L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -0,936 -0,633 -0,401 -0,240 -0,127
g ULS nyomas 7,618 5,674 4,251 3,757 3,126 2,386 1,881 1,520 1,254 1,053 0,896
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas | 9,697 7,223 5,755 4,782 3,553 2,712 2,138 1,728 1,393 1,129 0,925
§. L/100 szivas 3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 0,838 0,773
e SLS nyomdas | 9,426 6,349 4,502 3,296 2,471 1,889 1,469 1,130 0,871 0,679 0,534
E L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -0,844 -0,535 -0,320 -0,169
(2] SLS nyomas 7,070 4,762 3,376 2,472 1,853 1,348 0,995 0,743 0,529 0,353 0,227
L/200 szivas 3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -0,894 -0,474 -0,199 -0,019 - -
uLS nyomas 5,875 4,325 3,428 2,617 1,784 1,297 0,988 0,778 0,628 0,514 0,428
_ szivas 22,214 -1,636 -1,304 -1,088 -0,934 -0,819 -0,730 -0,659 -0,600 0,551 -0,510
’g SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
g | LM00 szivas -1,799 -1,328 -1,057 -0,880 -0,754 -0,661 -0,588 -0,530 -0,483 -0,443 -0,410
8 SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
£ | w150 szivas -1,799 -1,328 -1,057 -0,880 -0,754 -0,661 -0,588 -0,530 -0,483 -0,443 -0,410
© @ SLS nyomas 7,421 5,177 3,832 2,937 2,304 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
t L/200 szivas -1,799 -1,328 -1,057 -0,880 0,754 -0,661 -0,588 -0,530 -0,483 0,443 -0,410
% ULS nyomas | 5,875 4,325 3,428 2,617 1,784 1,297 0,988 0,778 0,628 0,514 0,428
g = szivas 2,144 -1,589 -1,271 -1,063 -0,915 -0,805 0,718 -0,649 -0,592 -0,544 -0,504
g £ SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
g g L/100 szivas -1,752 -1,296 -1,034 -0,863 -0,742 -0,651 -0,580 0,524 0,477 -0,439 -0,406
i 3 SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
N £ | 150 szivas -1,752 -1,296 -1,034 -0,863 -0,742 -0,651 -0,580 0,524 0,477 -0,439 -0,406
g » SLS nyomas 7,421 5177 3,832 2,937 2,304 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
I L/200 | szivas | -1,752 -1,296 -1,034 -0,863 -0,742 -0,651 -0,580 -0,524 -0477 -0,439 -0,406
g uLS nyomas 5,875 4325 3,428 2,617 1,784 1,297 0,988 0,778 0,628 0,514 0,428
= szivas -2,040 1,517 -1,220 -1,025 -0,887 -0,782 -0,700 0,634 0,525 -0,424 -0,351
e SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
§. L/100 szivas -1,683 -1,249 -1,000 -0,838 0,723 -0,636 -0,568 0,514 -0,469 0,432 -0,400
e SLS nyomas 7,646 5,621 4,446 3,585 2,474 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
£ L/150 szivas -1,683 -1,249 -1,000 -0,838 -0,723 -0,636 -0,568 0,514 -0,469 -0,432 -0,400
(2] SLS nyomas 7,421 5,177 3,832 2,937 2,304 1,815 1,391 1,102 0,895 0,742 0,626
L/200 szivas -1,683 -1,249 -1,000 -0,838 -0,723 -0,636 -0,568 0,514 -0,469 -0,432 -0,400

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet; 100 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
SL:I|yZ 12,90 kg/mz ,i’ 1050 +- 2 mm /l'/
Héatbocsatasi tényezo: U=0,23/ W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: B-Ds1,d0 5 < S
T(izall6sagi hatarérték: EI15 = =S
4|/ feddszélesség 1000 mm i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
ULS nyomas 7,617 5,673 4,520 3,756 3,125 2,385 1,880 1,520 1,254 1,052 0,895
_ szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
£ SLS nyomas 9,695 7,222 5,754 4,781 3,551 2,711 2,137 1,728 1,426 1,196 1,009
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
8 SLS nyomas 9,559 6,500 4,655 3,442 2,604 2,007 1,398 1,216 0,942 0,737 0,582
£ L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,781 -0,622
° @ SLS nyomas 7,169 4,875 3,491 2,581 1,952 1,432 0,682 0,800 0,571 0,383 0,247
£ L/200 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -0,856 -0,657 -0,505 -0,356
st uLS nyomas 7,617 5,673 4,520 3,756 3,125 2,385 1,880 1,520 1,254 1,052 0,895
% = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas 9,695 7,222 5,754 4,781 3,551 2,711 2,137 1,728 1,426 1,196 1,009
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
X 8 sSLS nyomas 9,559 6,500 4,655 3,442 2,604 2,007 1,398 1,216 0,942 0,737 0,582
\g 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,892 -0,693 -0,512
.; * SLS nyomas 7,169 4,875 3,491 2,581 1,952 1,432 0,682 0,800 0,571 0,383 0,247
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,001 -0,680 -0,434 -0,260 -0,138
g ULS nyomas 7,617 5,673 4,520 3,756 3,125 2,385 1,880 1,520 1,254 1,052 0,895
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas 9,695 7,222 5,754 4,781 3,551 2,711 2,137 1,728 1,426 1,196 1,009
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
§ SLS nyomas 9,559 6,500 4,655 3,442 2,604 2,007 1,571 1,216 0,942 0,737 0,582
% L/150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -0,907 0,578 -0,347 0,184
@ SLS nyomas 7,169 4,875 3,491 2,581 1,952 1,432 1,064 0,800 0,571 0,383 0,247
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -0,949 -0,506 0,213 -0,020 - -
uLS nyomas 5,872 4319 3,422 2,837 2,411 1,750 1,330 1,047 0,846 0,699 0,588
_ szivas -2,204 -1,627 -1,296 -1,080 -0,928 -0,815 -0,726 -0,655 -0,597 -0,548 -0,507
g SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
g | LM00 szivas -1,793 -1,322 -1,051 -0,875 -0,751 -0,658 -0,586 -0,528 -0,481 -0,441 -0,408
8 SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
5 L/150 szivas -1,793 -1,322 -1,051 -0,875 -0,751 -0,658 -0,586 -0,528 -0,481 -0,441 -0,408
© @ SLS nyomas 7,484 5,250 3,911 3,018 2,384 1,915 1,558 1,281 1,064 0,891 0,751
t L/200 szivas -1,793 -1,322 -1,051 -0,875 -0,751 -0,658 -0,586 -0,528 -0,481 -0,441 -0,408
% ULS nyomas 5,872 4319 3,422 2,837 2,411 1,750 1,330 1,047 0,846 0,699 0,588
e szivas -2,130 -1,575 -1,259 -1,053 -0,907 -0,798 -0,713 -0,644 -0,588 -0,541 -0,501
g g SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
g g L/100 szivas -1,744 -1,288 -1,027 -0,857 -0,737 -0,647 -0,577 0,521 -0,475 -0,436 -0,404
e 8 SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
N S L/150 szivas -1,744 -1,288 -1,027 -0,857 0,737 -0,647 -0,577 0,521 -0,475 -0,436 -0,404
g » SLS nyomas 7,484 5,250 3,911 3,018 2,384 1,915 1,558 1,281 1,064 0,891 0,751
I L/200 | szivas | -1744 -1,288 -1,027 -0,857 -0,737 -0,647 0,577 -0,521 -0,475 -0,436 -0,404
g uLS nyomas 5,872 4319 3,422 2,837 2,411 1,750 1,330 1,047 0,846 0,699 0,588
= szivas -2,019 -1,497 -1,203 -1,012 -0,875 0,773 -0,608 -0,445 0,339 -0,267 -0,215
e SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
§. L/100 szivas -1,670 -1,236 -0,990 -0,829 -0,715 -0,630 -0,563 -0,510 -0,466 -0,428 -0,397
e SLS nyomas 7,654 5,623 4,446 3,679 3,139 2,372 1,814 1,434 1,164 0,964 0,812
£ L/150 szivas -1,670 -1,236 -0,990 -0,829 -0,715 -0,630 -0,563 -0,510 -0,466 -0,428 -0,397
(2] SLS nyomas 7,484 5,250 3,911 3,018 2,384 1,915 1,558 1,281 1,064 0,891 0,751
L/200 szivas -1,670 -1,236 -0,990 -0,829 -0,715 -0,630 -0,563 -0,510 -0,466 -0,428 -0,397

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egyméason. Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,

PIR vagy PIR- toltet; 120 mm; 0.5 - 0.4 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm
Suly: 13,70 kg/m? /|" 1050 +-2 mm 7
Héatbocsatasi tényezé: U,=0,19/ W/m2K = =
Tiizvédelmi osztaly: B-s1,d0 ‘8_
Tlzallésagi hatarérték: EI 15 = =3
Léghanggatlasi érték: Rw 23 dB k fedGszélesség 1000 mm ¥
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,568 1,334
_ szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
£ SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 2,936 2,340 1,888 1,541 1,271
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
8 SLS nyomas | 9,713 7,235 5,696 4,233 3,217 2,490 1,957 1,560 1,258 1,001 0,800
£ | 150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
° @ SLS nyomas | 9,713 5,936 4,272 3,174 2,413 1,867 1,431 1,093 0,844 0,658 0,496
£ L/200 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,896 -0,704 -0,558
st uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,568 1,334
% = szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 2,936 2,340 1,888 1,541 1,271
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
X 8 sSLS nyomas 9,713 7,235 5,696 4,233 3217 2,490 1,957 1,560 1,258 1,001 0,800
\g 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,758
; » SLS | nyomas | 9,713 5,936 4,272 3,174 2,413 1,867 1,431 1,093 0,844 0,658 0,496
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,793 -0,559 -0,381
g ULS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,568 1,334
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,008 3,580 2,936 2,340 1,888 1,541 1,271
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
§ SLS nyomas | 9,713 7,235 5,696 4,233 3,217 2,490 1,957 1,560 1,258 1,001 0,800
% L/150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,746 -0,509
(2] SLS nyomdas | 8,687 5,936 4,272 3,174 2,413 1,867 1,431 1,093 0,844 0,658 0,496
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,071 -0,658 0,373 0,175 -0,038
uLS nyomas 5,884 4,325 3,426 2,840 2,227 1,607 1,217 0,955 0,770 0,633 0,526
_ szivas -2,199 -1,621 -1,291 -1,076 -0,925 -0,812 -0,724 0,653 -0,595 -0,547 -0,506
g SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
g | LM00 szivas -1,790 -1,319 -1,048 -0,872 -0,748 -0,656 -0,584 -0,527 -0,480 -0,440 -0,407
8 SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
£ | w150 szivas -1,790 -1,319 -1,048 -0,872 -0,748 -0,656 -0,584 -0,527 -0,480 -0,440 -0,407
© @ SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,681 2,918 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
t L/200 szivas -1,790 -1,319 -1,048 -0,872 -0,748 -0,656 -0,584 0,527 -0,480 -0,440 -0,407
% ULS nyomas | 5,884 4,325 3,426 2,840 2,227 1,607 1,217 0,955 0,770 0,633 0,526
@ szivas 2,122 -1,567 -1,252 -1,047 -0,902 -0,794 -0,709 0,641 -0,585 0,539 -0,499
g g SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
g g L/100 szivas -1,739 -1,283 -1,022 -0,853 0,734 -0,644 -0,575 0,519 0,473 -0,435 -0,402
e 8 SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
N £ | 150 szivas 1,739 -1,283 -1,022 -0,853 0,734 -0,644 -0,575 0,519 0,473 -0,435 -0,402
g » SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,681 2,918 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
I L/200 | szivas | -1,739 -1,283 -1,022 -0,853 -0,734 -0,644 -0,575 -0,519 -0,473 -0,435 -0,402
g uLS nyomas 5,884 4325 3,426 2,840 2,227 1,607 1,217 0,955 0,770 0,633 0,526
= szivas -2,007 -1,486 1,193 -1,004 -0,869 -0,768 -0,688 0,624 0,571 -0,526 -0,488
e SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
§. L/100 szivas -1,662 -1,229 -0,983 -0,824 -0,711 -0,627 -0,560 -0,507 -0,463 -0,427 -0,395
e SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,686 3,067 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
£ L/150 szivas -1,662 -1,229 -0,983 -0,824 -0,711 -0,627 -0,560 -0,507 -0,463 -0,427 -0,395
(2] SLS nyomas 7,676 5,637 4,455 3,681 2,918 2,236 1,705 1,346 1,090 0,902 0,759
L/200 szivas -1,662 -1,229 -0,983 -0,824 -0,711 -0,627 -0,560 -0,507 -0,463 -0,427 -0,395

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason.

Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,

PIR vagy PIR- toltet; 120 mm; 0.5 - 0.5 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kiilsé hémérséklet: nyar I, I, 11l / tél 55°C, 65°C, 80°C / -20°C Hoszigetels kitolts anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $250GD
Szé&Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm
v 1050 +-2 mm v
Suly: 13,70 kg/m? 1 K
Hé4tbocsatasi tényezé: U,;=0,19/0,16 W/mK = <
Ttizvédelmi osztaly: B-s1,d0 &
Tlzallésagi hatarérték: El15 = =
Léghanggétlési érték: Rw 23 dB i fedSszélesség 1000 mm ¥
Maximalis egyenletesen megoszlé6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 815 4 4,5 5 55 6 6,5
uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,567 1,334
= szivas 2,573 1,917 -1,527 -1,269 -1,085 0,948 -0,841 0,756 0,687 0,629 -0,580
£ SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,132 2,513 2,039 1,672 1,385
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
8 SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,406 3,379 2,637 2,088 1,675 1,359 1,086 0,872
£ | 150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 0,838 0,773
° @ SLS nyomas | 8796 6,063 4,405 3,304 2,534 1,977 1,527 1,174 0,912 0,714 0,540
T L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,896 -0,764 -0,608
et uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,567 1,334
§ = szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g € SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,132 2,513 2,039 1,672 1,385
g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
X 8 SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,406 3,379 2,637 2,088 1,675 1,359 1,086 0,872
\é E L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
; » SLS | nyomas | 879 6,063 4,405 3,304 2,534 1,977 1,527 1174 0,912 0714 0,540
= L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 1,120 -1,007 -0,856 -0,607 0,415
g LS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 1,869 1,567 1,334
= szivas 2,573 1,917 -1,527 -1,269 -1,085 0,948 -0,841 0,756 -0,687 0,629 -0,580
e SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,008 3,580 3,132 2,513 2,039 1,672 1,385
g | 100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
§ SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,406 3,379 2,637 2,088 1,675 1,359 1,086 0,872
5 L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 1,120 -1,007 0,915 -0,809 -0,554
2] SLS nyomas | 879 6,063 4,405 3,304 2,534 1,977 1,527 1,174 0,912 0,714 0,540
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -0,706 -0,402 0,190 -0,041
uLS nyomas | 5,883 4,320 3,419 2,834 2,422 2,117 1,641 1,286 1,036 0,853 0,716
_ szivas 2,189 -1,610 -1,281 -1,068 -0,918 -0,806 -0,719 -0,649 0,592 -0,544 -0,503
£ SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
g | LMoo szivas -1,785 -1,312 -1,042 -0,867 -0,744 -0,652 -0,581 -0,524 0,477 -0,438 -0,405
8 SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
§ | w150 szivas -1,785 -1,312 -1,042 -0,867 -0,744 -0,652 -0,581 0,524 -0,477 -0,438 -0,405
° i SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,007 2,439 2,004 1,663 1,393 1,173 0,987
t L/200 szivas -1,785 1,312 -1,042 -0,867 -0,744 -0,652 -0,581 -0,524 0,477 -0,438 -0,405
% ULS nyomas | 5,883 4,320 3,419 2,834 2,422 2,117 1,641 1,286 1,036 0,853 0,716
@ | szivas -2,107 -1,552 -1,239 -1,036 -0,893 -0,786 -0,703 -0,636 -0,581 -0,535 -0,495
E g SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
% 2 L/100 szivas -1,730 1,273 -1,014 -0,846 0,728 0,639 0,570 0,515 -0,470 0,432 -0,400
el 3 SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
N | S| L1150 szivas -1,730 1,273 -1,014 -0,846 0,728 0,639 0,570 0,515 -0,470 0,432 -0,400
g * SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,007 2,439 2,004 1,663 1,393 1,173 0,987
I L/200 | szivas | -1,730 -1,273 -1,014 -0,846 -0,728 -0,639 -0,570 0,515 -0,470 -0,432 -0,400
g LS nyomas | 5,883 4,320 3,419 2,834 2,422 2,117 1,641 1,286 1,036 0,853 0,716
= szivas -1,985 -1,465 -1,175 -0,988 0,856 0,757 0,679 0,616 -0,564 0,521 -0,465
e SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
§. L/100 szivas -1,648 -1,215 0,971 0,814 -0,703 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 0,423 0,392
a SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,144 2,742 2,228 1,755 1,420 1,173 0,987
£ L/150 szivas -1,648 -1,215 -0,971 0,814 -0,703 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 -0,423 0,392
n SLS nyomas 7,686 5,640 4,456 3,685 3,007 2,439 2,004 1,663 1,393 1,173 0,987
L/200 szivas -1,648 -1,215 -0,971 0,814 -0,703 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 0,423 0,392

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason.

Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 140 mm; 0.5 - 0.4 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,4 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kiilsé hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
Szé1s6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirési hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULsS
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Sualy: 14,50 kg/m? /l" 1050 +-2 mm /]V
Héatbocsatasi tényezé: U,=0,16/ W/m2K = <
Tlizvédelmi osztaly: B-s1,d0 <
T(izall6sagi hatarérték: EI5 ] a
i fedészélesség 1000 mm 3}
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
ULS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,831 1,558
_ szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
£ SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,179 2,795 2,287 1,889 1,575
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
8 SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,698 3,646 2,877 2,302 1,863 1,524 1,259 1,049
£ L/150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
° @ SLS nyomas 9,055 6,310 4,640 3,523 2,734 2,158 1,726 1,386 1,095 0,872 0,699
£ L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 -0,743
st uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,831 1,558
% = szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,179 2,795 2,287 1,889 1,575
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
X 8 sSLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,698 3,646 2,877 2,302 1,863 1,524 1,259 1,049
\g 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
.; * SLS nyomas 9,055 6,310 4,640 3,523 2,734 2,158 1,726 1,386 1,095 0,872 0,699
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,823 -0,656
g ULS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,831 1,558
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,179 2,795 2,287 1,889 1,575
g | L100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
§ SLS nyomas 9,713 7,235 5,764 4,698 3,646 2,877 2,302 1,863 1,524 1,259 1,049
% L/150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 -0,509
@ SLS nyomas 8,687 6,310 4,640 3,523 2,734 2,158 1,726 1,386 1,095 0,872 0,699
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,751 -0,485 -0,291
uLS nyomas 5,927 4,346 3,434 2,843 2,428 1,995 1,494 1,163 0,932 0,764 0,639
_ szivas 2,216 -1,624 -1,288 -1,072 -0,920 -0,807 -0,719 -0,649 -0,592 -0,544 -0,503
g SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
g | LM00 szivas -1,804 -1,322 -1,048 -0,870 -0,746 -0,653 -0,581 -0,524 0,477 -0,438 -0,405
8 SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
5 L/150 szivas -1,804 -1,322 -1,048 -0,870 -0,746 -0,653 -0,581 -0,524 0,477 -0,438 -0,405
© @ SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,597 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
t L/200 szivas -1,804 -1,322 -1,048 -0,870 -0,746 -0,653 -0,581 -0,524 -0,477 -0,438 -0,405
% ULS nyomas 5927 4,346 3,434 2,843 2,428 1,995 1,494 1,163 0,932 0,764 0,639
@ szivas -2,138 -1,568 -1,246 -1,040 -0,895 -0,787 -0,703 -0,636 -0,580 -0,534 -0,495
g g SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
g g L/100 szivas -1,752 -1,285 -1,020 -0,849 0,729 -0,640 -0,571 0,515 -0,470 -0,432 -0,400
e 8 SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
N S L/150 szivas -1,752 -1,285 -1,020 -0,849 0,729 -0,640 -0,571 0,515 -0,470 -0,432 -0,400
g » SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,597 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
I L/200 | szivas | -1,752 -1,285 -1,020 -0,849 -0,729 -0,640 0,571 -0,515 -0,470 -0,432 -0,400
g ULS nyomas 5,927 4,346 3,434 2,843 2,428 1,995 1,494 1,163 0,932 0,764 0,639
= szivas -2,023 -1,483 -1,184 -0,992 -0,858 -0,757 -0,679 0,616 -0,564 -0,520 -0,483
e SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
§. L/100 szivas -1,675 -1,228 0,978 -0,817 -0,704 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 -0,423 -0,392
e SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,745 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
£ L/150 szivas -1,675 -1,228 0,978 -0,817 -0,704 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 -0,423 -0,392
(2] SLS nyomas 7,731 5,669 4,473 3,696 3,151 2,597 2,075 1,626 1,310 1,080 0,906
L/200 szivas -1,675 -1,228 -0,978 0,817 -0,704 -0,620 -0,555 -0,502 -0,459 -0,423 -0,392

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 8 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-U fal szendvicspanel; rejtett kapcsolat,
PIR vagy PIR- toltet, 140 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: PM1 +2
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: PM1 +2
Kiils6 hémérséklet: nyar |, I, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: P/P-
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: S250GD
Széls6 témasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€éps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1050 +- 2 mm "
Suly: 14,50 kg/m? 1 7
Hé4tbocsatasi tényezé: U,=0,16/0,14 W/mK = <
Tlzvédelmi osztaly: B-s1,d0 =4
Tiizall6sagi hatarérték: EI5 i T
i fedészélesség 1000 mm I
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,830 1,557
_ szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
£ SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,179 2,858 2,441 2,027 1,697
S | L1100 | szivas | -3424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 0,773
8 SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 3,791 3,014 2,428 1,978 1,627 1,351 1,131
£ | 150 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
° @ SLS nyomas | 9,713 6,410 4,749 3,635 2,843 2,260 1,821 1,471 1,168 0,935 0,754
£ L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
st uLS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,830 1,557
g = szivas 2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
g E SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,098 3,580 3,179 2,858 2,441 2,027 1,697
_g 2 L/100 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
X 8 SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 3,791 3,014 2,428 1,978 1,627 1,351 1,131
\g 5 L/150 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,773
; » SLS | nyomas | 9,713 6,410 4,749 3,635 2,843 2,260 1,821 1,471 1,168 0,935 0,754
= L/200 szivas -3,424 -2,550 -2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,915 -0,838 -0,707
g ULS nyomas 7,631 5,684 4,528 3,763 3,219 2,812 2,497 2,245 2,039 1,830 1,557
= szivas -2,573 -1,917 -1,527 -1,269 -1,085 -0,948 -0,841 -0,756 -0,687 -0,629 -0,580
e SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 4,008 3,580 3,179 2,858 2,441 2,027 1,697
§. L/100 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 0,773
e SLS nyomas | 9,713 7,235 5,764 4,790 3,791 3,014 2,428 1,978 1,627 1,351 1,131
% L/150 szivas -3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 0,915 -0,838 -0,554
(2] SLS nyomas | 9,713 6,410 4,749 3,635 2,843 2,260 1,821 1,471 1,168 0,935 0,754
L/200 szivas 3,424 -2,550 2,032 -1,688 -1,444 -1,262 -1,120 -1,007 -0,801 -0,520 -0,313
uLS nyomas 5,928 4,342 3,429 2,837 2,422 2,115 1,878 1,569 1,256 1,029 0,859
_ szivas -2,208 -1,615 -1,280 -1,064 -0,913 -0,801 0,714 -0,644 -0,588 -0,540 -0,500
g SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
g | LM00 szivas -1,800 -1,317 -1,042 -0,865 -0,741 -0,649 -0,578 -0,521 0,475 -0,436 -0,403
8 SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
£ | w150 szivas -1,800 -1,317 -1,042 -0,865 -0,741 -0,649 -0,578 -0,521 -0,475 -0,436 -0,403
© @ SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,675 2,229 1,876 1,592 1,360 1,170
t L/200 szivas -1,800 -1,317 -1,042 -0,865 0,741 -0,649 -0,578 0,521 -0,475 -0,436 -0,403
% ULS nyomds | 5928 4,342 3,429 2,837 2,422 2,115 1,878 1,569 1,256 1,029 0,859
@ szivas -2,127 -1,555 -1,234 -1,029 -0,885 -0,779 -0,696 -0,630 -0,575 0,530 -0,491
g g SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
g g L/100 szivas -1,745 -1,277 -1,012 -0,842 -0,723 -0,635 -0,566 0,511 -0,467 0,429 -0,397
e 8 SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
N £ | 150 szivas -1,745 -1,277 -1,012 -0,842 -0,723 -0,635 -0,566 0,511 -0,467 0,429 -0,397
g » SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,675 2,229 1,876 1,592 1,360 1,170
I L/200 | szivas | -1,745 -1,277 -1,012 -0,842 -0,723 -0,635 -0,566 -0,511 -0,467 -0,429 -0,397
g uLS nyomas 5,928 4342 3,429 2,837 2,422 2,115 1,878 1,569 1,256 1,029 0,859
= szivas -2,001 -1,464 -1,166 0,976 -0,844 -0,746 -0,669 -0,607 -0,557 0,514 -0,477
e SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
§. L/100 szivas -1,664 -1,216 -0,966 -0,807 -0,695 -0,613 -0,548 -0,497 -0,454 -0,419 -0,388
e SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,746 2,434 2,126 1,710 1,407 1,179
£ L/150 szivas -1,664 -1,216 -0,966 -0,807 -0,695 -0,613 -0,548 -0,497 -0,454 -0,419 -0,388
(2] SLS nyomas 7,742 5,674 4,475 3,696 3,150 2,675 2,229 1,876 1,592 1,360 1,170
L/200 szivas -1,664 -1,216 -0,966 -0,807 -0,695 0,613 -0,548 -0,497 -0,454 -0,419 -0,388

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 8 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet
80 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kdzbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar |, Il, 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Ko6zéps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 17,9 kg/fm, 20,3 kg/fm L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Héatbocsatasi tényezo: U,=0,54 W/m?K 1 ;
Tlzvédelmi osztaly: A2-s1,d0 d%
Tiizéll6sagi hatarérték: El 60 )’ fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm 5
Léghanggatlasi érték: Rw 31 dB
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 3,92 2,94 235 1,96 1,68 1,47 0,95 0,76 0,63 0,53 0,45
_ szivas 3,92 2,94 2,35 1,96 1,98 1,52 1,2 0,98 0,8 0,67 0,58
£ SLS nyomas 10,65 6,54 421 2,81 1,92 1,34 0,95 0,69 0,5 0,37 0,28
g | L1100 | szivas 11,03 6,86 4,49 3,03 2,11 15 1,09 0,381 061 046 035
8 SLS nyomas 6,61 3,94 2,45 1,57 1,02 0,68 0,45 0,3 0,2 0,13 -
ﬁ L/150 szivas 6,98 4,26 2,72 1,79 1,21 0,84 0,59 0,42 03 0,22 0,16
@ SLS nyomas 4,58 2,63 1,57 0,95 0,57 0,34 0,2 0,11 - - -
‘g L/200 szivas 4,95 2,95 1,84 1,17 0,77 0,51 0,34 0,22 0,15 0,1 -
33 LS nyomas 3,92 2,94 235 1,96 1,68 1,47 0,95 0,76 0,63 0,53 0,45
§ = szivas 3,92 2,94 2,35 1,96 1,98 1,52 1,2 0,98 0,8 0,67 0,58
g £ SLS nyomas 10,65 6,54 421 2,81 1,92 1,34 0,95 0,69 0,5 0,37 0,28
z g L/100 szivas 10,65 6,54 4,21 2,81 1,92 1,34 0,95 0,69 0,5 037 0,28
=f 8 SLS nyomas 6,61 3,94 2,45 1,57 1,02 0,68 0,45 0,3 0,2 0,13 -
N | & | 150 | szivas 6,61 3,94 245 1,57 1,02 0,68 045 03 02 0,13 -
; * SLS nyomas 4,58 2,63 1,57 0,95 0,57 0,34 0,2 0,11 - - -
= L/200 | szivas 4,58 2,63 1,57 0,95 0,57 034 02 0,11 - - -
g ULS nyomas 3,92 2,94 235 1,96 1,68 1,47 0,95 0,76 0,63 0,53 0,45
= szivas 3,92 2,94 2,35 1,96 1,98 1,52 1,2 0,98 0,8 0,67 0,58
e SLS nyomas 10,65 6,54 421 2,81 1,92 1,34 0,95 0,69 0,5 0,37 0,28
§. L/100 szivas 10,09 6,06 3,81 2,46 1,63 1,09 0,74 0,51 0,35 0,24 0,16
2 SLS nyomas 6,61 3,94 2,45 1,57 1,02 0,68 0,45 0,3 0,2 0,13 -
5 L/150 szivas 6,05 3,46 2,04 1,22 0,73 0,43 0,24 0,12 - - -
<N SLS nyomas 4,58 2,63 1,57 0,95 0,57 0,34 0,2 0,11 - - -
L/200 szivas 4,02 2,15 1,16 0,6 0,29 0,1 - - - - -
LS nyomas 2,53 1,91 1,55 1,32 1,03 0,75 0,57 0,45 0,36 03 0,25
_ szivas 2,69 2,02 1,21 0,74 0,49 0,35 0,26 0,2 0,16 0,13 0,11
£ SLS nyomas 11,88 8,06 5,75 4,19 3,14 2,38 1,84 1,44 1,14 0,91 0,74
g | /100 | szivas 12,15 8,26 591 434 3,25 2,48 1,93 1,52 1,21 097 079
8 SLS nyomas 7,56 5,1 3,61 2,61 1,93 1,45 1,1 0,85 0,66 0,52 0,42
£ | 150 szivas 7,84 531 3,77 2,75 2,05 1,55 1,19 0,93 0,74 0,58 0,47
© @ SLS nyomas 5,41 3,62 2,54 1,82 1,33 0,98 0,74 0,55 0,43 0,33 0,25
t L/200 | szivas 5,67 3,83 2,71 1,95 1,45 1,08 0,83 0,64 05 039 031
- -
3 ULs |Lnyomss 2,53 1,91 1,55 1,32 1,03 0,75 0,57 0,45 0,36 03 0,25
o | szivas 2,53 1,56 0,72 0,36 0,2 0,11 - - 5 - -
g % SLS nyomas 11,88 8,06 5,75 4,19 3,14 2,38 1,84 1,44 1,14 0,91 0,74
§ g L/100 szivas 11,88 8,06 5,75 4,19 3,14 2,38 1,84 1,44 1,14 0,91 0,74
el 8 SLS nyomas 7,56 5,1 3,61 2,61 1,93 1,45 1,1 0,85 0,66 0,52 0,42
N | 5 | Y150 | szivas 7,56 5,1 3,61 2,61 1,93 1,45 1,1 0,85 0,66 0,52 0,42
? @ SLS nyomas 5,41 3,62 2,54 1,82 1,33 0,98 0,74 0,55 0,43 0,33 0,25
S L/200 | szivas 541 3,62 2,54 1,82 1,33 0,98 0,74 0,55 0,43 0,33 0,25
§ ULS nyo'm’és 2,53 1,91 1,55 1,32 1,03 0,75 0,57 0,45 0,36 03 0,25
= szivas 2,05 0,49 - - - - - - - - -
e SLS nyomas 11,88 8,06 5,75 4,19 3,14 2,38 1,84 1,44 1,14 0,91 0,74
§. L/100 szivas 11,48 7,75 55 3,98 2,95 2,22 1,7 1,32 1,03 0,81 0,65
] SLS nyomas 7,56 5,1 3,61 2,61 1,93 145 1,1 0,85 0,66 0,52 0,42
5 L/150 szivas 7,17 4,79 3,36 2,4 1,75 1,29 0,96 0,73 0,55 0,43 0,33
@ SLS nyomas 541 3,62 2,54 1,82 1,33 0,98 0,74 0,55 0,43 0,33 0,25
L/200 szivas 5,02 3,32 2,29 1,6 1,14 0,82 0,6 0,44 0,32 0,24 0,17

A tébldzat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivéds) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tébldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell. ) ) o
Csomagolasi egység: 14 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-S fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet

80 mm; 0.6 - 0.6 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsd fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrogzitések szdma a kdzbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyér |, I, 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigeteld kitolté anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Ko6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 17,9 kg/fm, 20,3 kg/fm L 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Hoéatbocsatasi tényez6: U,=0.54 W/mK 1 ;
Tlzvédelmi osztaly: A2-s1,d0 d%
Tiizall6sagi hatarérték: El 60 J fedészélesség 1000 mm vagy 1140 mm ;
Léghanggatlasi érték: Rw 31 dB
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 3,91 2,93 2,35 1,95 1,68 1,47 13 117 0,76 0,65 0,55
- szivas 3,91 2,93 235 1,95 1,68 1,47 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
£ SLS | nyomas 11,06 6,94 4,56 3,09 2,15 1,52 1,09 0,79 0,59 0,44 0,33
g | /100 | szivas 11,44 7,28 4,86 335 2,36 17 1,25 093 071 054 0,42
8 SLS | nyomas 6,85 4,17 2,65 1,73 1,14 0,77 0,52 0,35 0,23 0,15 -
£ | 150 szivas 7,24 4,51 2,94 1,98 1,36 0,95 0,67 0,48 0,35 0,26 0,19
@ SLS | nyomas 4,75 2,79 1,69 1,04 0,64 0,39 0,23 0,12 - - -
g L/200 szivas 5,14 3,13 1,99 1,29 0,86 0,57 0,39 0,26 0,17 0,11 -
g uLS nyomas 3,91 2,93 2,35 1,95 1,68 1,47 13 117 0,76 0,65 0,55
5 = szivas 3,91 2,93 235 1,95 1,68 1,47 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
g £ SLS | nyomas 11,06 6,94 4,56 3,09 2,15 1,52 1,09 0,79 0,59 0,44 0,33
E g L/100 szivas 11,06 6,94 4,56 3,09 2,15 1,52 1,09 0,79 0,59 0,44 0,33
=f a SLS | nyomas 6,85 4,17 2,65 1,73 1,14 0,77 0,52 0,35 0,23 0,15 -
N ﬁ L/150 szivas 6,85 417 2,65 1,73 1,14 0,77 0,52 0,35 0,23 0,15 -
; @ SLS | nyomas 4,75 2,79 1,69 1,04 0,64 0,39 0,23 0,12 - - -
= L/200 | szivas 4,75 2,79 1,69 1,04 0,64 039 023 0,12 - - -
% ULS nyomas 3,91 2,93 2,35 1,95 1,68 1,47 13 117 0,76 0,65 0,55
= szivas 3,91 2,93 235 1,95 1,68 1,47 1,47 1,19 0,98 0,83 0,7
e SLS | nyomas 11,06 6,94 4,56 3,09 2,15 1,52 1,09 0,79 0,59 0,44 0,33
§. L/100 szivas 10,48 6,43 4,12 2,72 1,82 1,24 0,85 0,59 0,41 0,28 0,19
a SLS | nyomas 6,85 4,17 2,65 1,73 1,14 0,77 0,52 0,35 0,23 0,15 -
5 L/150 szivas 6,27 3,66 2,21 1,35 0,82 0,49 0,28 0,14 - - -
n SLS | nyomas 4,75 2,79 1,69 1,04 0,64 0,39 0,23 0,12 - - -
L/200 szivas 4,17 2,28 1,25 0,67 0,32 0,11 - - - - -
uLS nyomas 2,42 1,85 1,5 127 1,1 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,31
- szivas 2,63 1,97 1,54 0,93 0,61 0,43 0,32 0,24 0,19 0,15 0,13
£ SLS | nyomas 12,09 8,27 6,02 4,46 3,38 26 2,04 1,61 1,28 1,04 0,84
g | /100 | szivas 12,37 85 62 4,62 3,52 2,72 2,14 17 1,36 1,11 091
] SLS | nyomas 7,68 5,22 3,77 2,77 2,07 1,58 1,22 0,95 0,75 0,59 0,47
£ | w150 szivas 7,96 5,44 3,95 2,93 2,21 1,7 1,32 1,04 0,83 0,66 0,54
o @ SLS | nyomas 5,47 3,69 2,65 1,92 1,42 1,06 0,81 0,62 0,48 0,37 0,29
t L/200 | szivas 575 391 2,83 2,07 1,55 1,18 091 0,71 0,56 045 035
- -
3 ULs |_nvomss 2,42 1,85 1,5 127 1,1 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,31
e - szivas 2,42 1,85 0,98 0,5 0,27 0,15 = = = = =
g Eo SLS | nyomas 12,09 8,27 6,02 4,46 3,38 2,6 2,04 1,61 1,28 1,04 0,84
§ o L/100 szivas 12,09 8,27 6,02 4,46 3,38 26 2,04 1,61 1,28 1,04 0,84
el 8 SLS | nyomas 7,68 5,22 3,77 2,77 2,07 1,58 1,22 0,95 0,75 0,59 0,47
N | 5 | U150 | szivas 7,68 5,22 3,77 2,77 2,07 1,58 1,22 0,95 0,75 0,59 0,47
‘f @ SLS | nyomas 5,47 3,69 2,65 1,92 1,42 1,06 0,81 0,62 0,48 0,37 0,29
S L/200 | szivas 5,47 3,69 2,65 1,92 1,42 1,06 0,81 0,62 0,48 0,37 0,29
8 nyomas 2,42 1,85 15 1,27 1,11 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,31
» uLs o~
= szivas 2,1 0,76 0,13 - - - - - - - -
e SLS | nyomas 12,09 8,27 6,02 4,46 3,38 2,6 2,04 1,61 1,28 1,04 0,84
§. L/100 szivas 11,66 7,94 5,75 4,23 3,18 2,43 1,88 1,47 1,16 0,93 0,75
a SLS | nyomas 7,68 5,22 3,77 2,77 2,07 1,58 1,22 0,95 0,75 0,59 0,47
5 L/150 szivas 7,25 4,88 3,5 2,54 1,87 14 1,06 0,81 0,63 0,48 0,38
€N SLS | nyomas 5,47 3,69 2,65 1,92 1,42 1,06 0,81 0,62 0,48 0,37 0,29
L/200 szivas 5,05 335 2,38 1,69 1,22 0,89 0,65 0,48 0,35 0,26 0,19

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)

A tabldzatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell. ) ) o
Csomagolasi egység: 14 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet
100 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kils6 fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a végsé tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé6 hémérséklet: nyar |, 11, 111 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: MiWo
Bels6 hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindéség: $220GD
SzéIs6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépsd tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Sualy: 20 kg/fm, 22,7 kg/fm
1160 vagy 1020 +- 2 mm
Héatbocsatasi tényezé: U,= 0,43 W/m2K £ il
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 =
Tizallésagi hatarérték: EI 120 -
Léghanggatlasi érték: Rw 31dB ¥ fed6szélesség 1000 mm vagy 1140 mm R
Maximalis egyenletesen megoszIl6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
LS nyomas 4,39 3,29 2,63 2,2 1,88 1,65 1,46 0,92 0,76 0,64 0,54
. szivas 4,39 3,29 2,63 22 1,88 1,65 1,64 1,33 1,1 0,93 0,78
£ SLS | nyomas 13,42 8,6 5,77 4 2,84 2,05 1,51 1,13 0,85 0,65 0,5
g | /100 | szivas 13,78 8,92 6,06 424 3,05 2,23 1,67 1,26 097 076 0,59
8 SLS | nyomas 8,46 53 3,47 2,34 1,61 1,13 0,8 0,57 0,41 0,29 0,21
£ | 150 [ szivas 8,82 5,62 3,76 2,59 1,82 1,31 0,95 0,71 0,53 0,4 03
@ SLS | nyomas 5,98 3,65 2,32 1,51 1 0,66 0,44 0,29 0,19 0,12 -
b L/200 szivas 6,35 3,98 2,61 1,76 1,21 0,84 06 0,43 0,31 0,22 0,16
g LS nyomas 4,39 3,29 2,63 2,2 1,88 1,65 1,46 0,92 0,76 0,64 0,54
% = szivas 4,39 3,29 2,63 22 1,88 1,65 1,64 1,33 1,1 0,93 0,78
\g € SLS | nyomas 13,42 8,6 5,77 4 2,84 2,05 1,51 1,13 0,85 0,65 0,5
£ g L/100 szivas 13,42 8,6 5,77 4 2,84 2,05 1,51 1,13 0,85 0,65 0,5
!. 8 SLS | nyomas 8,46 53 3,47 2,34 1,61 1,13 0,8 0,57 0,41 0,29 0,21
N | § | V150 | szivas 8,46 53 347 2,34 161 113 08 057 041 029 0,21
;U @ SLS | nyomas 5,98 3,65 2,32 1,51 1 0,66 0,44 0,29 0,19 0,12 -
= L/200 szivas 5,98 3,65 2,32 1,51 1 0,66 0,44 0,29 0,19 0,12 -
g LS nyomas 4,39 3,29 2,63 2,2 1,88 1,65 1,46 0,92 0,76 0,64 0,54
= szivas 4,39 3,29 2,63 22 1,88 1,65 1,64 1,33 1,1 0,93 0,78
e SLS | nyomas 13,42 8,6 5,77 4 2,84 2,05 1,51 1,13 0,85 0,65 0,5
§. L/100 szivas 12,87 8,11 5,35 3,63 2,52 1,78 1,27 0,92 0,67 0,49 0,36
a SLS | nyomas 8,46 53 3,47 2,34 1,61 1,13 0,8 0,57 0,41 0,29 0,21
£ L/150 szivas 7,91 4,82 3,05 1,98 1,3 0,85 0,56 0,36 0,23 0,14 -
n SLS | nyomas 5,98 3,65 2,32 1,51 1 0,66 0,44 0,29 0,19 0,12 -
L/200 szivas 5,43 3,17 1,9 1,15 0,68 0,39 0,2 - - - -
uLS nyomas 2,26 1,74 1,44 1,23 1,07 0,96 0,86 0,72 0,58 0,48 0,4
. szivas 2,43 1,86 1,37 0,81 0,52 0,35 0,25 0,19 0,14 0,11 -
£ SLS | nyomas 14,43 9,94 7,29 5,47 4,19 3,26 2,57 2,05 1,65 1,35 1,1
g | /100 | szivas 14,7 10,15 7,47 5,63 433 3,37 2,67 2,15 1,74 142 1,16
3 SLS | nyomas 9,25 6,34 4,63 3,45 2,62 2,02 1,58 1,25 1 0,8 0,65
£ | 150 [ szivas 9,53 6,55 438 3,6 2,75 2,14 1,68 1,34 1,07 0,87 0,72
o @ SLS | nyomas 6,66 4,54 33 2,44 1,84 14 1,08 0,85 0,66 0,53 0,43
t L/200 szivas 6,94 4,75 3,47 2,59 1,96 1,52 1,18 0,94 0,75 0,6 0,49
- -
3 uLs | vomas 2,26 1,74 1,44 1,23 1,07 0,96 0,86 0,72 0,58 0,48 0,4
2| _ szivas 2,26 1,74 0,81 0,37 0,17 - - - - - -
kg 1_6_- SLS | nyomas 14,43 9,94 7,29 5,47 4,19 3,26 2,57 2,05 1,65 1,35 1,1
g g L/100 szivas 14,43 9,94 7,29 5,47 4,19 3,26 2,57 2,05 1,65 1,35 1,1
el 8 SLS | nyomas 9,25 6,34 4,63 3,45 2,62 2,02 1,58 1,25 1 08 0,65
N £ | Lnso szivas 9,25 6,34 4,63 3,45 2,62 2,02 1,58 1,25 1 0,8 0,65
E @ SLS | nyomas 6,66 4,54 33 2,44 1,84 14 1,08 0,85 0,66 0,53 0,43
g L/200 | szivas 6,66 454 33 2,44 1,84 14 1,08 0,85 0,66 0,53 043
5!; uLS nyomas 2,26 1,74 1,44 1,23 1,07 0,96 0,86 0,72 0,58 0,48 0,4
= szivas 2,01 0,4 - - - - - - - - -
e SLS | nyomas 14,43 9,94 7,29 5,47 4,19 3,26 2,57 2,05 1,65 1,35 1,1
§. L/100 | szivas 14,02 9,61 7,03 5,25 4 3,09 2,42 1,92 1,54 1,24 1,01
a SLS | nyomas 9,25 6,34 4,63 3,45 2,62 2,02 1,58 1,25 1 0,8 0,65
5 L/150 szivas 8,85 6,01 4,36 3,23 2,43 1,85 1,43 1,12 0,87 0,69 0,55
n SLS | nyomas 9,25 6,34 4,63 3,45 2,62 2,02 1,58 1,25 1 0,8 0,65
L/200 | szivas 6,25 421 3,04 2,22 1,64 1,23 0,94 0,71 0,55 0,43 0,33
A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivés) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat, MW toltet
100 mm; 0.6 - 0.6 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrdgzitések szama a végsé témaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kuilsé hémérséklet: nyar |, Il, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolt6 anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szé1s6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) uLs
K6z€ps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 20 kg/fm, 22,7 kg/fm
Y, L, . 1160 vagy 1020 +- 2 mm
Héatbocsatasi tényezé: U,=0,43 W/mK i A
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 3
Tizall6sagi hatarérték: El 120 i
Léghanggatlasi érték: Rw 31dB P fed6szélesséq 1000 mm vagy 1140 mm .
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 330 4 4,5 5 5,5 6 630
ULS nyomas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,31 12 0,73 0,62
_ szivas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,5 1,23 1,04 0,89
£ SLS nyomas 13,84 9,03 6,17 435 3,13 23 1,71 1,29 0,98 0,76 0,59
g | /100 | szivas 14,21 9,37 6,48 4,62 3,37 2,5 1,89 1,44 1,12 0,88 0,69
8 SLS nyomas 8,72 5,56 3,71 2,55 1,78 1,26 0,9 0,65 0,47 0,34 0,25
,% L/150 szivas 9,1 59 4,02 2,81 2,01 1,46 1,08 0,81 0,61 0,46 0,35
@ SLS nyomas 6,17 3,83 2,48 1,64 1,1 0,74 0,5 0,33 0,22 0,13 -
b L/200 szivas 6,54 417 2,79 1,91 1,33 0,95 0,68 0,49 0,35 0,26 0,18
_‘E ULS nyomas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,31 12 0,73 0,62
% = szivas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,5 1,23 1,04 0,89
g £ SLS nyomas 13,84 9,03 6,17 435 3,13 23 1,71 1,29 0,98 0,76 0,59
£ 2 L/100 szivas 13,84 9,03 6,17 4,35 3,13 23 1,71 1,29 0,98 0,76 0,59
=f 3 SLS nyomas 8,72 5,56 3,71 2,55 1,78 1,26 09 0,65 0,47 0,34 0,25
N £ L/150 szivas 8,72 5,56 3,71 2,55 1,78 1,26 09 0,65 0,47 0,34 0,25
.; @ SLS nyomas 6,17 3,83 2,48 1,64 1,1 0,74 0,5 0,33 0,22 0,13 -
= L/200 | szivas 6,17 383 248 1,64 (Al 0,74 0,5 033 022 0,13 -
% uLS nyomas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,31 12 0,73 0,62
= szivas 4,38 3,29 2,63 2,19 1,88 1,64 1,46 1,5 1,23 1,04 0,89
e SLS nyomas 13,84 9,03 6,17 435 3,13 23 1,71 1,29 0,98 0,76 0,59
§. L/100 szivas 13,27 8,52 5,72 3,95 2,79 1,99 1,44 1,05 0,77 0,57 0,42
@ SLS nyomas 8,72 5,56 3,71 2,55 1,78 1,26 0,9 0,65 0,47 0,34 0,25
£ L/150 szivas 8,16 5,06 3,26 2,15 1,43 0,96 0,63 0,42 0,26 0,16 -
a SLS nyomas 6,17 3,83 2,48 1,64 1,1 0,74 0,5 0,33 0,22 0,13 -
L/200 | szivas 5,6 3,32 2,03 1,25 0,75 0,44 0,23 0,1 - - -
uLS nyomas 2,17 1,67 1,38 1,18 1,04 0,93 0,84 0,75 0,6 0,49 0,41
_ szivas 2,36 1,8 1,47 1,05 0,67 0,45 0,32 0,24 0,18 0,14 0,11
£ SLS nyomas 14,66 10,18 7,53 5,76 4,47 3,53 2,81 2,26 1,85 1,51 1,25
g | /100 | szivas 14,96 10,42 773 5,93 4,62 3,65 2,93 2,36 1,94 1,59 1,33
8 SLS nyomas 9,39 6,47 4,76 3,63 2,79 2,18 1,73 1,37 1,11 0,9 0,74
,% L/150 szivas 9,68 6,71 4,95 3,79 2,94 2,31 1,84 1,47 1,2 0,98 0,81
° @ SLS nyomas 6,75 4,62 3,37 2,55 1,95 1,51 1,18 0,93 0,75 0,59 0,48
t L/200 | szivas 7,05 4,85 3,57 2,72 2,09 1,64 1,29 1,04 0,383 0,67 055
- -
3 ULs | Nvomds 2,17 1,67 1,38 1,18 1,04 0,93 0,84 0,75 0,6 0,49 0,41
a | _ szivas 2,17 1,67 1,16 0,55 0,27 0,12 - - - - -
g Eo SLS nyomas 14,66 10,18 7,53 5,76 4,47 3,53 2,81 2,26 1,85 1,51 1,25
§ 2 L/100 szivas 14,66 10,18 7,53 5,76 4,47 3,53 2,81 2,26 1,85 1,51 1,25
el 8 SLS nyomas 9,39 6,47 4,76 3,63 2,79 2,18 1,73 1,37 1,11 0,9 0,74
N | S| L1150 szivas 9,39 6,47 4,76 3,63 2,79 2,18 1,73 1,37 1,11 0,9 0,74
? @ SLS nyomas 6,75 4,62 3,37 2,55 1,95 1,51 1,18 0,93 0,75 0,59 0,48
I L/200 | szivas 6,75 4,62 3,37 2,55 1,95 1,51 1,18 0,93 0,75 0,59 0,48
8 nyomas 2,17 1,67 1,38 118 1,04 0,93 0,84 0,75 0,6 0,49 0,41
»n ULS —
= szivas 1,89 0,78 - - - - - - - - -
e SLS nyomas 14,66 10,18 7,53 5,76 4,47 3,53 2,81 2,26 1,85 1,51 1,25
§. L/100 szivas 14,23 9,82 7,24 5,53 4,25 3,34 2,65 2,12 1,71 1,39 1,15
@ SLS nyomas 9,39 6,47 4,76 3,63 2,79 2,18 1,73 1,37 1,11 0,9 0,74
5 L/150 szivas 8,95 6,11 4,47 3,38 2,57 1,99 1,55 1,23 0,97 0,78 0,63
» SLS nyomas 9,39 6,47 4,76 3,63 2,79 2,18 1,73 1,37 1,11 0,9 0,74
L/200 szivas 6,31 4,25 3,08 2,31 1,74 1,32 1,01 0,78 0,61 0,47 0,37

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivéas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tdblazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 11 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat, MW téltet
120 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiils6 hémérséklet: nyar I, 11, 1l / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitolté anyag: MiWo
Belsé hdmérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szélsé tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel sszehasonlitva) ULS
Ko6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Haszndlhatésagi hatéarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Saly: 22,1 kg/fm, 25,1 kg/fm ) 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Héatbocsatasi tényezé: U,= 0,36 W/m?K 1 Z
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 8
T(zall6ségi hatérérték: EI 120 =3
Léghanggatlasi érték: Rw 31dB p? feddszélesség 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 315 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 2,13 1,05 0,85 0,7 0,59 0,51
_ szivas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 23 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87
£ SLS | nyomas 10,01 6,84 4,92 3,64 2,75 2,11 1,64 1,29 1,02 0,81 0,65
g | L/100 szivas 10,23 7,05 5,11 3,82 2,92 2,26 1,77 1,41 1,13 0,91 0,74
] SLS | nyomas 6,37 4,28 3,02 2,19 1,62 1,21 0,92 0,7 0,53 0,41 0,32
€ | 150 | szivas 6,6 4,49 3,21 2,37 1,78 1,36 1,05 0,82 0,64 0,51 0,41
@ SLS | nyomas 4,56 3 2,07 1,47 1,05 0,76 0,55 0,4 0,29 0,21 0,15
b= L/200 szivas 4,78 3,21 2,26 1,64 1,22 0,91 0,69 0,52 04 0,31 024
?3 ULS nyomas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 2,13 1,05 0,85 0,7 0,59 0,51
§ = szivas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 23 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87
g £ SLS | nyomas 10,01 6,84 4,92 3,64 2,75 2,11 1,64 1,29 1,02 0,81 0,65
£ g L/100 | szivas 10,01 6,84 4,92 3,64 2,75 2,11 1,64 1,29 1,02 0,81 0,65
X 3 SLS | nyomas 6,37 428 3,02 2,19 1,62 1,21 0,92 0,7 0,53 0,41 0,32
N £ | L1150 | szivas 6,37 4,28 3,02 2,19 1,62 1,21 0,92 0,7 0,53 0,41 0,32
; @ SLS | nyomas 4,56 3 2,07 1,47 1,05 0,76 0,55 0,4 0,29 0,21 0,15
= L/200 | szivas 4,56 3 2,07 1,47 1,05 0,76 0,55 04 0,29 021 0,15
% ULS nyomas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 2,13 1,05 0,85 0,7 0,59 0,51
= szivas 5,67 4,25 34 2,83 2,43 23 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87
e SLS | nyomas 10,01 6,84 4,92 3,64 2,75 2,11 1,64 1,29 1,02 0,81 0,65
§. L/100 | szivas 9,67 6,52 4,63 3,38 2,51 1,89 1,44 1,11 0,86 0,67 0,52
a SLS | nyomas 6,37 4,28 3,02 2,19 1,62 1,21 0,92 0,7 0,53 0,41 0,32
£ L/150 szivas 6,04 3,97 2,73 1,93 1,38 0,99 0,72 0,52 0,37 0,26 0,18
€N SLS | nyomas 4,56 3 2,07 1,47 1,05 0,76 0,55 0,4 0,29 0,21 0,15
L/200 | szivas 4,23 2,69 1,78 1,2 0,81 0,54 0,36 0,22 0,13 - -
uLS nyomas 2,68 2,01 1,62 1,37 1,19 1,05 0,94 0,79 0,66 0,53 0,44
_ szivas 23 1,72 1,04 0,59 0,35 0,22 0,14 - - - -
£ SLS | nyomas 10,29 7,27 5,48 431 3,47 2,85 2,35 1,95 1,64 1,38 117
2 | LM00 | szivas 10,48 7,44 5,62 4,43 3,58 2,94 2,43 2,03 17 1,44 1,23
8 SLS | nyomas 6,61 4,64 3,47 2,71 2,18 1,78 1,45 1,2 1 0,84 0,7
€ | U150 | szivas 6,8 4.8 3,61 2,83 2,28 1,86 1,54 1,27 1,06 09 0,76
o @ SLS | nyomas 4,77 3,31 2,46 1,92 1,54 1,25 1,01 0,83 0,68 0,56 0,47
T L/200 | szivas 495 347 2,6 2,04 1,64 1,34 1,09 09 0,75 0,63 053
- -
3 ULs L_Myomas 2,68 2,01 1,62 1,37 1,19 1,05 0,94 0,79 0,66 0,53 0,44
e | szivas 2,68 2,01 0,9 0,41 0,18 - - - - - -
g g SLS | nyomas 10,29 7,27 5,48 431 3,47 2,85 2,35 1,95 1,64 1,38 117
g g L/100 | szivas 10,29 7,27 5,48 431 3,47 2,85 2,35 1,95 1,64 1,38 117
Ll 8 SLS | nyomas 6,61 4,64 3,47 2,71 2,18 1,78 1,45 1,2 1 0,84 0,7
N ﬁ L/150 szivas 6,61 4,64 3,47 2,71 2,18 1,78 1,45 1,2 1 0,84 0,7
? @ SLS | nyomas 4,77 3,31 2,46 1,92 1,54 1,25 1,01 0,83 0,68 0,56 0,47
£ L/200 | szivas 4,77 3,31 2,46 1,92 1,54 1,25 1,01 0,83 0,68 0,56 0,47
g uLS nyomas 2,68 2,01 1,62 1,37 1,19 1,05 0,94 0,79 0,66 0,53 0,44
= szivas 2,51 0,71 - - - - - - - - -
e SLS | nyomas 10,29 7,27 5,48 431 3,47 2,85 2,35 1,95 1,64 1,38 117
§. L/100 | szivas 10,01 7,03 5,27 4,13 3,32 2,71 2,22 1,84 1,53 1,28 1,08
a SLS | nyomas 6,61 4,64 3,47 2,71 2,18 1,78 1,45 1,2 1 0,84 0,7
£ L/150 | szivas 6,33 4,39 3,26 2,54 2,03 1,65 1,33 1,09 0,9 0,75 0,62
€ SLS | nyomas 4,77 3,31 2,46 1,92 1,54 1,25 1,01 0,83 0,68 0,56 0,47
L/200 szivas 4,49 3,07 2,25 1,74 1,38 1,11 0,88 0,72 0,58 0,47 0,38

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet

120 mm; 0.6 - 0.6 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrogzitések szama a végs6 tdmaszon: 3
Bels6 fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrgzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé6 hémérséklet: nyér |, 11, 111 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitdlté anyag: MiWo
Bels6 hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szé€Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
Kozépsd tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 22,1 kg/fm, 25,1 kg/fm i} 1160 vagy 1020 +- 2 mm ,
Héatbocsatési tényezs: U,= 0,36 W/mK 1 J
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 IS
Tiizallosagi hatarérték: EI120 L
Léghanggatlasi érték: Rw 31 dB k fed6szélesség 1000 mm vagy 1140 mm 4
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 1,89 1,7 0,86 0,72 0,61
. szivas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 2,22 1,79 1,48 1,25 1,06
T SLS | nyomas 10,16 7,02 511 3,83 2,93 2,28 1,79 1,42 1,13 0,91 0,74
g | /100 | szivas 10,39 7,23 531 4,02 3,11 244 1,94 1,55 1,26 1,02 0,84
8 SLS | nyomas 6,47 439 3,14 23 1,73 1,31 1 0,77 0,59 0,46 0,36
£ | w150 szivas 6,7 4,61 3,34 2,49 1,9 1,47 1,14 0,9 0,72 0,57 0,46
@ SLS | nyomas 4,63 3,08 2,15 1,54 1,12 0,82 0,6 0,44 0,32 0,23 0,17
p L/200 szivas 4,86 3,29 235 1,73 1,29 0,98 0,75 0,58 0,45 0,35 0,27
g uLS nyomas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 1,89 1,7 0,86 0,72 0,61
§ = szivas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 2,22 1,79 1,48 1,25 1,06
g £ SLS | nyomas 10,16 7,02 511 3,83 2,93 2,28 1,79 1,42 1,13 0,91 0,74
E g L/100 szivas 10,16 7,02 5,11 3,83 2,93 2,28 1,79 1,42 1,13 0,91 0,74
=f a SLS | nyomas 6,47 439 3,14 23 1,73 1,31 1 0,77 0,59 0,46 0,36
N | § | U150 | szivas 6,47 4,39 3,14 23 173 131 1 0,77 0,59 046 036
;u @ SLS | nyomas 4,63 3,08 2,15 1,54 1,12 0,82 0,6 0,44 0,32 0,23 0,17
= L/200 | szivas 4,63 3,08 2,15 1,54 1,12 0,82 06 0,44 032 023 0,17
g uLS nyomas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 1,89 1,7 0,86 0,72 0,61
= szivas 5,66 4,25 34 2,83 2,43 2,12 2,22 1,79 1,48 1,25 1,06
e SLS | nyomas 10,16 7,02 511 3,83 2,93 2,28 1,79 1,42 1,13 0,91 0,74
§. L/100 szivas 9,82 6,7 4.8 3,55 2,67 2,04 1,57 1,22 0,95 0,75 0,59
3 SLS | nyomas 6,47 439 3,14 23 1,73 1,31 1 0,77 0,59 0,46 0,36
5 L/150 szivas 6,13 4,07 2,83 2,02 1,47 1,07 0,78 0,57 0,41 0,29 0,21
n SLS | nyomas 4,63 3,08 2,15 1,54 1,12 0,82 0,6 0,44 0,32 0,23 0,17
L/200 szivas 4,29 2,76 1,85 1,26 0,86 0,58 0,39 0,25 0,14 - -
uLS nyomas 2,64 1,97 1,58 1,33 1,16 1,02 0,92 0,84 0,77 0,68 0,56
~ szivas 2,27 1,69 1,36 0,81 0,49 0,31 0,21 0,14 - - -
£ SLS | nyomas 10,39 7,37 5,58 4,41 3,57 2,96 2,47 2,07 1,75 1,49 1,27
g | /100 | szivas 10,59 7,55 574 4,54 3,69 3,06 2,56 2,15 1,83 1,56 1,34
] SLS | nyomas 6,66 4,69 3,53 2,76 2,24 1,85 1,53 1,27 1,06 0,9 0,76
£ | w150 szivas 6,86 4,86 3,67 2,89 2,35 1,94 1,62 1,35 1,15 0,97 0,83
o @ SLS | nyomas 438 3,35 2,49 1,95 1,56 1,28 1,05 0,87 0,73 0,61 0,51
t L/200 | szivas 5 3,52 2,65 2,07 1,67 138 1,15 095 08 0,67 0,57
- -
3 uLs | vomas 2,64 1,97 1,58 133 1,16 1,02 0,92 0,84 0,77 0,68 0,56
a | szivas 2,64 1,96 1,33 0,64 0,31 0,15 - - - - -
g g SLS | nyomas 10,39 7,37 5,58 4,41 3,57 2,96 2,47 2,07 1,75 1,49 1,27
§ g L/100 szivas 10,39 7,37 5,58 4,41 3,57 2,96 2,47 2,07 1,75 1,49 1,27
el 8 SLS | nyomas 6,66 4,69 3,53 2,76 2,24 1,85 1,53 1,27 1,06 09 0,76
N | 5 | U150 | szivas 6,66 4,69 3,53 2,76 2,24 1,85 1,53 1,27 1,06 0,9 0,76
%’ o SLS | nyomas 438 3,35 2,49 1,95 1,56 1,28 1,05 0,87 0,73 0,61 0,51
g L/200 | szivas 48 3,35 2,49 1,95 1,56 1,28 1,05 0,87 0,73 0,61 0,51
g uLS nyomas 2,64 1,97 1,58 1,33 1,16 1,02 0,92 0,84 0,77 0,68 0,56
= szivas 2,45 14 0,13 - - - - - - - -
e SLS | nyomas 10,39 7,37 5,58 4,41 3,57 2,96 2,47 2,07 1,75 1,49 1,27
§. L/100 szivas 10,1 7,12 5,36 4,21 3,41 2,81 2,34 1,95 1,64 1,39 1,18
a SLS | nyomas 6,66 4,69 3,53 2,76 2,24 1,85 1,53 1,27 1,06 0,9 0,76
5 L/150 szivas 6,37 4,43 33 2,57 2,06 1,69 1,39 1,15 0,95 08 0,67
n SLS | nyomas 438 3,35 2,49 1,95 1,56 1,28 1,05 0,87 0,73 0,61 0,51
L/200 szivas 4,51 3,08 2,27 1,75 1,39 1,14 0,93 0,75 0,62 0,5 0,42

A téblazat értékei: megengedett maximdlis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 9 db panel egymason.

Vissza az attekinté tablazathoz
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LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat, MW téltet
160 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagséga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, 11, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitoltd anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel sszehasonlitva) ULS
K6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatosagi hatérallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 26,3 kg/fm, 29,9 kg/fm ¥ 1160 vagy 1020 +- 2 mm ¥
Héatbocsatési tényezd: U,=027 W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 3
Tiizall6sagi hatarérték: E1120 "
Léghanggatlasi érték: Rw 31 dB k fed6szélesség 1000 mm vagy 1140 mm ;
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 8 815 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 7,41 5,55 4,44 37 3,17 2,78 1,51 1,23 1,01 0,85 0,72
_ szivas 7,41 5,55 4,44 3,7 317 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,22
b SLS | nyomas | 21,67 14,75 10,56 78 5,88 45 35 2,75 2,18 1,75 1,41
g | L/100 szivas 22,02 15,08 10,86 8,07 6,12 4,72 3,69 2,92 2,34 1,89 1,54
8 SLS | nyomas 13,97 9,4 6,64 4,84 3,59 2,71 2,07 1,6 1,24 0,98 0,77
€ | 150 | szivas 14,33 9,73 6,94 5,11 3,84 2,93 2,26 1,77 14 1,12 09
@ SLS | nyomas 10,13 6,72 4,68 3,36 2,45 1,81 1,36 1,02 0,78 0,59 0,45
2 L/200 | szivas 10,48 7,05 4,98 3,63 2,69 2,03 1,55 1,2 0,93 0,73 0,58
g uLS nyomas 7,41 5,55 4,44 37 3,17 2,78 1,51 1,23 1,01 0,85 0,72
§ = szivas 7,41 5,55 4,44 3,7 3,17 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,22
E £ SLS | nyomas | 21,67 14,75 10,56 78 5,88 45 35 2,75 2,18 1,75 1,41
£ g L/100 | szivas 21,67 14,75 10,56 7.8 5,88 4,5 35 2,75 2,18 1,75 1,41
=f 3 SLS | nyomas 13,97 9,4 6,64 4,84 3,59 2,71 2,07 1,6 1,24 0,98 0,77
N ﬁ L/150 szivas 13,97 9,4 6,64 4,84 3,59 2,71 2,07 1,6 1,24 0,98 0,77
; @ SLS | nyomas 10,13 6,72 4,68 3,36 2,45 1,81 1,36 1,02 0,78 0,59 0,45
= L/200 | szivas 10,13 6,72 4,68 3,36 245 181 1,36 1,02 078 0,59 045
g uLS nyomas 7,41 5,55 4,44 37 3,17 2,78 1,51 1,23 1,01 0,85 0,72
= szivas 7,41 5,55 4,44 3,7 317 3,24 2,56 2,07 1,71 1,44 1,22
e SLS | nyomas | 21,67 14,75 10,56 78 5,88 45 35 2,75 2,18 1,75 1,41
§. L/100 | szivas 21,14 14,26 10,11 7,39 5,51 4,17 3.2 2,48 1,94 1,53 1,22
a SLS | nyomas 13,97 9,4 6,64 4,84 3,59 2,71 2,07 1,6 1,24 0,98 0,77
£ L/150 | szivas 13,44 8,91 6,19 4,43 3,23 2,38 1,77 1,33 1,01 0,76 0,58
n SLS | nyomas 10,13 6,72 4,68 3,36 2,45 1,81 1,36 1,02 0,78 0,59 0,45
L/200 | szivas 9,6 6,23 4,23 2,95 2,08 1,48 1,06 0,76 0,54 0,38 0,26
uLS nyomas 2,56 1,93 1,57 1,32 1,15 1,02 0,92 0,83 0,76 0,7 0,59
_ szivas 2,69 2,02 1,63 1,25 0,76 0,49 0,33 0,23 0,16 0,12 -
b SLS | nyomas | 2234 15,77 11,85 9,28 7,45 6,03 4,94 4,08 3,4 2,85 2,41
S | LAM00 | szivas 22,63 16,02 12,06 9,45 7.6 6,16 5,05 4,19 35 2,95 2,5
] SLS | nyomas 14,51 10,18 7,63 5,95 4,76 3,84 3,13 2,57 2,14 1,78 1,5
€ | 150 | szivas 14,8 10,43 7,84 6,13 4,92 3,97 3,25 2,68 2,24 1,87 1,58
o @ SLS | nyomas 10,59 7,39 5,52 4,29 3,43 2,75 2,23 1,82 1,5 1,25 1,04
T L/200 | szivas 10,88 7,64 572 4,46 3,57 2,88 235 1,93 16 134 1,13
- L
3 ULs L_yomss 2,56 1,93 1,57 1,32 1,15 1,02 0,92 0,83 0,76 0,7 0,59
- szivas 2,56 1,93 1,35 0,67 0,29 0,1 - - - - -
% g SLS | nyomas | 2234 15,77 11,85 9,28 7,45 6,03 4,94 4,08 3,4 2,85 2,41
g g L/100 | szivas 22,34 15,77 11,85 9,28 7,45 6,03 4,94 4,08 34 2,85 2,41
el 8 SLS | nyomas 14,51 10,18 7,63 5,95 4,76 3,84 3,13 2,57 2,14 1,78 1,5
N ﬁ L/150 szivas 14,51 10,18 7,63 5,95 476 3,84 3,13 2,57 2,14 1,78 1,5
? @ SLS | nyomas 10,59 7,39 5,52 4,29 3,43 2,75 2,23 1,82 1,5 1,25 1,04
S L/200 | szivas 10,59 7,39 5,52 4,29 3,43 2,75 2,23 1,82 1,5 1,25 1,04
® nyomas 2,56 1,93 1,57 1,32 1,15 1,02 0,92 0,83 0,76 0,7 0,59
»n uLs o~
= szivas 2,37 0,97 = = = = = = = = =
e SLS | nyomas | 2234 15,77 11,85 9,28 7,45 6,03 4,94 4,08 3,4 2,85 2,41
§. L/100 | szivas 21,9 15,4 11,55 9,02 7,23 5,83 4,75 3,92 3,25 2,72 2,29
a SLS | nyomas 14,51 10,18 7,63 5,95 4,76 3,84 3,13 2,57 2,14 1,78 1,5
£ L/150 | szivas 14,07 9,82 7,32 5,69 4,55 3,64 2,95 2,41 1,98 1,65 1,37
n SLS | nyomas 10,59 7,39 5,52 4,29 3,43 2,75 2,23 1,82 1,5 1,25 1,04
L/200 szivas 10,15 7,03 5,21 4,03 32 2,55 2,05 1,65 1,35 1,11 0,92

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablézatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet

160 mm; 0.6 - 0.6 mm
Kulsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrgzitések szama a végs6 tdmaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrdgzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, 11, 11 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szé€Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zEps6 tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 26,3 kg/fm, 29,9 kg/fm T 1160 vagy 1020 +- 2 mm ¥
Héatbocsétasi tényezo: U,=0.27 W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 2
Tiizallosagi hatarérték: EI 120 T
Léghanggatlasi érték: Rw31dB 4L fed@szélesség 1000 mm vagy 1140 mm i
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 74 5,55 4,44 3,7 3,17 2,77 2,47 2,22 1,24 1,04 0,89
_ szivas 74 5,55 4,44 3,7 3,17 2,77 2,47 24 1,98 1,66 1,42
£ SLS nyomas | 22,07 15,21 11,04 8,26 6,31 49 3,85 3,06 2,45 1,98 1,61
g | /100 | szivas 2243 15,55 11,35 8,55 6,58 514 4,06 325 2,63 2,14 1,76
8 SLS nyomas 14,23 9,69 6,94 5,12 3,86 2,95 2,28 1,78 1,4 1,1 0,88
ﬁ L/150 szivas 14,59 10,03 7,26 5,41 412 3,19 2,49 1,97 1,57 1,27 1,03
@ SLS nyomas 10,32 6,93 4,89 3,56 2,63 1,97 1,49 1,14 0,87 0,67 0,52
b L/200 szivas 10,68 7,27 5,21 3,84 2,89 2,21 1,71 1,33 1,05 0,83 0,66
g uLS nyomas 74 5,55 4,44 3,7 3,17 2,77 2,47 2,22 1,24 1,04 0,89
§ = szivas 74 5,55 4,44 3,7 317 2,77 2,47 24 1,98 1,66 1,42
g £ SLS nyomas | 22,07 15,21 11,04 8,26 6,31 49 3,85 3,06 2,45 1,98 1,61
E g L/100 szivas 22,07 15,21 11,04 8,26 6,31 49 3,85 3,06 2,45 1,98 1,61
=f a SLS nyomas 14,23 9,69 6,94 5,12 3,86 2,95 2,28 1,78 1,4 1,1 0,88
N £ | 150 szivas 14,23 9,69 6,94 5,12 3,86 2,95 2,28 1,78 1,4 1,11 0,88
; @ SLS nyomas 10,32 6,93 4,89 3,56 2,63 1,97 1,49 1,14 0,87 0,67 0,52
= L/200 | szivas 10,32 6,93 4,89 3,56 2,63 1,97 1,49 1,14 0,87 0,67 0,52
g uLS nyomas 74 5,55 4,44 3,7 3,17 2,77 2,47 2,22 1,24 1,04 0,89
= szivas 7.4 5,55 4,44 3,7 317 2,77 2,47 24 1,98 1,66 1,42
e SLS nyomas | 22,07 15,21 11,04 8,26 6,31 49 3,85 3,06 2,45 1,98 1,61
§. L/100 szivas 21,53 14,71 10,57 7,83 5,92 4,54 3,52 2,76 2,18 1,74 1,39
e SLS nyomas 14,23 9,69 6,94 5,12 3,86 2,95 2,28 1,78 1,4 1,1 0,88
5 L/150 szivas 13,69 9,19 6,47 4,69 3,46 2,59 1,95 1,48 1,13 0,87 0,66
@ SLS nyomas 10,32 6,93 4,89 3,56 2,63 1,97 1,49 1,14 0,87 0,67 0,52
L/200 szivas 9,78 6,42 4,42 3,12 2,24 1,61 117 0,84 0,6 0,43 03
uLS nyomas 2,51 1,88 1,52 1,29 1,12 0,99 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64
_ szivas 2,64 1,98 1,6 1,35 1,06 0,69 0,47 0,33 0,23 0,17 0,13
£ SLS nyomds | 2261 16,05 12,14 9,55 7,73 6,35 5,25 4,38 3,68 3,12 2,66
g | /100 | szivas 2291 16,31 12,35 9,75 7,89 65 538 45 338 3,23 2,75
] SLS nyomas 14,66 10,35 7,79 6,11 4,93 4,04 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65
£ | U150 | szivas 14,97 10,61 8,01 63 5,1 4,18 3,45 2,88 2,42 2,05 1,75
o @ SLS nyomas 10,69 7,5 5,62 439 3,53 2,88 235 1,95 1,62 1,35 1,15
t L/200 | szivas 1 7,76 585 4,58 37 3,03 2,49 2,07 1,74 1,46 1,24
- s
3 UL | vomas 2,51 1,88 1,52 1,29 1,12 0,99 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64
N - szivas 2,51 1,88 1,52 1 0,53 0,24 = = = = =
g g SLS nyomas | 2261 16,05 12,14 9,55 7,73 6,35 5,25 4,38 3,68 3,12 2,66
% g L/100 szivas 22,61 16,05 12,14 9,55 7,73 6,35 5,25 4,38 3,68 3,12 2,66
e 8 SLS nyomas 14,66 10,35 7,79 6,11 4,93 4,04 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65
N | 5 | U150 | szivas 14,66 10,35 7,79 6,11 4,93 4,04 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65
‘E o SLS nyomas 10,69 7,5 5,62 439 3,53 2,88 2,35 1,95 1,62 1,35 1,15
S L/200 | szivas 10,69 7,5 5,62 4,39 3,53 2,88 2,35 1,95 1,62 1,35 1,15
g uLS nyomas 2,51 1,88 1,52 1,29 1,12 0,99 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64
= szivas 23 1,72 0,23 - - - - - - - -
e SLS nyomas | 22,61 16,05 12,14 9,55 7,73 6,35 5,25 4,38 3,68 3,12 2,66
§. L/100 szivas 22,15 15,65 11,79 9,26 7,48 6,13 5,05 42 3,52 2,97 2,52
e SLS nyomas 14,66 10,35 7,79 6,11 4,93 4,04 3,32 2,76 2,31 1,95 1,65
5 L/150 szivas 14,21 9,95 7,45 5,82 4,68 3,82 3,13 2,58 2,15 1,79 1,51
n SLS nyomas 10,69 7,5 5,62 4,39 3,53 2,88 2,35 1,95 1,62 1,35 1,15
L/200 szivas 10,24 7,1 5,28 4,1 3,28 2,66 2,16 1,76 1,45 1,21 1

A tébldzat értékei: megengedett maximadlis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A téblazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 7 db panel egyméason. Vissza az attekint6 tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat, MW téltet
200 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagséga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, 11, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitoltd anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel sszehasonlitva) ULS
K6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatosagi hatérallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Suly: 30,5 kg/fm, 34,7 kg/fm 1 1
Héatbocsatési tényezd: U,=0.22 W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 g
Tuzall6sagi hatarérték: EI 180
Léghanggatlasi érték: Rw31dB k 6 ég 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 8 815 4 4,5 5 5,5 6 6,5
uLS nyomas 10,06 7,55 6,04 5,03 431 3,77 2,1 1,7 1,4 1,18 1
_ szivas 10,06 7,55 6,04 5,03 4,44 3,82 3,02 2,45 2,02 1,7 1,45
b SLS | nyomas | 2574 17,93 13,17 9,97 7,71 6,06 4,82 3,87 3,14 2,57 2,11
g | L/100 szivas 26,07 18,24 13,46 10,24 7,96 6,29 5,03 4,06 3,31 2,72 2,26
8 SLS | nyomas 16,72 11,54 8,39 6,29 4,81 3,74 2,94 2,33 1,86 1,5 1,22
€ | 150 | szivas 17,05 11,85 8,68 6,56 5,06 3,96 3,14 2,52 2,04 1,66 1,36
@ SLS | nyomas 12,21 8,34 6 4,45 3,36 2,58 2 1,56 1,23 0,97 0,77
2 L/200 szivas 12,54 8,65 6,29 4,72 3,61 2,8 2,2 1,75 14 1,13 0,92
g uLS nyomas 10,06 7,55 6,04 5,03 431 3,77 2,1 1,7 1,4 1,18 1
§ = szivas 10,06 7,55 6,04 5,03 4,44 3,82 3,02 2,45 2,02 1,7 1,45
E £ SLS | nyomas | 2574 17,93 13,17 9,97 7,71 6,06 4,82 3,87 3,14 2,57 2,11
£ g L/100 | szivas 25,74 17,93 13,17 9,97 7,71 6,06 4,82 3,87 3,14 2,57 2,11
=f 3 SLS | nyomas 16,72 11,54 8,39 6,29 4,81 3,74 2,94 2,33 1,86 1,5 1,22
N £ | L1150 | szivas 16,72 11,54 8,39 6,29 4,81 3,74 2,94 2,33 1,86 1,5 1,22
; @ SLS | nyomas 12,21 8,34 6 4,45 3,36 2,58 2 1,56 1,23 0,97 0,77
= L/200 | szivas 12,21 8,34 6 4,45 3,36 2,58 2 1,56 1,23 097 077
g uLS nyomas 10,06 7,55 6,04 5,03 431 3,77 2,1 1,7 1,4 1,18 1
= szivas 10,06 7,55 6,04 5,03 4,44 3,82 3,02 2,45 2,02 1,7 1,45
e SLS | nyomas | 2574 17,93 13,17 9,97 7,71 6,06 4,82 3,87 3,14 2,57 2,11
§. L/100 | szivas 25,24 17,46 12,73 9,57 7,34 5,72 4,51 3,59 2,88 2,33 1,9
a SLS | nyomas 16,72 11,54 8,39 6,29 4,81 3,74 2,94 2,33 1,86 1,5 1,22
£ L/150 | szivas 16,22 11,07 7,95 5,88 4,44 34 2,63 2,05 1,61 1,27 1,01
n SLS | nyomas 12,21 8,34 6 4,45 3,36 2,58 2 1,56 1,23 0,97 0,77
L/200 | szivas 11,71 7,87 5,56 4,04 2,99 2,24 1,68 1,28 0,97 0,74 0,56
uLS nyomas 2,91 2,18 1,75 1,47 1,27 1,12 1,01 0,91 0,84 0,77 0,72
_ szivas 3,01 2,26 1,81 1,52 1,31 0,98 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23
b SLS | nyomas | 26,24 18,71 14,22 11,24 9,14 7,57 6,3 5,29 4,48 3,83 3,28
S | LAM00 | szivas 26,52 18,96 14,43 11,43 9,29 7,71 6,43 541 4,59 392 337
] SLS | nyomas 17,11 12,15 9,19 7,25 5,87 4,85 4,03 3,37 2,85 2,42 2,06
€ | 150 | szivas 17,39 12,39 9,41 7,43 6,04 5 4,15 3,49 2,95 2,52 2,15
o @ SLS | nyomas 12,55 8,86 6,68 5,25 4,25 35 2,9 2,42 2,03 1,72 1,45
T L/200 | szivas 12,83 9,11 6,89 5,44 441 3,65 3,03 2,53 2,14 1,82 1,55
- L
3 ULs L_yomss 2,91 2,18 1,75 1,47 1,27 1,12 1,01 0,91 0,84 0,77 0,72
- szivas 2,91 2,17 1,75 1,47 0,93 0,54 0,32 0,18 0,1 - -
% g SLS | nyomas | 26,24 18,71 14,22 11,24 9,14 7,57 6,3 5,29 4,48 3,83 3,28
g g L/100 | szivas 26,24 18,71 14,22 11,24 9,14 7,57 6,3 5,29 4,48 3,83 3,28
el 8 SLS | nyomas 17,11 12,15 9,19 7,25 5,87 4,85 4,03 3,37 2,85 2,42 2,06
N ﬁ L/150 szivas 17,11 12,15 9,19 7,25 5,87 485 4,03 3,37 2,85 2,42 2,06
? i SLS | nyomas 12,55 8,86 6,68 5,25 4,25 35 2,9 2,42 2,03 1,72 1,45
S L/200 | szivas 12,55 8,86 6,68 5,25 4,25 35 2,9 2,42 2,03 1,72 1,45
g uLS nyomas 2,91 2,18 1,75 1,47 1,27 1,12 1,01 0,91 0,84 0,77 0,72
= szivas 2,75 2,05 1,22 0,32 - - - - - - -
e SLS | nyomas | 26,24 18,71 14,22 11,24 9,14 7,57 6,3 5,29 4,48 3,83 3,28
§. L/100 | szivas 25,81 18,35 13,89 10,96 8,89 735 6,11 5,12 433 3,67 3,15
a SLS | nyomas 17,11 12,15 9,19 7,25 5,87 4,85 4,03 3,37 2,85 2,42 2,06
£ L/150 | szivas 16,68 11,77 8,87 6,97 5,64 4,65 3,85 3,2 2,69 2,27 1,93
n SLS | nyomas 12,55 8,86 6,68 5,25 4,25 35 2,9 2,42 2,03 1,72 1,45
L/200 szivas 12,12 8,49 6,35 4,97 4 3,29 2,71 2,25 1,87 1,57 1,33

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablézatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 5 db panel egymason. Vissza az attekinté tablazathoz



LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet

200 mm; 0.6 - 0.6 mm
Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrgzitések szama a végs6 tdmaszon: 3
Bels6 fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrdgzitések szama a kozbensé tdmaszon: 3
Kiils6 hémérséklet: nyar |, II, 111 / tél 55°C, 65°C, 80°C /-20°C Hészigetel6 kitolté anyag: MiWo
Bels6 hémérséklet: nyér / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Szé€Is6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel 6sszehasonlitva) ULS
K6zépsd tamasz felfekvés: 60 mm Hasznélhatdsagi hatarallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
L 1160 vagy 1020 +- 2 mm L
Suly: 30,5 kg/fm, 34,7 kg/fm 1 i
Hoéatbocsatasi tényezé: U,=0,22 W/m?K o
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0 <
Tuzall6sagi hatarérték: EI 180
Léghanggatlési érték: Rw 31dB ) e 9 1000 mm vagy 1140 mm A
Maximalis egyenletesen megoszlé terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
LS nyomas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 335 2,08 1,72 1,45 1,23
_ szivas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 3,45 2,99 2,47 2,08 1,78
£ SLS nyomas 26,1 18,36 13,63 10,44 8,17 6,5 5,22 4,24 3,47 2,86 2,38
g | /100 | szivas 2643 18,68 13,93 10,73 844 6,74 545 4,45 3,66 3,04 2,54
8 SLS nyomas 16,95 11,81 8,68 6,58 5,1 4,01 3,18 2,55 2,06 1,68 1,37
£ | /150 | szivas 17,29 12,13 8,98 6,87 5,36 4,25 3,41 2,76 2,25 1,85 1,53
@ SLS nyomas 12,38 8,54 6,21 4,66 3,56 2,76 2,16 1,71 1,36 1,08 0,87
b L/200 szivas 12,71 8,86 6,51 4,94 3,82 3 2,39 1,91 1,55 1,26 1,03
g LS nyomas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 335 2,08 1,72 1,45 1,23
§ = szivas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 3,45 2,99 2,47 2,08 1,78
g £ SLS nyomas 26,1 18,36 13,63 10,44 8,17 6,5 5,22 4,24 3,47 2,86 2,38
E g L/100 szivas 26,1 18,36 13,63 10,44 8,17 6,5 5,22 4,24 3,47 2,86 2,38
=f a SLS nyomas 16,95 11,81 8,68 6,58 5,1 4,01 3,18 2,55 2,06 1,68 1,37
N £ | 150 szivas 16,95 11,81 8,68 6,58 5,1 4,01 3,18 2,55 2,06 1,68 1,37
; @ SLS nyomas 12,38 8,54 6,21 4,66 3,56 2,76 2,16 1,71 1,36 1,08 0,87
= L/200 | szivas 12,38 8,54 621 4,66 3,56 2,76 2,16 1,71 1,36 1,08 0,87
g LS nyomas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 335 2,08 1,72 1,45 1,23
= szivas 10,05 7,54 6,03 5,03 4,31 3,77 3,45 2,99 2,47 2,08 1,78
e SLS nyomaés 26,1 18,36 13,63 10,44 8,17 6,5 5,22 4,24 3,47 2,86 2,38
§. L/100 szivas 25,59 17,88 13,17 10,02 7,78 6,13 4,89 3,93 3,19 2,6 2,14
3 SLS nyomas 16,95 11,81 8,68 6,58 5,1 4,01 3,18 2,55 2,06 1,68 1,37
5 L/150 szivas 16,45 11,33 8,23 6,16 4,7 3,64 2,85 2,24 1,78 1,42 1,13
@ SLS nyomas 12,38 8,54 6,21 4,66 3,56 2,76 2,16 1,71 1,36 1,08 0,87
L/200 szivas 11,87 8,06 5,75 4,23 3,17 24 1,83 14 1,07 0,82 0,63
uLS nyomas 2,87 2,13 1,71 1,44 1,24 1,1 0,99 0,9 0,82 0,76 0,7
_ szivas 2,98 2,22 1,78 1,49 1,29 1,14 0,93 0,68 0,51 0,4 0,31
£ SLS nyomds | 26,49 18,98 14,49 11,51 9,4 7,84 6,62 5,61 4,79 4,12 3,55
g | /100 | szivas 26,78 19,25 14,72 11,71 9,58 7.99 6,76 574 4,91 4,23 3,65
] SLS nyomas 17,26 12,31 9,35 7,41 6,04 5,02 423 3,57 3,04 2,6 2,24
£ | w150 szivas 17,56 12,56 9,58 7,61 6,21 517 4,37 3,7 3,15 2,71 2,34
o @ SLS nyomas 12,65 8,96 6,78 5,35 435 3,61 3,04 2,55 2,16 1,85 1,58
t L/200 | szivas 12,95 9,23 7,02 5,555 4,53 3,76 3,17 2,68 2,28 1,95 1,68
- s
3 UL | vomas 2,87 2,13 1,71 1,44 1,24 1,1 0,99 0,9 0,82 0,76 0,7
a | szivas 2,87 2,13 1,71 1,44 1,24 0,82 0,5 0,31 0,18 0,11 -
g g SLS nyomas | 2649 18,98 14,49 11,51 9,4 7,84 6,62 5,61 4,79 4,12 3,55
§ g L/100 szivas 26,49 18,98 14,49 11,51 9,4 7,84 6,62 5,61 4,79 4,12 3,55
e 8 SLS nyomas 17,26 12,31 9,35 7,41 6,04 5,02 423 3,57 3,04 2,6 2,24
N | 5 | U150 | szivas 17,26 12,31 9,35 7,41 6,04 5,02 4,23 3,57 3,04 26 2,24
‘f o SLS nyomas 12,65 8,96 6,78 5,35 435 3,61 3,04 2,55 2,16 1,85 1,58
S L/200 | szivas 12,65 8,96 6,78 5,35 4,35 3,61 3,04 2,55 2,16 1,85 1,58
8 nyomas 2,87 2,13 1,71 1,44 1,24 1,1 0,99 0,9 0,82 0,76 0,7
»n uLs —
= szivas 2,7 2 1,61 0,73 0,15 - - - - - -
e SLS nyomas | 26,49 18,98 14,49 11,51 9,4 7,84 6,62 5,61 4,79 4,12 3,55
§. L/100 szivas 26,05 18,59 14,15 11,21 9,14 7,6 6,42 5,42 4,62 3,95 3,41
e SLS nyomas 17,26 12,31 9,35 7,41 6,04 5,02 423 3,57 3,04 2,6 2,24
5 L/150 szivas 16,82 11,91 9,01 7,1 5,76 4,78 4,03 3,38 2,86 2,44 2,09
n SLS nyomas 12,65 8,96 6,78 5,35 435 3,61 3,04 2,55 2,16 1,85 1,58
L/200 szivas 12,21 8,57 6,44 5,05 4,08 3,37 2,83 2,36 1,99 1,68 1,43

A tébldzat értékei: megengedett maximadlis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A téblazatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellendrizni kell.
Csomagolasi egység: 5 db panel egyméason. Vissza az attekint6 tablazathoz
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LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszé kapcsolat, MW téltet

250 mm; 0.5 - 0.5 mm

Kiilsé fegyverzet vastagséga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a végsé tamaszon: 3
Belsé fegyverzet vastagsaga: 0,5 mm Panelrogzitések szama a kozbensé tamaszon: 3
Kiilsé hémérséklet: nyar I, 11, Il / tél 55°C, 65°C, 80°C/-20°C Hészigeteld kitoltd anyag: MiWo
Belsé hémérséklet: nyar / tél 25°C/20°C Acél anyagmindség: $220GD
Széls6 tamasz felfekvés: 40 mm Teherbirasi hatarallapot (tervezési értékkel sszehasonlitva) ULS
K6zépso tamasz felfekvés: 60 mm Hasznalhatosagi hatérallapot (karakterisztikus értékkel 6sszehasonlitva) SLS
Suly: 35,8 kg/fm, 40,7 kg/fm
Héatbocsatési tényezd: U,=0,17 W/m?K
Tlizvédelmi osztaly: A2-s1,d0
Tuzall6sagi hatarérték: EI 180
Léghanggétlasi érték: Rw 31 dB
Maximalis egyenletesen megoszI6 terhelés (kN/m2)
Tervezési allapot Megtamasztasok tengelytavolsaga (m)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
nyomas
uLs 7
_ szivas
‘%‘ SLS nyomas
g | L/100 szivas
8 SLS nyomas
ﬁ L/150 | szivds
SLS nyomas
‘g L/200 | szivas
x nyomas
3 uLs o
g - szivas
\E 'g SLS nyomas
L/100 iva
;q:, § szwa’s
¥ | 8| sLs | nyomas
c —
E 5 | Y150 | szivas
5 @ SLS nyomas
= L/200 szivas
K]
= nyomas
o uLs Yo
= szivas
E SLS nyomas
§ LAM00 | szivas
H SLS nyomas
E L/150 szivas
@ SLS | nyomas
L/200 szivas
nyomas
uLs Yo
_ szivas
g SLS nyomas
g | L/100 szivas
8 SLS nyomas
ﬁ L/150 | szivas
© SLS nyomas
T L/200 szivas
- L
R nyomas
3 uLs yom
A - szivas
E | £ | sLs | nyomas
2| 2| oo va
2 8 szwa’s
€| 8| sLs | nyomas
\é .E L/150 szivas
2 @ SLS nyomas
£ L/200 | szivas
=]
S nyomas
& uLs Yo
= szivas
E SLS nyomas
g | 100 | szivés
H SLS nyomas
E L/150 szivas
@ SLS | nyomas
L/200 szivas

A tablazat értékei: megengedett maximalis szélteherre (nyomas, szivas) vonatkoznak. (EN 14 509 alapjan)
A tablézatban megadott értékek a szendvicspanelre vonatkoznak, rogzitéseit kiilon ellenérizni kell.
Csomagolasi egység: 4 db panel egymason.

Vissza az attekinté tablazathoz




LindabWall LSZW-CH fal szendvicspanel; normal, latszo kapcsolat, MW téltet

250 mm; 0.6 - 0.6 mm

Kilsé fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrgzitések szama a végs6 tdmaszon: 3
Bels6 fegyverzet vastagsaga: 0,6 mm Panelrdgzitések szama a kozbensé 